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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar o processo de incorporação óssea do enxerto 

autógeno e do biomaterial integral heterógeno em bloco. Para tal, dez coelhos 

receberam aleatoriamente em seus ângulos mandibulares direito e esquerdo o 

enxerto ósseo autógeno obtido da tíbia esquerda (Grupo Autógeno) ou o bloco de 

biomaterial integral heterógeno (Grupo Biomaterial). Ambos os blocos apresentavam 

formato circular com 8mm de diâmetro. Os blocos foram fixados por parafusos 

bicorticais. Após períodos de 30 e 60 dias pós-operatórios os animais sofreram 

eutanásia, e seus ângulos mandibulares direito e esquerdo foram dissecados e 

fixados em formol 10%. Realizou-se o processamento laboratorial para obtenção de 

cortes em parafina seriados montados em lâminas. Foi realizada a análise 

microscópica qualitativa da interface de incorporação de enxerto ao leito receptor. 

Pela análise qualitativa microscópica no período de 30 dias no Grupo Autógeno foi 

observado o processo de incorporação com inúmeras pontes do leito receptor ao 

enxerto autógeno. Notou-se a presença de osteoplastos no enxerto ósseo, 

sugerindo que este estava em fase de substituição. Aos 30 dias no Grupo 

Biomaterial, verificou-se o processo de incorporação com retardo em relação ao 

Grupo Autógeno. Pode-se observar, também, a presença do biomaterial integral 

heterógeno envolto ora por tecido ósseo, ora por tecido conjuntivo em fase de 

diferenciação. Aos 60 dias no Grupo Autógeno, constatou-se a incorporação em fase 

avançada com a presença de linha de cimentação entre o enxerto e leito receptor. 

No Grupo Integral aos 60 dias, observou-se a presença do biomaterial envolto por 

tecido ósseo junto ao leito receptor. Na periferia do biomaterial foi possível notar o 

enxerto ósseo integral envolto por tecido conjuntivo fibroso. Diante dos resultados 

obtidos conclui-se que ambos os materiais de enxerto apresentaram 

biocompatibilidade com incorporação ao leito receptor. No entanto o enxerto ósseo 

autógeno manteve volume de material enxertado enquanto o biomaterial integral 

heterógeno apresentou sua periferia recoberta por tecido conjuntivo fibroso, 

sugerindo uma biotolerabilidade em sua superfície a distância do leito receptor. 

 

Palavras-chave: Biomateriais. Substitutos Ósseos. Teste de Biocompatibilidade. 

Heteroenxerto. 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the bone incorporation process of the 

autogenous graft and the heterogeneous integral biomaterial in block. For this, ten 

rabbits received the autogenous bone graft obtained from the left tibia (Autologous 

Group) or the heterogeneous integral biomaterial block (Biomaterial Group) at their 

right and left mandibular angles. Both blocks had a circular shape with 8mm 

diameter. The blocks were fixed by bicortical screws. After periods of 30 and 60 

postoperative days the animals suffered euthanasia, and their right and left 

mandibular angles were dissected and fixed in 10% formaldehyde. Laboratory work 

was performed to obtain serial paraffin cuts mounted on slides. The qualitative 

microscopic analysis of the graft incorporation interface to the recipient bed was 

performed. By the microscopic qualitative analysis in the period of 30 days in the 

Autogenous Group one can observe process of incorporation with innumerable 

bridges of the receptor bed to the autogenous graft. Osteoplasts were present in the 

bone graft, suggesting that it was in the replacement phase. At 30 days in the 

Biomaterial Group one can note the process of incorporation with delay in relation to 

the Autogenous Group. It is also possible to observe the presence of the 

heterogenous integral biomaterial now surrounded by bone tissue, or by connective 

tissue in the phase of differentiation. At 60 days in the Autogenous Group we can 

observe the incorporation in an advanced phase with the presence of cementation 

line between the graft and the recipient bed. In the Biomaterial Group at 60 days, the 

presence of the biomaterial enveloped by bone tissue can be noticed next to the 

recipient bed. In the periphery of the biomaterial it is possible to notice the integral 

bone graft enveloped by fibrous connective tissue. In view of the obtained results it is 

concluded that both graft materials presented biocompatibility with incorporation into 

the receptor bed. However, the autogenous bone graft maintained a volume of 

grafted material while the heterogeneous integral biomaterial presented in its 

periphery covered by fibrous connective tissue, suggesting a biotolerability on its 

surface the distance of the receptor bed. 

 

Key words: Biomaterials. Bone Substitutes. Biocompatibility Testing. Heterograft. 
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1. INTRODUÇÃO 
O avanço nos tratamentos odontológicos e na tecnologia que os 

envolvem proporcionaram a elaboração de casos mais complexos gerando assim a 

necessidade crescente da utilização de enxertos no reparo de defeitos ósseos em 

diversas áreas da Odontologia. Para isto, diferentes tipos de materiais de enxertos 

podem ser utilizados, tais como os autógenos, homógenos, heterógenos e 

aloplásticos.¹º 

O enxerto autógeno tem como origem o mesmo indivíduo; homógeno, de 

um doador da mesma espécie do receptor; e heterógeno, de espécies diferentes. 

Permanece ainda como padrão ouro o enxerto autógeno fresco, devido a suas 

propriedades estruturais, ausência de resposta imune e capacidades osteoindutora, 

osteocondutora e osteogênica.⁹  No entanto, existem diversas desvantagens na 

utilização destes, como aumento da morbidade devido à necessidade de abordagem 

de outro sítio cirúrgico, aumento do tempo cirúrgico, possibilidade de infecção, 

dentre outros.¹⁴  

 No intuito de suprir tais desvantagens, as pesquisas vêm sendo 

direcionadas a fim de encontrar um substituto ósseo que apresente as mesmas 

propriedades biológicas do enxerto ósseo autógeno. Na atualidade, os substitutos 

ósseos heterógenos são amplamente utilizados, especialmente os de origem bovina, 

em razão da sua fácil obtenção e disponibilidade.²⁷  O osso bovino possui 

composição química, porosidade, tamanho, forma e comportamento fisiológico 

durante a regeneração óssea, semelhante ao osso humano. Além dessas 

características, este substituto fornece estrutura de suporte, osteocondução e alto 

conteúdo de cálcio e fósforo, essenciais para a neoformação do tecido ósseo.¹⁶  

Atualmente, existem no mercado, diversos biomateriais heterógenos de 

origem bovina com características diferentes, dependendo de sua composição e 

forma de preparo. Alguns contêm em sua formulação somente a porção inorgânica 

do osso (hidroxiapatita), outros somente o componente orgânico como o colágeno. 

Há também biomateriais que apresentam em sua constituição tanto matéria 

inorgânica quanto orgânica e também é chamado de substituto ósseo integral.¹º 

Diversas formas de processamento que visam deliberadamente alterar a 

composição físico-química óssea, como a desmineralização parcial ou total, 

desproteinização a altas temperaturas ou outros métodos, podem descaracterizar e 

diminuir essa similaridade.²¹ No intuito de evitar estes problemas, as pesquisas vêm 
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sendo direcionadas para o uso dos substitutos ósseos bovinos integrais liofilizados. 

Um desses materiais a base de osso bovino e que foi recentemente lançado no 

mercado é o substituo ósseo heterógeno integral de origem bovina (Orthogen®, 

Baumer, Mogim Mirim, Brasil). Esse material tem origem heterógena de osso bovino 

“in natura” e, através de um processamento de liofilização, que consiste 

basicamente na retirada da umidade de osso, o qual deve ser previamente 

desengordurado, permite a sua estocagem por longos períodos¹³. A similaridade 

físico-química entre ossos de origem humana e bovina “in natura” já foi descrita e 

demonstrada em diversos trabalhos científicos.⁴ ,²¹,¹,¹⁶  

Pelo fato de haver poucos trabalhos na literatura comparando as 

respostas biológicas desses materiais, em particular do substituto ósseo heterógeno 

integral, que é um material relativamente novo no mercado, tornam-se necessárias 

pesquisas que mostrem a resposta do tecido ósseo após seus usos, principalmente 

sua biocompatibilidade. Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

processo de integração óssea do enxerto ósseo autógeno e do substituto ósseo 

heterógeno integral de origem bovina, ambos em blocos, fixados nos ângulos 

mandibulares de coelhos empregando a análise qualitativa histológica. 
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2. PROPOSIÇÃO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de reparo do enxerto 

ósseo autógeno e do substituto ósseo heterógeno integral de origem bovina em 

coelhos por meio de análise qualitativa histológica. 
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3. MATERIAS E MÉTODOS 
3.11 Animais e grupos experimentais 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética de Experimentação Animal 

(CEUA) da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, campus da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e recebeu parecer favorável para sua 

realização de acordo com processo número 00999-2011. Foram utilizados 10 

coelhos albinus (Nova Zelândia) machos, adultos, pesando aproximadamente entre 

3 a 4 Kg. Os animais foram mantidos em gaiolas individuais com dieta padrão, ração 

sólida (Procoelho - Primor, São Paulo, SP, Brasil) e água ad libitum, em condições 

climatizadas no biotério do Campus da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – 

UNESP.  

Os animais foram divididos em dois grupos experimentais: 

Grupo Autógeno: Os animais receberam em seus ângulos mandibulares direito o 

enxerto ósseo autógeno obtido da porção medial da metáfise da tíbia esquerda. 

Grupo Biomaterial: Os animais receberam seus ângulos mandibulares esquerdo o 

bloco de enxerto ósseo integral heterógeno (Orthogen®, Baumer, Mogi Mirim, 

Brasil).    

3.12 Preparo dos animais e procedimentos cirúrgicos 

Os coelhos foram mantidos em jejum, pesados e sedados via 

intramuscular, pela associação de 50mg/Kg de Cloridrato de Quetamina (Vetaset – 

Fort Dodge Saúde Animal Ltda, Campinas, São Paulo, Brasil) associado a 5mg/Kg 

de Xilazina (Dopaser – Laboratório Calier do Brasil Ltda, Osasco, São Paulo, Brasil). 

Em seguida, realizou-se a tricotomia e anti-sepssia nas regiões dos ângulos 

mandibulares direito e esquerdo e da tíbia esquerda com PVPI degermante e tópico 

(PVPI 10%, Riodeine, Rioquímica, São José do Rio Preto, Brasil). Como 

complementação anestésica, os animais receberam infiltração local de cloridrato de 

mepivacaína (0.3 ml/Kg, Scandicaine 2% com adrenalina 1:100.000, Septodont, 

França) nas mesmas regiões. Foi realizada uma incisão na derme de 

aproximadamente 2 cm de comprimento por meio de lâmina de bisturi número 15 

(Feather Industries Ltda, Tokyo, Japão), montada em cabo de bisturi número 3 nos 

ângulos mandibulares direito e esquerdo. Em seguida, o tecido mole foi divulsionado 

em planos até o periósteo. O periósteo foi incisado a fim de expor o tecido ósseo da 

área receptora.  Neste momento foi realizada uma delicada decorticalização da 

tábua óssea lateral do ângulo mandibular por meio de broca 701 (Maillefer 
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Instruments, Ballaigues, Suiça), montada em peça reta multiplicadora (Kavo do 

Brasil, Joinvile, Brasil) acoplada em motor elétrico (Kavo do Brasil, Joinvile, Brasil), 

sob irrigação constante de solução fisiológica a 0.9% (Darrow, Rio de Janeiro, 

Brasil). Após exposição das áreas receptoras, (Figura 1a) procedeu-se a coleta do 

enxerto ósseo autógeno obtido da tíbia. Para tal, foi realizada uma incisão de 

aproximadamente 2 cm na metáfise tibial esquerda como descrito anteriormente. O 

tecido mole foi divulsionado a fim de expor o tecido ósseo. A osteotomia foi realizada 

por meio de broca trefina de 8mm (Neodent®, Curitiba, Paraná, Brasil) montada em 

um contra ângulo redutor de 20:1 (Kavo® do Brasil, Joinvile, Brasil) acoplado ao 

motor elétrico a uma velocidade de 1500 rpm. Após osteotomia, realizou-se 

cuidadosamente a remoção do mesmo, seguido do seu armazenamento em solução 

fisiológica (Figura 1b). Obteve-se o bloco de enxerto de biomaterial integral 

heterógeno (Orthogen®, Baumer, Mogi Mirim, Brasil) empregando-se a mesma 

broca trefina de 8mm no intuito dos 2 materiais de enxerto apresentarem as mesmas 

dimensões. Após esta etapa, os blocos foram perfurados, seguido da fixação do 

enxerto autógeno (Figura 1c) no ângulo mandibular direito e do enxerto heterógeno 

(Figura 1 d) no ângulo mandibular esquerdo. A fixação dos blocos foi feita com 

parafusos corticais de 1,6 x 8mm (SIN, Sistema de Implante Nacional, São Paulo, 

Brasil) para a fixação dos blocos. Após esta etapa, a sutura foi realizada em planos, 

empregando-se fio absorvível (Poligalactina 910 – Vycril 4.0, Ethicon, Johnson 

Prod., São José dos Campos, Brasil) com pontos contínuos no plano muscular e fio 

não absorvível (Nylon 4.0, Ethicon, Johnson, São José dos Campos, Brasil) com 

pontos interrompidos no plano da derme. No pós-operatório os animais receberam 

administração intramuscular de Pentabiótico (0,1ml/Kg, Fort Dodge Saúde Animal 

Ltda, São Paulo, Brasil) e de Dipirona Sódica (1mg/Kg/dia, Ariston Indústrias 

Químicas e Farmacêuticas Ltda, São Paulo, Brasil) em dose única. Após os 

períodos de 30 e 60 dias, cinco animais de cada grupo foram anestesiados conforme 

descrito anteriormente, e foi realizada a eutanásia por injeção excessiva de 

anestésico. 

3.13  Procedimento histotécnico 

As mandíbulas foram dissecadas, seguido da osteotomia para obtenção 

de peças com margem de 3 cm ao redor do material de enxerto. As peças foram 

fixadas em formol neutro 10% tamponado (Reagentes Analíticos®, Dinâmica 

Odonto-Hospitalar Ltda, Catanduva, SP, Brasil) e sofreram descalcificação em EDTA 
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20% (Ácido Etileno Diamino Tetracético, Merck) dissolvido em água MiliQ, com 

trocas semanais por um período de 6 semanas, à temperatura ambiente. Após a 

descalcificação, os parafusos de fixação do material de enxerto foram removidos 

cuidadosamente. Em seguida, o material foi desidratado utilizando uma sequência 

crescente e gradativa de álcoois 70, 90, 95 e 100, com troca de solução a cada 1 

hora, em agitador orbital (KLine CT – 150®, Cientec – Equipamentos para 

Laboratório, Piracicaba, SP, Brasil). Após estas etapas, foi realizada a diafanização 

com xilol e posterior, inclusão em parafina para obtenção de corte com 6 μm de 

espessura montados em lâminas de vidro para a coloração em hematoxilina e 

eosina (HE Merck & Co., Inc., NJ, EUA). 

3.14 Análise microscópica descritiva 

Para a análise qualitativa dos cortes histológicos, foi utilizado um 

microscópio óptico binocular JENAMED 2 (Carl-Zeiss), com objetivas de aumento 

40X, 125X, 200X e 400X, considerando o interior do enxerto ósseo, a interface leito 

receptor-enxerto ósseo e o tecido neoformado. 
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4. RESULTADOS 
Nenhum animal foi perdido no pré ou trans operatório, ou durante o todo o 

período do experimento. Todos os animais aparentavam-se sadios no momento da 

eutanásia.  Houve uma dificuldade em descalcificar o biomaterial integral 

heterógeno. Algumas sessões adicionais de descalcificação foram realizadas, no 

entanto houve dificuldade em cortar as peças. Este fato sugere que o biomaterial 

integral heterógeno apresenta alta densidade. Devido a este fato, o biomaterial 

Integral heterógeno foi desgarrado em alguns cortes, e outras lâminas tiveram que 

ser excluídas do estudo por falhas na confecção das mesmas ou na descalcificação 

da peça. 

Análise Microscópica Descritiva 

4.11 Grupo Autógeno 

No grupo autógeno, aos 30 dias pós-operatórios, (Figura 2) pode-se 

observar o enxerto autógeno (A) posicionado sobre o leito receptor (B). Entre o 

enxerto ósseo autógeno e o leito receptor, pode-se observar tecido ósseo com 

presença grande número de trabéculas ósseas em fase de maturação com alta 

viabilidade celular e bem vascularizada (C). 

Numa vista isolada do material de enxerto autógeno, aos 30 dias pós-

operatórios, (Figura 3) pode-se notar a presença do enxerto ósseo autógeno (A) e 

tecido ósseo neoformado (B). No interior do enxerto ósseo autógeno foi possível 

observar pequenas áreas de reabsorção (setas pretas), sugerindo que o tecido 

ósseo esta em fase de remodelação. 

Aos 60 dias pós-operatórios, no grupo autógeno, (Figura 4) pode-se 

observar o enxerto ósseo autógeno (A) em contato com tecido ósseo neoformado 

(B). No interior do enxerto ósseo autógeno, podem-se observar áreas de tecido 

conjuntivo, sugerindo que este tecido está em fase de remodelação óssea. Foi 

possível visualizar, também, células sem núcleo, sugerindo a presença de 

osteplastos (seta vermelha). 

Na análise microscópica do grupo autógeno, aos 60 dias pós-operatórios, 

(Figura 5) em uma vista mais aproximada, pode-se notar a presença do enxerto 

ósseo autógeno (A) e de tecido ósseo neoformado (B), separados por uma linha de 

cimentação (seta preta). No interior do enxerto ósseo autógeno, notou-se a presença 

de áreas de tecido conjuntivo (C), sugerindo uma fase de remodelação. Pode-se 

observar com maior nitidez a presença dos osteoplastos (setas vermelhas). 
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4.12 Grupo Biomaterial 

No período de 30 dias pós-operatórios, (Figura 6) pode-se observar o 

biomaterial heterógeno integral (A) em contato com o tecido ósseo neoformado (B), 

e com o leito receptor residual (C). Notou-se também, a presença do espaço 

negativo ocupado pelo parafuso cortical, (D) que foi removido após inclusão por 

parafina. 

No mesmo período de 30 dias pós-operatório, em uma vista mais 

aproximada, (Figura 7) pode-se observar o contato do biomaterial integral 

heterógeno (A) com o tecido ósseo neoformado (B). Observou-se também, a 

presença de osteoblastos dispostos em paliçada, sugerindo que os mesmos estão 

em síntese de matriz (setas azuis). Pode-se visualizar também, a presença dos 

vasos sanguíneos (C) e do espaço negativo ocupado pelo parafuso cortical (D). 

No período de 60 dias pós-operatório, (Figura 8) o biomaterial integral 

heterógeno (A) se apresentou envolto por tecido ósseo neoformado (B). Pode-se 

notar que o biomaterial integral heterógeno foi desgarrado das lâminas devido à 

dificuldade de descalcificação do mesmo.  

 Numa vista panorâmica do corte aos 60 dias pós-operatórios, (Figura 

9) pode-se observar o biomaterail integral heterógeno (A) em contato com tecido 

ósseo neoformado (B), sugerindo um nível de compatibilidade biológica bioinerte. 

Observa-se o leito receptor (C) e local onde encontrava-se o parafuso cortical (D). 

Na periferia do biomaterial, encontra-se este circundado por tecido conjuntivo 

fibroso, sugerindo um nível de compatibilidade biológica biotolerável apenas na 

periferia do biomaterial (setas azuis). 
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5. DISCUSSÃO 
O processo de incorporação de materais de enxerto ao leito receptor tem 

sido exaustivamente investigado por inúmeras pesquisas.³³,²⁴ ,²³ A modelagem 

anabólica parece ser a primeira resposta do organismo frente a um material 

compatível num sistema biológico.³³ Não se trata de um processo isolado, mas sim 

de uma complexa e dinâmica sequência de eventos biológicos. Devido a este fato, é 

de grande importância o conhecimento do funcionamento do organismo na 

incorporação dos biomateriais, a fim de que possam auxiliar e favorecer a região 

acometida de maneira adequada e eficiente durante o processo de reparação. 

O enxerto ósseo autógeno constitui o padrão ouro para as reconstruções 

maxilo-mandibulares por apresentar as propriedades biológicas da osteocondução, 

osteoindução e osteogenicidade.¹º Apresenta uma gama de vantagens sobre os 

demais materiais de enxerto, e a principal é seu potencial osteogênico obtido pela 

transferência de células imunocompatíveis vivas e viáveis da área doadora para o 

leito receptor³⁴ ,7,10, e que pode ser observado nos resultados deste trabalho.  

No entanto, como relatado por (Rabelo et al 2010) existem complicações 

que podem estar associadas a esta técnica, como dor, hematoma, parestesia e 

hemorragia. Diante deste fato, têm sido crescentes as pesquisas com o objetivo de 

encontrar um substituto ósseo para a substituição dos enxertos autógenos. Neste 

sentido, o biomaterial integral heterógeno liofilizado se apresenta como uma 

alternativa.  

A liofilização é um processo diferenciado de desidratação de produtos, 

pois ocorre em condições especiais de pressão e temperatura, possibilitando que a 

água previamente congelada, passe diretamente ao estado gasoso, ou seja, a 

mudança do estado físico ocorre por sublimação.¹⁷  

Este processo tem sido continuamente relatado para o preparo destes 

substitutos ósseos.²¹,16. A liofilização objetiva manter o material de enxerto o mais 

próximo possível do osso “in natura”, subtraindo apenas os possíveis agentes 

imunogênicos, como células medulares e gordura; quebrando quimicamente as 

cadeias proteicas e retirando agentes infecciosos bacterianos, virais e priônicos. 

Além disso, a completa remoção celular elimina virtualmente o risco de transmissão 

de doenças²¹,¹⁶ , o que foi evidenciado neste trabalho ao observar a ausência de 

células nas lâminas deste estudo. 



21 
 

 Estudo prévio publicado por (Galia et al. 2009), teve por objetivo realizar 

a caracterização físico-química entre o osso humano liofilizado e o bovino, e avaliou 

a percentagem de gordura e de proteína bruta. Os autores não encontraram 

diferenças estatisticamente significantes entre os dois tipos de enxertos ósseos após 

o processo de liofilização.  Este fato pode explicar o crescente emprego dos 

materiais heterógenos, aliado a outras vantagens como a facilidade de aquisição. 

A biocompatibilidade é definida pela habilidade de um biomaterial 

desempenhar sua função desejada, sem induzir qualquer efeito indesejável, como 

reação inflamatória aguda de longa duração ou reação inflamatória crônica.⁹  

Situação observada neste estudo, onde o biomaterial não apresentou quadros de 

reação inflamatória intensa. Resultado semelhante foi encontrado num estudo 

prévio, (Galia et al 2008) que  demostrou que o osso integral bovino é biocompatível, 

permitindo a formação óssea por aposição sem resposta inflamatória intensa. 

Nos resultados microscópicos foi possível evidenciar a propriedade 

osseocondutora do biomaterial integral heterógeno ao leito receptor aos 30 e aos 60 

dias pós-operatórios, com formação óssea por aposição, muito embora na periferia 

do biomaterial tenha ocorrido a formação de tecido conjuntivo fibroso, provavelmente 

pelo leito receptor não dispor de potencial osteogênico para preencher integralmente 

os espaços intertrabeculares do material estudado. Assim, é importante enfatizar 

que outras pesquisas com metodologias diferentes deverão ser realizadas para 

comprovar estes resultados e proporcionar segurança aos profissionais para indicar 

o uso deste biomaterial, mas também deve ser ressaltado que pelos resultados 

obtidos neste trabalho o enxerto autógeno ainda é a primeira opção, e a mais 

recomendada para grandes reconstruções maxilo-mandibulares devido a sua alta 

capacidade osteogênica.   
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6. CONCLUSÃO 
Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que o enxerto 

autógeno foi integrado ao leito receptor permitindo revascularização nos períodos 

estudados, enquanto que o biomaterial integral heterógeno permitiu crescimento 

ósseo por aposição, apresentando a propriedade biológica da osteocondução. 
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FIGURAS 
Figura 1: Fase Cirúrgica. A: Exposição das áreas receptoras; B: Bloco ósseo 
pronto para ser removido; C: Instalação do bloco de osso autógeno; D: 
Instalação do biomaterial Orthogen. 

 

Figura 2: Grupo Autógeno 30 dias- HE 40X. A: Enxerto Autógeno; B: Leito 
Receptor; C: Interface; D: Local do parafuso de fixação. 
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Figura 3: Grupo Autógeno 30 dias- HE 125X. A: Enxerto Autógeno; B: Tecido 
ósseo neoformado; → Região de remodelação óssea. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Grupo Autógeno 60 dias- HE 40X. A: Enxerto Autógeno; B: Tecido 
ósseo neoformado; →Região de remodelação óssea. 
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Figura 5: Grupo Autógeno 60 dias- HE 200X. A: Enxerto autógeno; B: Osso 
neoformado; C:Tecido conjuntivo; →Íntimo contato entre enxerto e leito (linha 
de cimentação); → osteoplastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Grupo biomaterial 30 dias- HE 40X. A: Biomaterial; B: Osso 
neoformado; C: Leito receptor residual; D: Local do parafuso. 
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Figura 7: Grupo Biomaterial 30 dias- HE 125X. A: Biomaterial; B: Osso 
neoformado; C: Vaso Sanguíneo; D: Local do Parafuso; → Osteoblastos em 
paliçados. 

 

 

 Figura 8: Grupo biomaterial 60 dias- HE 40X. A: Biomaterial; B: Osso 
Neoformado; C: Vaso sanguíneo. 
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Figura 9: Grupo biomaterial 60 dias- HE 63X. A: Biomaterial; B: Osso 
neoformado; C: Leito receptor residual; D: Local do parafuso. 
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Anexo A- Comitê de Ética 

 


