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RESUMO

Os estudos geoldgicos, petrograficos, geoquimicos e tecnoldgicos (fisicos-
mecanicos) e de alterabilidade de exposi¢cdes de extensas areas de rochas cristalinas no
sudoeste do Estado do Mato Grosso, com objetivo da qualificacdo como rocha ornamental e
de revestimento, possibilitou a oferta de novas variedades estéticas de rochas que
apresentem a adequada identificacdo, tipificacdo e padronizacdo das caracteristicas
tecnologicas. Visa-se ampliar a oferta deste bem mineral no estado, atualmente um dos
menores produtores do pais, contribuindo assim para a implantacio e desenvolvimento desta
cadeia produtiva de transformacdo e no desenvolvimento sécio-economico do Estado. As
areas propostas para o estudo localizam-se na regido sudoeste do estado, que detém um dos
maiores tratos geoldgicos relativamente conhecidos, além da sua posi¢do geografica favorecida
pela malha vidria, sendo descritos 10 tipos entre granitos, diabdsios, gnaisses e anfibolitos
agrupados nas cores vermelha, cinza e preta e que demonstram possibilidade econdémica de
lavra. Os resultados obtidos nos ensaios tecnoldgicos das variedades mostram que os
parametros analisados situam-se dentro dos limites padrdes estabelecidos pelas normas e
obedecem satisfatoriamente os valores limitrofes fixados para granitos utilizados em

revestimento em ambientes interiores e exteriores.
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ABSTRACT

The study of potentiality and qualification as a dimension stone and covering of
granites and oriented rocks occurring in the south of the Mato Grosso State, Brazil, using
geological, petrographical, technological and alterability characterization aims to increase
the offer of new varieties of dimension stones in the state. It also aims to propitiate the
economic transformation of this mineral resource adding new esthetic varieties in according
to technological patterns and adequate identifying and typology. The research also
contributes to the implantation and development of this productive chain to the social and
economical development of the state. In the studied areas located at the south region of the
Mato Grosso State fourteen rock types for dimension stones are recognized. They include
granites, gabbros, gneisses and amphibolites grouped by the colors in red, grey and black
types and showing economic potential of plowing. The results obtained in the technological
essay show that the rock parameters are sited within the standard limits established by
technical rules and obey satisfactorily the limit values fixed for granites in internal and

external covering uses
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CAPITULO 1

INTRODUCAO

O estudo das rochas ornamentais e para revestimento do Estado de Mato Grosso
constituiu uma contribuicdo ao avan¢o do conhecimento geoldgico de forma a acrescentar
elementos praticos e fundamentais que propiciem a transformag¢ao economica imediata deste
bem mineral. Possibilitando assim o desenvolvimento socio-econdmico do Estado com a

implantagdo e desenvolvimento desta cadeia produtiva de transformacao mineral.

A partir da escolha de rochas com qualidades estéticas, logistica e exequibilidade
de lavra, evolui-se para os patamares técnicos, como a caracterizagdo geologica, quimica e
fisico-mecanica das rochas selecionadas. Parametros estes necessarios para um mercado
consumidor cada vez mais exigente, que requer e lhe ¢ devido uma padronizagdo das
caracteristicas tecnoldgicas das rochas ornamentais.

Esta caracterizagdo técnica possibilitard o aproveitamento de rochas ja aceitas no
mercado consumidor, bem como resultard em novas contribuicdes com solicitagdes para
utilizagdes, apoiadas em critérios técnicos e viabilidade de solugdes arquitetonicas, estéticas
e funcionais muito mais confiaveis na construgdo civil.

O Estado de Mato Grosso apresenta vastas areas de exposi¢do de rochas cristalinas,

propicias a exploragdo de rochas para fins ornamentais e para revestimento. E, sem duvida,



um local extremamente promissor para a implantacdo e crescimento deste produtivo setor
mineral, além dos consequentes beneficios advindos com o desenvolvimento sdcio-
econdmico do Estado, possibilitando assim a instalagdo de novas empresas com o aumento
da oferta de empregos diretos nos setores de prospecgdo, lavra, beneficiamento e

comercializacdo, e indiretos como transporte, maquinario € servigos.

O Estado de Mato Grosso ¢ atualmente um dos menores produtores de rochas
ornamentais do pais (Quadro 1). Entretanto, diante do imenso potencial natural e da sua
posicdo geografica favoravel no ocidente sul-americano, a partir de acesso aos portos
exportadores do Oceano Atlantico, da malha ferroviaria parcialmente implantada, da
possibilidade de saida para o Oceano Pacifico por via terrestre e a todo norte do pais por via
fluvial. Sera possivel a médio prazo, conjuntamente com a atuacdo de uma politica de
orgdos institucionais e governamentais, estabelecerem para o Estado um perfil de poélo

produtor e exportador de rochas ornamentais.

Quadro 1. Quadro Comparativo dos Estados Produtores de Rochas Ornamentais Brasileiros
(IPT, 2007).

Estados | Producao Rochas % Tear | Lavra Marmoraria | Méao-de-
(t/ano) Obra (Emp.
Direto)
ES 3.200.000 | Granito/Marmore 56,1 900 400 360 32.000
MG 2.200.000 |Gr/Ardosia/Qtz/Marmores 23,6 66 160 1.000 25.000
BA 600.000 | Gr/Marmore/Quartzito 48 97 180 5.500
PR 100.000 | Granito/Marmore 6,3 69 12 300 3.200
RJ 1.400.000 | Granito 5,1 150 230 630 15.600
CE 400.000 | Gr/Quartzito/Marmores 44 57 60 1.800
GO - Granito/Quartzito 7 36 100 2.000
RS 180.000 | Granito 2,7 51 78 270 5.500
PB - Granito 9 12 20 800
SP 100.000 | Granito 1,6 160 30 3.000 40.000
PE - Granito 21 13 60 1.100
AL 3.600 | Granito 0,07 9 4 15 350
RO - Granito 2 8 10 350
RN - Granito 4 3 20 350
SC 100.000 | Ardésia/Gr/Marmores 1,6 15 10 300 5.000
PA - - 10 3 43 700
PI - Ardésia/Qtzitos/Marmores - 10 20 350
SE - - 7 0 26 400
MS - Mairmores -
MT - Granito 2 0 35 350
TOTAL | 8.100.000 1.574 | 1.800 6.449 140.350




I.1. OBJETIVOS

O presente trabalho apresenta-se direcionado ao estudo das rochas graniticas e
gnaissicas da regido sudoeste do Estado de Mato Grosso, através da determinagdo das
caracteristicas geologicas, mineraldgicas, petrograficas e litogeoquimicas. Com enfoque
direcionado as caracteristicas tecnoldgicas das rochas (ensaios fisico-mecanico), visando

uma qualificacdo como material ornamental e para revestimento.

Estes estudos realizados possibilitaram o reconhecimento de materiais potenciais
para utilizagdo como rochas ornamentais, acompanhadas das respectivas caracterizagdes
tecnologicas. Bem como, desenvolver novas frentes, com patamares técnicos determinados
que possibilitem o interesse econdmico de exploragdo, permitindo desta forma uma escolha
técnica e a adequada identificagdo e tipificacdo das variedades, além dos requisitos

desejaveis de ordem estética.

1.2. LOCALIZACAO DA AREA

As rochas estudadas localizam-se na regido sudoeste do Estado de Mato Grosso e
sdo representados na terminologia de rochas ornamentais por granitos (granitos e diabasios)
e movimentados (gnaisses ¢ anfibolitos) e que serdo subdivididos em Granitos e
Movimentados Vermelhos- Granito Sararé (1), Granito Rio Branco (2), Ortognaisse Fortuna (3),
Ortognaisse Indiavai Vermelho (4); Granitos e Movimentados Cinzas- Granito Nova Lacerda (5),
Ortognaisse Indiavai Cinza (6), Ortognaisse Cachoeirinha (7); Granitos e Movimentados Pretos-
Anfibolito Indiavai (8), Anfibolito Canai (9) e Diabasio Salto do Céu (10).

Estas rochas sdo relativamente bem conhecidas do ponto de vista geoldgico e
demonstram clara exequibilidade econdmica de lavra, distribuindo-se nas imediagdes dos
principais pdlos de desenvolvimento do Estado.

O acesso a regido, partindo da Capital Cuiab4, pode ser feito pela Rodovia Federal
Br-070 passando pela cidade de Céceres a cerca de 220 km, um dos principais centros
urbanos do sudoeste do Estado de Mato Grosso (Figura 1), até a localidade de Caramujo. A
partir dessa rodovia federal (BR-070) partem estradas estaduais e secundarias (vicinais),

interligando cidades, povoados, fazendas aos aglomerados urbanos.
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Figura 1. Mapa de localizacdo da area de pesquisa e das vias de acesso.

1.3. GEOMORFOLOGIA

Quanto aos aspectos geomorfoldgicos regionais, o projeto RADAMBRASIL, Folha
Cuiaba (SD-21) (BARROS et al. 1982), mostra que a area apresenta compartimentagdes
distintas representadas pelas unidades geomorfoldgicas: Planalto Residual do Alto Guaporé,
sustentadas pelas rochas do Grupo Aguapei, cujas cotas altimétricas oscilam entre 400-1000
m; Planalto dos Parecis, edificado principalmente em rochas do Grupo Parecis, com
altimetria maxima de 700 m; Planalto da Chapada dos Guimaraes, elaborado em rochas da
Bacia do Parana, e altimetria relativa entre 300-900 m; Provincia Serrana, assentada em
rochas do Grupo Alto Paraguai, cujas cotas altimétricas variam entre 300-700 m; Depressao
do Paraguai, elaborada principalmente em rochas do Grupo Cuiabd e sedimentos da
Formagdo Pantanal, com cotas altimétricas entre 100-500 m; Depressdao do Guaporé,
edificada em rochas do Complexo Xingu, Suite Intrusiva Rio Alegre e Guapé e Formagao
Guaporé, e altimetria de 200-400 m; Planicies e Pantanais do Alto Guaporé, sustentados por

sedimentos da Formag@o Guaporé e aluvides recentes, com altimetrias entre 100-200m.
Na area pesquisada destacam-se trés grandes entidades geomorfologicas:

Areas Acidentadas sdo constituidas por relevos maiores, representada por

superficies de erosdo, ora pouco pronunciada, de drenagem moderadamente encaixada em




zonas de fraturas e¢/ou falhas, ora através de um relevo mais acidentado, com cotas variando
de 200 a 600 metros. Ocorrem predominantemente rochas graniticas de diferentes
composi¢des, que formam a porgdo sudoeste do Craton Amazonico e sdo mais resistentes
aos processos erosivos. Estas fei¢des constituem as maiores cotas e ressaltam, na topografia,

a forma de morros e cristas alinhadas segundo a direcdo NW-SE.

O Planalto dos Parecis se estende de norte a leste do Criaton Amazdnico
constituindo relevos altos e planaltos do tipo chapaddo com altas cotas acima de 600 metros,
formados por areias e sedimentos cretdceos. Trata-se de um planalto relativamente
homogéneo, com formas tabulares e intensidade de dissecacdo varidvel, aumentando de

leste para oeste.

Os sedimentos quaternarios da Bacia do Pantanal, que abrange toda por¢do sul e
parte da por¢do sudoeste, constituem uma faixa extensa mais baixa, caracterizada por um

relevo de planicie, onde as cotas ndo ultrapassam 200 metros.

1.3.1. CLIMA

O Clima da area pesquisada estd inserido na categoria tipo Aw de Kdppen, com
estagdes bem definidas: uma chuvosa de Outubro a Abril e uma seca de Maio a Setembro,

caracterizando um clima de Savana Tropical (RADAMBRASIL - Folha Cuiab4a SD-21).

Os meses de Dezembro/Janeiro apresentam os maiores indices pluviométricos. O
periodo seco, nos meses de Junho/Agosto a precipitagdo pode chegar a ser nula. A passagem
das estacdes verdo umido para inverno seco € brusco, revelando-se por uma sensivel
elevagdo de temperatura e escassez rapida das chuvas.

A temperatura média anual oscila em torno 26°C, enquanto que no rigor do inverno
atinge a média de 18°C e no resto das estacdes do ano a temperatura gira em torno dos 40°C

e o regime atual das precipitagdes € caracteristicamente tropical, com precipitagdes entre

1.250 a 1.759 mm.

1.3.2. VEGETACAO

A vegetagdo na regido estudada pode ser dividida em trés tipos distintos: Floresta

Tropical, Cerrados e Matas Galerias.



A Floresta Tropical é uma vegetacdo caracteristica dos solos mais ricos ¢ imidos
da area de clima tropical, com suas arvores atingindo alturas que variam entre 15-30 m. A
vegetacdo baixa ¢ composta por arbustos, cipds e representantes das familias: Bromeliciceae
(Bromélia sp), nome vulgar Gravata, Gramineae (Hipolutum sp), nome vulgar Capim
Navalha e outras espécies.

Atualmente este tipo de mata acha-se em fase bastante regressiva, decorrente do
desmatamento desordenado que assolou e que ainda assola a regido, sendo a mesma

substituida por pastagens e lavouras localizadas de subsisténcia.

O cerrado se apresenta na regido com fisionomias diversas, que vai do tipo arbdreo
xeromorfo aos tipos herbaceo-arbustico (Cerrado Sujo, Cerradinho e Cerrado Ralo), estando
estas distingdes relacionadas principalmente as diferengas pedoldgicas e topograficas.

O Cerrado Sujo ¢ constituido por uma vegetacdo intermedidria entre a mata e
cerrado tipo mesoéfita, com arvores de médio porte e desenvolvimento das familias:
Bromeliciceae (Bromélia sp), nome vulgar Gravatd, Gramineae (Gradua sp), nome vulgar

Taboca e espinheiros em geral.

As Matas Galerias desenvolveram-se as margens das drenagens perenes, sendo
formadas por uma vegetacdo exuberante que sobressai nitidamente nas regides de cerrados e
campos cerrados. Os campos ocorrem em areas pantanosas com caracteristicas de vegetagao
de varzea, onde se desenvolvem hidréfilas secundarias por mesdfilas e em menor escala as

xerofitas.

1.3.3. SoLos

Os solos variam de acordo com a unidade litoestratigrafica em que se encontram e
o tipo da geomorfologia. No Projeto Radambrasil os solos predominantes foram
denominados de: Podzodlicos Vermelho-Amarelados, solos Litoliticos, Latossolo Vermelho-
Escuro, ocorrendo em areas menores onde predominam os gabros, € proximo aos rios
aparecem as areias quartzosas aluvionais.

Nas dareas de exposi¢do das rochas granitdides é comum ocorrer, proximo as
drenagens, solos do tipo aluvionais, geralmente variando do tipo arenoso, argilo-arenoso e
argiloso de forte cor vermelha, quando junto as rochas igneas de origem basalticas ou

toleiticas.

Sdo solos originados de sedimentos aluvionais depositados principalmente nos



cursos d’agua maiores, distribuidos nas margens e confluéncias ou em amplas planicies
aluvionais. Além deste, aparecem os solos regoliticos, constituidos por fragmentos de
rochas e quartzo leitoso em matriz areno-argilosa imatura pouco espessa aflorante nas

superficies das rochas graniticas.

E expressiva a presenca de solos halomorficos que estdo sujeitos as inundagdes
periodicas, distribuindo-se nas regides pantanosas da bacia do Pantanal e planicies

aluvionais.

1.3.4. HIDROGRAFIA

Geograficamente, a area estudada estd inserida na Amazonia Legal Brasileira e faz
parte das bacias Amazonica e da Prata, destacando-se na bacia Amazonica os rios Guaporé,
Juruena e o Teles Pires, com seus inumeros tributarios. A bacia Platina ¢ caracterizada pelo
rio Paraguai, com os rios Jauru, Branco, Sepotuba, Cabacal e Cuiaba como seus principais

afluentes.



CAPITULO I1

MATERIAIS E METODOS

I1.1. INTRODUCAO

As rochas ornamentais e de revestimento, quando em uso, sdo submetidas as mais
variadas solicitagdes, tais como: atrito ou desgaste, impacto, acdo das intempéries, ataques
por produtos de limpeza, liquidos agressivos, etc. Assim, a precisa caracterizagdo
tecnoldgica desses materiais torna-se fundamental para sua utilizagdo correta e econdmica.

Neste trabalho, foram estudados e analisados os principais aspectos geologicos das
rochas dos macicos, além dos parametros mineralogicos, petrograficos, texturais,
geoquimicos, fisico-mecanicos e de ataque quimico dos dez litotipos: Granito Sararé (1),
Granito Rio Branco (2), Ortognaisse Fortuna (3), Ortognaisse Indiavai Vermelho (4), Granito Nova
Lacerda (5), Ortognaisse Indiavai Cinza (6), Ortognaisse Cachoeirinha (7), Anfibolito Indiavai (8),
Anfibolito Canad (9) e Diabasio Salto do Céu (10) escolhidos entre padrdes graniticos e
movimentados da regido sudoeste de Estado Mato Grosso.

A andlise comparativa entre os resultados obtidos dos diferentes ensaios
tecnologicos e os parametros prefixados pelas normas possibilitou a qualificagdo dos

materiais.



Para o desenvolvimento do presente projeto foram executadas as seguintes

de pesquisa (Figura 2):

Tema
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Preparagéo
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Separagao de material
para Quimica
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_ tecnoldgicos

etapas

Figura 2. Organograma da pesquisa ilustrando as a¢des em cada etapa realizada durante a

tese de doutorado.

I1.2. ETAPA INICIAL

11.2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO

As informagdes bibliograficas bdsicas foram realizadas com dois enfoques

principais: a primeira envolveu o levantamento das informag¢des disponibilizadas na

literatura sobre a geoldgica, estrutural, petrografia, mineralogia e geoquimica; e a segunda,

para a obteng¢do de informagdes que possibilitem correlaciona-las com outras rochas

ornamentais brasileiras a partir dos ensaios tecnologicos disponiveis, € assim possibilitar um

estudo comparativo das caracteristicas técnicas.

11.2.2. COLETA DE AMOSTRAS (CAMPO)

Os trabalhos de campo na area foram direcionados para a individualizacdo das

diversas faciologias, através do levantamento detalhado das caracteristicas geoldgico-
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estruturais. Associados aos trabalhos de campo foram realizados coletas sistematicas de
amostras (Figura 3) para defini¢do das qualidades tecnologicas destas rochas e suas
particularidades petrograficas e texturais, das diversas faciologias presentes. A coleta
sistematica e o desenvolvimento metodoldgico procederam-se através do detalhamento das

variedades texturais que apresentaram viabilidade econdmica de lavra.

Figura 3. Transporte de campo de amostras dos granitos e movimentados para ensaios
tecnologicos.

11.2.3. ESTUDOS PETROGRAFICOS

Estes estudos tiveram por finalidade a identificacio mineraldgica-textural e
classificagdo modal das litologias, além da caracterizacdo micro-estrutural das se¢des, para
subsidiar os ensaios tecnoldgicos dos referidos materiais, com objetivos de qualificar a sua

utilizacdo como rocha ornamental.

Os procedimentos para a caracterizacdo petrografica foram realizados segundo as
normas NBR 12768 da ABNT (1992a) e também designacdes petrograficas e
composicionais de rochas magmadticas obedeceram a IUGS (STRECKEISEN, 1976) e
rochas metamorficas de Winkler (1977) para classificar litologicamente as variedades de
rochas e as suas propriedades mineralogicas e texturais, visando suas possibilidades técnicas
de aplicag¢do em rochas ornamentais.

A descrigdo petrografica foi direcionada a determinagdo da composi¢do

mineraldgica, feigdes estruturais, granulagdo dos cristais e estado de alteragdo. Embora os
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tipos de estrutura (macica, orientada e foliada, etc.) e a dimens@o dos cristais tenham
influéncia na resisténcia mecanica das rochas, as maiores preocupagdes residem na natureza
dos componentes mineraldgicos e no seu estado de alteragdo, pois a presenga de minerais
alteraveis em condigdes ambientais naturais ou quimicamente sensiveis a produtos
industriais de limpeza podem afetar as caracteristicas estéticas iniciais das pedras, bem
como reduzir sua vida util como revestimento.

Um alto grau de alteracdo, por seu turno, propicia maior capacidade de absor¢do
d’agua, com a consequente facilitagdo do avango do processo de alteragdo, bem como da
diminuic¢do da resisténcia mecanica da rocha.

A granulacdo dos minerais ¢ dada pelas dimensdes dos graos minerais em rocha e
para fins ornamentais merece essencial atengdo, pois se trata de um pardmetro que pode
influir nas propriedades fisicas- mecéanicas e na alterabilidade. Os seguintes parametros

foram utilizados nas rochas estudadas:

° Fina: didmetro médio predominante dos cristais inferior a 1,0 mm;

o Meédia - fina: didmetro médio predominante entre 1 e menos de 3 mm;
° Média - didmetro médio entre 3 € menos de 7 mm;

o Média - grossa: diametro médio entre 7 ¢ 10 mm.

Com relagdo ao tamanho relativo dos cristais as rochas serdo classificadas em:

. Equigranular: rochas com grdos minerais de mesmo tamanho ou com

tamanhos variando dentro de uma estreita faixa;

. Inequigranular: rochas com grdos minerais que apresentam diferencas de

tamanho de até 1:10, sem que os graos maiores sobressaiam em relacdo aos menores;

o Porfiritica: rochas igneas com megacristais de dimensdes pelo menos cinco
vezes superior a média dos grios da matriz, sobressaindo-se nitidamente em relagdo as
dimensdes destes;

. Porfiréide: rochas com megacristais de dimensdes pelo menos cinco vezes
superior a média dos graos da matriz, de granulacdo média e grossa;

. Porfirocléasticas: rochas que preservam fragmentos de fenocristais
magmaticos.

Pelo fato das rochas estudadas apresentarem granulagdo fina/média a média/grossa
e porfiritica e/ou porfirdide, a determinagdo da composi¢do modal foi realizada pela

conjugacdo das contagens dos minerais em laminas delgadas e em placas de rochas. Assim,
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a contagem mineral em ldminas delgadas, em média de 400 a 500 pontos computados, foi
efetuada utilizando-se aparelho contador automdtico digital marca Swiff, acoplado a um

microscopio binocular.

A contagem dos minerais em placas macroscopicas atacada com acido fluoridrico e
tratada com cobalto-nitrito de sodio permite distinguir macroscopicamente feldspato
potassico dos demais minerais, como, quartzo e plagiocldsio. Esse tipo de contagem
utilizada para as rochas de granulagdo mais grossa foi efetuado sobre malha com
espacamento de 1,0 cm’ e para as mais finas em malhas com espacamento de 0,5 cm’,
lancadas sobre folha de plastico transparente. O resultado integrado a determinagdo
microscopica.

Anadlise dos principais constituintes minerais, onde uma simples identificacdo
mineralogica podera prever futuros problemas de ordem tecnologica e estética, a exemplo
da alterabilidade dos minerais, a propriedade estd intimamente ligada a composi¢do
mineraldgica da rocha e ao seu grau de alteracdo. Nos casos em que a rocha venha a estar
sujeita a produtos industriais de limpeza, pode-se simular suscetibilidade ao se alterar, ao
expor sua superficie em contato com reagentes quimico presentes nestes produtos, seguido
da avaliagdo visual, macro e microscopica e da mudanca de coloragdo ou perda de brilho.

O grau de alteracdo mineral corresponde a alteracdo sofrida pelos minerais
constituintes das rochas e que influem na qualidade tecnoldgica das rochas ornamentais e de
revestimento. A formagdo de neominerais de alteragdo mais facilmente removiveis pode
aumentar o grau de porosidade das rochas, diminuindo sua resisténcia fisico-mecanica e
potencializando os processos de alteragdo. O grau e o tipo de alteragdo observados em
microscopio foram analisados para cada mineral passivel de alteracdo, tais como
plagioclasio (saussuritizagdo, sericitizacdo, epidotizagcdo e transformagdo para carbonatos),
feldspato (sericitizagdo, argilo-minerais) e minerais maficos (cloritizag¢do, epidotizagdo e
transformagdes para 6xidos e hidréxidos).

De acordo com a intensidade da alteragdo adota-se a classificacdo sugerida por

Navarro (2002):
. Grau de alteragdo intenso: > 60%;
. Grau de alteragdo moderado: > 30 a 60%;
o Grau de alteracdo incipiente: > 10 a 30%;
. Grau de alteragcdo muito incipiente: > 5 a 10%

° Ausente até 5%.



13

. Analise Morfo-Dimensional — ¢ usada para encontrar os pardmetros
morfoldgicos e dimensionais dos elementos que compde a rocha, inclusive checando o grau
de entrelacamento dos cristais, como por exemplo, os tipos de contato, fornecem a0 mesmo
tempo a amplitude do grau de homogeneidade destes pardmetros os quais exercem
consideravel influéncia em termos de resisténcia mecanica, porosidade e permeabilidade da

rocha;

. Andlise textural - ¢ importante para a andlise previsional do desempenho e
durabilidade das rochas em obras civis. Corresponde ao aspecto microscopico geral da
rocha no qual se inclui a forma dos minerais, sua granulagdo ¢ o modo pelo qual se acham
unidos. Assim, diferencas no grau de entrelagamento ou imbricamento entre os cristais
podem ser responsaveis por diferencas na resisténcia a abrasdo e a escarificacdo de placas

rochosas.

. Diferengas granulagdes podem corresponder as diferencas na alterabilidade
potencial diante de liquidos agressivos. Rochas porfirdides e inequigranulares grosseiras

tendem a serem menos resistentes do que as equigranulares mais finas.

As relacdes texturais caracterizam o estagio de equilibrio entre vérias fases
minerais. A textura ¢ inerente ao primeiro estagio de formagdo da rocha, podendo ser
reconhecida arranjo minerais posteriores formados em condi¢des termodindmicas mais
superficiais. As microtexturas aparecem como arquiteturas minerais de origem
essencialmente primaria estabilizadas na crosta ou no manto superior, ou como arquiteturas
minerais secunddrias e mais complexas, nas quais as formas anteriores podem ser

encontradas (BARD, 1986).

A forma e o tipo de cristal refletem as condi¢des de cristalizagdo do magma e
influem nos processos de alterabilidade ou enfraquecimento fisico-mecanico que afetard as

estruturas cristalinas e consequentemente o sistema rochoso.

Nas rochas igneas, os tipos de cristal sdo controlados por varios fatores: quimica do
liquido, a existéncia e composicdo de uma fase fluida e a agitagdo ou convecgdo do magma.
As primeiras fases cristalinas sdo frequentemente idiomorficas ou subdiomorficas, enquanto
que as outras normalmente sdo xenomdrficas, ocupando os espagos intergranulares antes
ocupados pelo liquido residual.

O tipo e forma do cristal dependem ndo apenas da quantidade relativa dos varios
constituintes (quantidade maior ou menor de P, Zn, Ti), como também da taxa de nucleacgdo,

da cinematica de crescimento do cristal e da energia de ativagdo, difusdo e progressdo das
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faces cristalinas (BARD, 1986).

Spry (1969) sugere que o tipo de cristal depende da intera¢do de cinco mecanismos

de crescimento de graos:
° Crescimento livre, onde os cristais se desenvolvem sem interferéncia;

* Crescimento conturbado, onde a forma dos minerais ¢ regulada pelos cristais

vizinhos formados simultaneamente;

® Corrosdo, onde os minerais ocorrem como reliquiares, instaveis, nao

completamente eliminados pelo processo que liderou seu desaparecimento;

. Baixa temperatura e rupturas mecanicas de origem essencialmente tectonicas,

permitindo o fraturamento de minerais ou desplacamento de suas bordas;

. Alta temperatura com mecanismos de deformagao (ductil, plastico), causando

distor¢des no eixo dtico e migragdo de defeitos pontuais ou lineares.

O tipo de borda de grdo determina o tipo de contato intergrdos, sendo os mais
comumente descritos na literatura os contatos planos, arredondados, lobulares, denteados,
concavo-convexos e serrilhados (Figura 4). A forma ou tipo dos contatos intergrdos ¢ um
importante fator a ser considerado, pois influem no grau de resisténcia da rocha as
solicitagdes fisico-mecanicas. O intercrescimento de minerais essenciais, a relacdo de
concavo-convexidade e a ordem de cristalizagdo, permitindo identificar o “envelopamento”

de minerais mais degradaveis, sdo fatores que podem influir no grau de alterabilidade.

£d L4

Lobular Serrilihado Plano

£ 8 i

Plano-Serrlhado  Cénecavo-Serniihado  Plano- Lobular

o] %

Iregular-Serrilnado  Arredondado Denteado

Figura 4 Tipos de bordas de grios (contatos) utilizados na qualificacdo dos contatos das
rochas estudadas (mod. de MESQUITA, 2002).
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Nos granitos estudados os contatos minerais observados ndo se encaixam
perfeitamente nos tipos definidos na literatura. Termos intermedidrios foram entdo
utilizados, para uma melhor caracterizagdo textural: os tipos de contatos foram classificados
em plano-serrilhado, concavo-serrilhado, plano-lobular, irregular-serrilhado e plano. Os
contatos foram quantificados em termos percentuais (contagem de 300 a 500) deles em cada

secdo petrografica analisada.

J Anadlise estrutural - encontra-se direcionada principalmente a identificagdo
das feicdes estruturais originais da rocha, como por exemplo, foliagdes, bandamentos,
fraturamento, xistosidades, etc. Destaca-se que estas feicdes texturais particulares,
diretamente vinculadas a determinados minerais, podem conduzir ao desenvolvimento de
superficies potenciais de fraturamento preferencial na rocha ou ainda facilitar o
desenvolvimento de outros fenomenos, como dilatagdo ou alteragdes ¢ a identificacdo do
grau de microfissuramento dos grdos constituintes da rocha e se estas microfissuras estio
fechadas ou abertas, preenchidas ou n@o. A reunido destes pardmetros estard
intrinsecamente relacionada a sua resposta aos esforgos fisico-mecanicos, podendo ou ndo
comprometer a utilizacdo do material para determinados fins e possibilitar a previsdo de
eventuais modificagcdes nas propriedades fisico-mecanicas das rochas, diante das condicdes
ambientais e das solicitacdes a que sdo submetidas nas obras (atrito, impacto, umidade,

ataque de liquidos e agentes atmosféricos agressivos, etc.).

I1.3. MATERIAIS

Neste trabalho foi desenvolvido utilizando-se amostras coletadas em afloramentos
provenientes de diversas unidades geoldgicas, previamente selecionadas entre “granitos e
movimentados” - Granito Sararé (1), Granito Rio Branco (2), Ortognaisse Fortuna (3), Ortognaisse

Indiavai Vermelho (4), Granito Nova Lacerda (5), Ortognaisse Indiavai Cinza (6), Ortognaisse

Cachoeirinha (7), Anfibolito Indiavai (8), Anfibolito Canaa (9) e Diabasio Salto do Céu (10).

I1.4. METODOS

11.4.1. RESISTENCIA AO ATAQUE QUIMICO

Para o desenvolvimento dos estudos, utilizou-se 6 amostras (placas) de cada uma
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das rochas acima mencionada, as quais foram serradas no Laboratério de Rochas

Ornamentais da UNESP nas dimensdes de 07 x 07 x 03 c¢m, a partir de um bloco.

Nao foram utilizadas placas convencionais, pois os materiais aqui estudados nao se
encontram em exploracdo ou disponiveis no mercado, ou seja, ndo explorados
comercialmente como rochas ornamentais. As mesmas contém uma das faces polidas e na
medida do possivel, isentas de qualquer defeito. Uma das placas de cada rocha foi utilizada

como corpo branco, ou seja, para comparagdo com as outras apds a realizagdo dos ensaios.

Cada um destes corpos-de-prova foi selado (com silicone) em recipientes feitos
com canos de PVC (d =75 mm) e deixados secar por cerca de 24 horas. Em seguida coloca-
se um pouco de agua deixando por algumas horas, observando-se a ocorréncia ou nio de
vazamento. Posteriormente foram colocados dentro dos canos, os reagentes, sendo estes em
seguida vedados por placa de vidro (lamina tipo “Mutante”) para evitar a evaporagdo, onde
permaneceram durante o tempo previsto para o ataque.

Antes da exposicdo das placas polidas ao ataque quimico, ¢ efetuada a limpeza da
superficie das mesmas, com um pano umedecido em alcool, seguido de leitura do lustro
através do aparelho Gloss Meter (Figura 5). Apos os periodos indicados para a permanéncia
de cada substancia sobre as rochas, as amostras foram lavadas com agua corrente, seca
naturalmente ¢ em seguida submetida a uma avaliagdo visual acompanhada de uma nova

leitura de lustro.

Figura 5. Ensaio que simula a alterabilidade induzida pelos processos naturais
antropogénicos ¢ de degradacdo sobre Diabasio porfiritico. No centro o aparelho Gloss
Meter usado para medir perda de brilho.



17

Os ensaios que permitem acelerar o processo de degradacdo das rochas podem
simular fatores ambientais ou atmosféricos como também fatores referentes ao manuseio,
uso e conservacdo do material. Neste trabalho optou-se por desenvolver o ensaio de

resisténcia ao ataque quimico.

O ensaio de resisténcia ao ataque quimico permite acelerar o processo de
envelhecimento do material simulando o ataque com compostos quimicos, comumente
utilizados na fabricagcdo de produtos de limpeza ou encontrados em substancias organicas

naturais.

Tendo em vista que a norma NBR 13.818 (Anexo H) ¢ exclusiva para produtos
cerdmicos € que o seu uso foi uma adaptagdo aplicada para rochas ornamentais para a
avaliacdo dos efeitos causados pelos agentes agressivos como sumarizado no Quadro 2.
Neste sentido foram realizadas observagdes macroscdpicas e leituras de lustros no sentido

de detectar a perda de brilho, altera¢do de cor e corrosao.

Quadro 2. Fluxograma do ensaio de alterabilidade — Determinac¢do da resisténcia das
rochas ao ataque quimico (mod. de TORQUATO, 2004).

DETERMINAGAO DA RESISTENCIA AO ATAQUE QUIMICO

Preparaciio das amostras Preparacio dos reagentes
- 6 placas de rocha (07x07x03 cm), - Acido cloridrico (3 % vv);
com uma das faces polidas; Acido citrico (100 g/);
- colagem de formas de pvc (¢ = 75 |77 Cloreto de Amoénia (100 g/1);
mm) sobre as faces polidas. - Hidroxido de potassio (30 g/);
- Hipoclorito de sddio (20 g/).

Colocacdo dos reagentes em contato com a face
polida das rochas onde permaneceram pelo
tempo determinado pela norma (NBR 13818-
Anexo H-1997):

- Acido cloridrico 96 horas;
- Acido citrico 24 horas;
- Cloreto de amonia 24 horas;
- Hidréxido de potassio 96 horas;

L SOV [N DR L AA L

Acompanhamento do ensaio através de
observacdes:

-visuais (pelo uso de lupa de méao)

- microscopio binocular (instrumentais)

-leitura do lustro através do aparelho Gloss
Meter (instrumentais)

Andlise e interpretacio dos
resultados

\ 4
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11.4.1. PROCEDIMENTOS DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS

A realizacdo do ensaio tecnoldgico ¢ de suma importancia para qualificacdo e
quantificagdo das rochas ornamentais. As rochas quando em uso diario, de acordo com a
solicitagdo, sdo submetidas a diversos fatores (compressdo, friccdo, impacto, agentes
intempéricos e quimicos), ou seja, por meio dos ensaios tecnologicos pode-se efetuar uma
previsdo do comportamento destes materiais sob as diversas situagdes. Assim, a precisa
caracterizacao tecnologica desses materiais torna-se fundamental para sua utilizagdo correta,

segura e economica.

No Brasil, a Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ¢ a entidade
normatizadora dos parametros de qualificacdo de rochas ornamentais, e internacionais a
American Society for Testing and Materiais - ASTM, Deusch Institut fur Normung - DIN e

Sociedade Internacional de Mecanica das Rochas - ISRM.

I1.4.1.1 Petrografia

Fornece a natureza, mineralogia e classificagdo da rocha, com énfase nas feigdes
que poderdo comprometer suas resisténcias mecanicas e quimicas, e afetar sua durabilidade
e estética. A andlise fundamenta-se na observacdo de secdes delgadas, estudadas ao
microscopio optico de luz transmitida, permitindo observar detalhadamente feigdes como
textura e estrutura, composi¢do mineraldgica, estado de altera¢do e microfissural, bem como
as relagdes entre tipos minerais alteraveis, soliveis e fridveis. Essa andlise € realizada

conforme norma NBR 12768 da ABNT (1992g).

Técnicas auxiliares utilizadas para complementar a identificagdo e quantificagdo de
minerais: ensaios de coloragdo seletiva de feldspatos e carbonatos e difratométria de raios-
X. A classificagdo petrografica das rochas baseou-se em Streckeisen (1976) e Winkler

(1977).

11.4.1.2. Determinacéo de indices fisicos

As andlises foram realizadas no Laboratério de Rochas Ornamentais do
Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de Geociéncias e Ciéncia Exatas da

UNESP. Compreende os parametros de massa especifica aparente seca e saturada,
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porosidade e absor¢do de agua.

Este ensaio segue norma NBR 12766 da ABNT (1992b) e pode fornecer uma idéia
de micro-descontinuidades (fraturas e poros) nas rochas ou ainda se correlacionar com as
propriedades mecanicas, diminuicdo da resisténcia da rocha com o aumento da porosidade e
absorcdo d’4agua. Estas propriedades guardam entre si certa correspondéncia, principalmente

a porosidade aparente e a absorg¢do.

A massa especifica serve como elemento auxiliar na classificacdo petrografica da
rocha e, em termos praticos, para calcular o peso das placas quando do dimensionamento
dos dispositivos metélicos que a suportardo.

A porosidade pode permitir antever o estado de alteracdo e a resisténcia mecanica.
A capacidade de absor¢do d’agua, cuja magnitude ¢ correlacionavel ao grau de porosidade,
indicard a possibilidade de ocorrer alteragdes minerais, com consequentes efeitos na estética
das pedras, e também a possibilidade de diminuicdo da resisténcia mecanica. E determinada

por pesagem do corpo-de-prova nas condi¢des seca, saturada e submersa.

Para a determinag¢do dessas propriedades devem-se obter corpos-de-prova em
qualquer formato, desde que serrados com disco diamantado, e peso variando entre 300 e
400 g (350 g em média). Os corpos-de-prova sdo saturados em agua por trés horas com o
auxilio de uma bomba de véacuo segundo norma (ABNT, 1992b). Fazendo uso de uma
balanca hidrostatica mede-se o peso submerso (A) e o peso saturado (B). Em seguida os
corpos-de-prova sdo secos em estufa por 24 horas e pesados novamente em condigdes
normais (C). O calculo dos indices fisicos se faz relacionando os pesos A, B e C de acordo

com as formulas abaixo:

Massa especifica aparente seca = C
(B-A)
. B
Massa especifica aparente saturada =
(B-A)
Porosidade aparente= (B-C) x 100
(B-A)
Absorcao d’agua aparente= (B-C) x 100
C

Onde: A = peso submerso;
B = peso saturado;
C = peso seco.
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11.4.1.3. Determinacio de desgaste Abrasivo Amsler

Corresponde ao pardmetro de dureza, sendo determinado por duas placas de rochas
que sdo submetidas a um percurso e determinada por solicitagdo dada por abrasivos do tipo
areia essencialmente quartzosa ou por grdos de carbeto de silicio (carborundum), em
maquina apropriada, conforme norma NBR 12042 da ABNT (1992b), dando-nos o valor da

abrasdo (dureza), esta propriedade é diretamente determinada por ensaios de desgaste.

Pode-se também ser estimada por ensaios de dureza do tipo Knoop. Esta
propriedade depende da composicdo mineraldgica, da granulacdo, do estado de alteracdo
dos minerais e do grau de coesdo ou capacidade da rocha. Este ensaio, que procura simular
em laboratorio, a solicitagdo por atrito, € util para a previsdo da durabilidade de pisos,

principalmente em condi¢des de alto trafego de pessoas ou veiculos.

O ensaio de desgaste indica a redugdo de espessura (mm) que placas de rochas
apresentam apds um percurso abrasivo de 1000 metros na maquina apropriada denominada
“Maquina Amsler”. A resisténcia que uma rocha oferece ao desgaste estd intimamente
associada a dureza dos seus constituintes minerais e a sua compacidade e granulagado, sendo
este um parametro que influencia diretamente os custos de polimento e acabamento desses
materiais. Assim, materiais que apresentam baixos indices de desgaste sdo, geralmente,
empregados em pisos, em locais de alto trafego, como estagdes de metrd, rodovidrias,
shoppings e aeroportos.

Os ensaios dessa natureza foram realizados de acordo com as diretrizes da norma
da ABNT-NBR 12042 (1992¢) e realizados no Laboratério de Rochas Ornamentais do
Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de Geociéncias e Ciéncia Exatas da
UNESP a partir do uso de dois corpos-de-prova (7 x 7 x 3 cm). Este ensaio ¢ determinante

para as rochas que se destinam ao revestimento de pisos e degraus de escadas.

O valor do desgaste ¢ obtido em trés etapas: inicialmente os corpos-de-prova sio
medidos com auxilio de um paquimetro ou reldgio comparador e submetidos a um percurso

abrasivo de 500 m.

Tomam-se novamente as medidas para em seguida submeter os corpos-de-prova,
invertendo-se as posi¢des das mesmas, a mais um percurso de 500 m, totalizando assim
1000 m. Finalmente tomam-se medidas de espessuras finais dos corpos-de-prova. O
resultado ¢ obtido pela média das diferengas entre a leitura inicial e final dos dois corpos-

de-prova, para cada um dos percursos (Figura 6, 7 e 8).
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Figura 6. Esquema do Equipamento utilizado para medir o desgaste por abrasdo ‘“Maquina
Amsler”.

Figura 7. Equipamento utilizado para medir o desgaste por abrasio “Maquina Amsler”.
Laboratdrio de Caracterizagdo Tecnoldgica de Rochas Ornamentais da UNESP. Esquema do
medidor do corpo-de-prova antes e apos desgaste.

Figura 8. Medi¢do do corpo-de-prova com reldgio comparador, antes e apds o desgaste.
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11.4.1.4. Coeficiente de Dilatacdo Térmica Linear

Determina o coeficiente de dilatagdo térmica linear (10°mm/m. °C) de rochas
quando submetidas a variagdes de temperatura no intervalo de 0°C e 50 °C. E importante
para o dimensionamento do espagamento de juntas de dilatagdo da rocha, em revestimentos
de grandes areas, fundamentais para a ancoragem de placas, principalmente as que sofrem

grandes variacdes de temperatura, segundo a norma NBR 12765 da ABNT (1992 d).

As rochas assim como a maioria dos materiais (nos estados: solido, liquido e gasoso),
apresentam valores de dilatagdo variados, dilatando-se quando aquecidos e contraindo-se
quando resfriados. Embora este fendmeno se manifeste tridimensionalmente, esta medida ¢

calculada linearmente e deve ser expressa pelo coeficiente de dilatacdo térmica (B).

Utiliza-se este ensaio em especial, em materiais rochosos utilizados como
revestimentos de fachadas ou pisos externos expostos a ag¢do direta do sol, situagdes de
intenso calor ou sujeitas a grandes oscilagdes de temperatura, como ocorrem em regides

com estag¢des climaticas bem definidas.

Na pratica, utilizamos () para calcularmos o dimensionamento das juntas de
dilatacdo de placas, painéis e ladrilhos de rochas ornamentais, e isto implica também na

escolha do processo de ancoragem das placas a serem utilizadas em uma obra.

Os valores de (B) e de Pulso Ultra- Sénico aqui definidos foram determinados no
laboratorio de rochas ornamentais da UNESP— Rio Claro (DPM/IGCE/UNESP), em corpos-
de-prova cilindricos, com diametro de 28 mm e comprimento de 90 mm. Estes corpos de
prova foram aquecidos em agua a partir de 0° até 50 °C e resfriado de 50° até 0 °C, de

acordo com a norma ABNT NBR — 12765 (19924d).

O pulso ultra-sonico permite calcular a velocidade de propagacdo de ondas ultra-
soOnicas, a qual em primeira instancia € usada para avaliar as condi¢des de sanidade da
rocha. Ela ¢ influenciada pela estrutura, porosidade e pela presenca ou ndo de agua nos

poros.

Na presente tese a velocidade de propagagdo, em todas as amostras (saturadas), foi
determinada antes e depois de determinar o valor de (B), para verificar se houve a formacgéao
de novas fissuras ou expansdo de outras preexistentes, provocadas pelo intervalo de
temperatura (0° a 50°C) pela taxa de aquecimento usada no presente ensaio: 0,3°C/min.
Procurou-se ainda correlacionar a média da velocidade de propagacdo de ondas e a

porosidade aparente nos granitos € movimentados estudados.
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A velocidade de propagacdo foi realizada seguindo as diretrizes da norma ASTM D
2845/95. Segundo Lima (2002), o equipamento (dilatdmetro) (Figura 9) € constituido por
um sistema de refrigera¢do e aquecimento projetado para elevar e abaixar a temperatura do
banho (4gua) com uma taxa de 0,3 °C/min. Os limites de temperatura superior e inferior sdo
de 50 °C e 0 °C, respectivamente. No entanto, esses valores podem ser facilmente alterados,
através de um controlador digital do tipo PID com setpoint programavel e variavel ao longo

dos dois limites.

Sistema de Calibragdo do Dilatometro: a calibra¢do do dilatdmetro ¢ realizada

utilizando um corpo-de-prova de aluminio, que tem coeficiente de dilatagdo conhecido.

Alteracdo de Variaveis do Sistema: o controlador digital permite a modificacdo de
suas variaveis através do seu préprio teclado do painel de controle que é usado para alterar o
valor superior de temperatura (50 °C), inferior (0 °C) e a taxa de aquecimento (0,3 °C/min)
para os valores que se deseja trabalhar. Existem botdes no painel de controle que sdo setas
auxiliares, para cima e para baixo, que tém a funcdo de alterar o valor da varidvel em

visualizagao.

Figura 9. Equipamentos para determinacdo de Dilatagdo Térmica Linear
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Procedimento: a determinacdo realizada pelo equipamento pode ser dividida em 4

partes:
1) Estabilizac¢do Inicial do Sistema

Comprime-se o botdo iniciar da janela principal do programa e o ensaio serd
iniciado. O programa monitora o equipamento até que ¢ detectada a estabilizacdo no
deslocamento do corpo-de-prova. Quando o sistema estiver estabilizado inicia-se

efetivamente a leitura dos dados que serdo utilizados para calcular o f.
2) Primeira Leitura (aquecimento)

Nesta fase os valores de temperatura e deslocamento usado para o célculo de P
comegam a ser lidos. Decorrido cerca de 3 horas, o sistema chega novamente ao ponto de
estabilizacdo, ou seja, a um valor de deslocamento constante durante um periodo de tempo

de mais ou menos 20 minutos.

Percebida a estabilizacdo do sistema, solicita-se que se inverta a chave setpoint do

painel e dard inicio a terceira parte do ensaio.
3) Segunda Leitura (resfriamento)

Os valores de temperatura e deslocamento continuardo a ser lidos para que se
calcule o segundo valor de B. Este valor serd referente ao aquecimento ou resfriamento,

dependendo da leitura realizada anteriormente.

Esta etapa sera finalizada também, 3 horas depois, o sistema, detecta uma nova
estabilizacdo. Com isso, a determinacdo serd realizada com célculos para obtencdo dos

resultados.
4) Visualiza¢do dos Resultados

E fato que uma rocha, um mineral, uma placa pétrea (ou de outro material para
revestimento), mantida numa temperatura T, apresenta um comprimento inicial L;. Quando
submetida a um acréscimo de temperatura AT (sendo T, > T;) seu comprimento sofre um
acréscimo de AL, apresentando um comprimento final L, (Figura 10). Os valores de B de
dilatac@o e contracdo sdo automaticamente calculados e exibidos o valor de P final, através

da seguinte expressao:

Onde: B = coeficiente de dilatagdo térmica linear (mm/m°C)

oz BE AL= variagdo do comprimento do corpo-de-prova (m)

A . e .
LoAT Lo - comprimento inicial do corpo-de-prova (m)

AT= incremento de temperatura
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Figura 10. Esquema ilustrando a varia¢do de volume de um mineral em fun¢do da variacdo
de temperatura nele incidente.

11.4.1.4.1. Anadlise do coeficiente de dilatacdo térmica linear (f§) de uma rocha

Os granitos ¢ movimentados aqui analisados sdo poliminerdlicos e como cada
mineral tem um coeficiente de dilatagdo térmica especifico, este vai variar de acordo com a
direcdo cristalografica do mineral. O coeficiente de dilatacdo térmica de uma rocha depende
de varios parametros:

° Da mineralogia da rocha e da respectiva propor¢do mineral (moda). Minerais
do sistema cubico, onde todas as diregdes cristalograficas sdo iguais (B € isotrdpica), ou seja,
nos cristais cubicos o B ao longo dos diferentes eixos cristalinos sdo iguais, € as mudangas nas

dimensdes com a temperatura sdo simétricas.

Do sistema trigonal, tetragonal e hexagonal, onde duas direcdes cristalograficas sido
iguais e uma diferente, apresentando dois . Minerais do sistema monoclinico, triclinico e
ortorrdmbico (3 dire¢des distintas), nos mostram 3 3. Em cristais anisométricos (ndo cubicos),
que ¢ a grande maioria dos materiais € minerais, o 3 varia com a orientacdo cristalografica,
portanto ndo se deve apresentar o B de um cristal anisométrico sem mencionar a dire¢do

cristalografica a que ele se refere.

As rochas formadas por diversos minerais, tais como, granitos, gnaisses, sienito, etc.
sofrem mais com a acdo térmica do que rochas formadas, essencialmente, por um unico
mineral (arenitos, marmores e calcarios). A calcita e o quartzo tém valores de B altos, como
conseqiiéncia quartzitos, granitos e marmores tém coeficientes de dilatacdo térmica linear

alta;
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e  Da porosidade da rocha e de sua capacidade de permeabilidade (absor¢do
d’agua);
° Da trama da rocha envolvendo tanto os contatos interminerais, quanto a

disposic¢ao espacial dos minerais constituintes da rocha;

° Da estrutura da rocha, principalmente quando lineares nos quesitos; clivagem,

foliacdo, xistosidade, gnaissificacdo e bandeamento;

e Do grau de microfissuramento da rocha (100 X n° de microfissuras/mmz2), ou
seja, rochas que inicialmente contém grande quantidade de fissuras apresentam valores de 3

menores que a mesma rocha em estado nao fissurado;

° Das ligagdes entre os minerais, que quanto mais forte for a ligagdo menor sera

o B, ou vice- versa;

° As rochas, por conduzir mal o calor, esta sofre agdo térmica mais intensa na
superficie do que no interior, desenvolvendo-se tensdes diversas que provocam

fendilhamentos, devido a dilatagdo heterogénea dos minerais constituintes da mesma;

e O aumento no valor de B esta relacionado com o aumento de SiO, presente nas

rochas;

° Do tamanho dos grdos, que segundo Richter e Simmons (1974) in Lima
(2002), os dados sdo insuficientes para fazer uma discussdo quantitativa do efeito do
tamanho dos grdos na dilatagdo térmica das rochas. Porém, na literatura ja existem

explicagdes para a relacdo entre granulacdo e variacdo na dilatagcdo das rochas.

1I. 4.1.4.2. Dilatagdo/contracdo

Esta propriedade ¢ de grande importincia no dimensionamento do espacamento de juntas,
principalmente em revestimentos de pisos de exteriores de fachadas. Varia com a oscilagdo da
temperatura e ¢ realizado segundo a norma da NBR 12769 da ABNT (1992) e depende da
composi¢do mineralogica e do grau de compacidade da rocha, e é determinada pela medida das
deformagdes ocorridas sob aquecimento e resfriamento controlados.

Podera ser determinada por ciclos de congelamento e degelo, quando se quer saber de sua
aptidao para suportar os rigores do clima frios vigente no hemisfério norte, numa prévia qualificacao

da rocha para sua exportagao.
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11.4.1.5. Determinacgio da resisténcia 2 compressao uniaxial

Corresponde ao pardmetro de compressdo que indica a que tensdo compressiva a
rocha se rompe, de acordo com a norma da NBR 12767 da ABNT (1992c¢). A resisténcia a
compressdo, embora ndo seja esta uma solicitagdo comum em revestimento, da indicagdo do
grau de sanidade e resisténcia mecédnica da rocha e serve como indice de sua qualidade
tecnologica. E determinada em prensas apropriadas sob esfor¢os compressivos de corpos de
prova (Figura 11). Sdo realizados para os materiais que serdo utilizados em revestimento

interno e externo, pisos, tampos de mesas e balcdes, colunas e pilares, pias, soleiras, etc.

Figura 11. Preparacdo de corpos de prova no Laboratério de Rochas Ornamentais do
DPM/IGCE, para ensaios de Compressdo Uniaxial e Flexao 3 pontos.

As propriedades mecanicas de uma rocha sio regidas pelo tipo de reacdo que a
mesma oferece quando sobre ela atuam forgas. Estas forg¢as induzirdo na rocha um

determinado estado de tensdo e deformacdo (DIONISIO, 1997).

Entende-se por resisténcia a “compressdo uniaxial” a tensdo de ruptura sofrida por
um material rochoso quando submetido a esfor¢os de compressdo, ou seja, a determinagdo
da capacidade que uma rocha pode apresentar para suportar forgcas compressivas. Os
resultados referentes a este pardmetro sdo valiosos para a realizagdo de calculos geotécnicos
e de dimensionamento.

Apesar de este ensaio ser solicitado mais freqiientemente para a avaliacdo das
resisténcias dos materiais sobre os quais vao atuar forgas verticais, ele constitui um indice

importante, da qualidade das placas de rochas a serem utilizadas como revestimento.
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Elevados valores de resisténcia a compressao implicam, de uma maneira geral, em materiais
de alta resisténcia mecanica (VIDAL et al. 1999).

A resisténcia mecanica das rochas estd condicionada a uma série de fatores
intrinsecos que influenciam diretamente, embora com pesos diferentes, os valores finais.
Dentre estes se destacam a dire¢do do esfor¢o de compressdo em relagdo a estrutura, o
estado de alteragdo, a presenga ou auséncia de microfissuras na rocha, a anisotropia, as

dimensodes dos minerais e a porosidade da rocha (FIGUEIREDO, 1997).

A resisténcia em dire¢do perpendicular a da estrutura ¢ em geral maior que na
dire¢do paralela e, neste caso, a possibilidade de ocorrerem cisalhamentos ao longo dos

planos aumenta consideravelmente.

O tamanho dos cristais também tem demonstrado, na pratica, uma correlacio direta
com a resisténcia mecanica das rochas. Assim, verifica-se que quando se trata de uma rocha
monomineralica (caso raro) o tamanho dos grios tem importancia relativamente menor do
que se a rocha for formada por um composto de minerais com propriedades fisicas distintas.
Minerais com facilidade de clivagem (feldspato, por exemplo) tendem ao cisalhamento,
mais facilmente do que minerais com fraca clivagem como o quartzo, por exemplo.

O estado de alteragdo de uma rocha também influencia diretamente os valores
inerentes a sua resisténcia. Rochas mais alteradas tendem a oferecer menor resisténcia aos

esfor¢os compressivos do que as rochas sas.

O microfraturamento € outro fator que exerce uma influéncia direta na resisténcia
mecanica de uma rocha. Verifica-se que quanto maior forem o niimero de microfraturas
presentes no material rochoso menor seré a sua resisténcia mecanica, € a presenca desse tipo
de microestrutura estd normalmente relacionada a alguns processos de alteragdo de blocos
e/ou, como caso mais vulgar, a determinadas situagdes geoldgicas bem especificas onde a
rocha € sujeita a esforcos.

A anisotropia pode reproduzir-se a escala da rocha e, assim, influenciar o aumento
ou a diminui¢do da sua resisténcia mecanica. Neste caso, podem-se citar como exemplo as
rochas calcarias onde a distribuicdo e orientacdo dos minerais ¢ de maneira geral, totalmente
aleatoria o que permite uma anisotropia resultante muito fraca ou até mesmo nula.

De acordo com Sugested Methods for the Quantitative Description of
Discontinuites in Rock Masses - ISRM (1977), as rochas podem ser classificadas com base

na resisténcia a compressao simples de conformidade.

Os ensaios de compressdo uniaxial foram realizados, no Laboratério de Rochas
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Ornamentais do Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de Geociéncias e
Ciéncia Exatas da UNESP. Utilizou-se uma prensa hidraulica com acionamento elétrico e
com capacidade para 200 toneladas e precisdo 1% modelo PC 150/200-1 (Figura 12).

Frazdo e Farjallat (1995) utilizando resultados médios apresentados para as rochas
brasileiras relativamente a este pardmetro propdem um limite maior ou igual a 100 MPa,
para as rochas poderem ser consideradas de boa qualidade. Deste modo, como os valores
obtidos nesses ensaios se encontram dentro deste limite as rochas sdo admitidas como

rochas resistentes.

Figura 12. Prensa para ensaios de esfor¢os compressivos

11.4.1.6. Determinacéo da resisténcia a flexdo na tracio (método dos 3 pontos)

Corresponde ao parametro de flexdo e deve estabelecer a que esforgo fletor ocorre
o rompimento da rocha, influenciando no tamanho e espessura de placas externas. Este
ensaio segue a norma NBR 12763 da ABNT (1992d). A resisténcia a flexdo ¢ uma
propriedade importante para rochas que se destinem a revestimento de fachadas por ser um
indicativo de sua resisténcia a acdo dos ventos, particularmente em fachadas altas.

Pode ser determinada por carregamento em trés pontos, quando se procura
conhecer a resisténcia a flexdo intrinseca ao material rochoso, ou por carregamento em 4
pontos (ensaio de resisténcia de flexdo na tragdo — Norma C 880 ASTM, 1980), quando se
procura conhecer a resisténcia a flexdo da placa, pois neste caso a espessura do corpo-de-

prova ¢ de dimensdo proxima aquela que a placa terd em uso.
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A - Flexdo 3 pontos — consiste na aplicagdo de uma carga no centro de uma barra
“biapoiada”.

B — Flexdo 4 pontos — consiste na aplicacdo de uma carga em dois pontos
equidistantes dos apoios de uma barra “biapoiada”.

Estes tipos de ensaios podem ser feito através de dois tipos de dispositivo

experimental (Esquema A e B) (Figura 13):

Sentido da : 1 :
Forga Aplicada Sentido da Forga Aplicada

]

O | L/ -1_| — |—L | 4—
" t 1 Cutelo de Reacio
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Figura 13. Disposi¢do dos corpos-de-prova para ensaios de resisténcia a flexao

a) Teste com esfor¢o concentrado no centro ou em trés apoios — o corpo-de-prova
apdia em dois cutelos e nele ¢ aplicada uma carga crescente através de um cutelo central
(Figura A) que se apodia superiormente no mesmo corpo-de-prova num ponto eqiiidistante

aos dois apoios inferiores. O esforco ¢ aumentado gradualmente até que ocorra a ruptura.

b) Teste com momento constante ou em quatro apoios - o corpo-de-prova apoia em
dois cutelos como no caso precedente, mas a carga ¢ aplicada sobre um outro par de cutelos
para que eles atuem no mesmo corpo-de-prova no extremo de uma linha intermediaria.

Também neste caso a carga ¢ aumentada gradativamente até que ocorra a ruptura.

Os ensaios utilizados para a determinagdo da resisténcia a flexdo procuram
determinar qual a tensdo minima, ou qual a flexdo maxima, que provoca a ruptura de um
bloco ou placa de rocha quando submetida a esfor¢cos de compressdo e/ou tragdo. Este valor
vai determinar qual o maior tamanho e/ou a menor espessura que uma placa devera ter para
suportar as condi¢des estruturais e atmosféricas locais.

O tipo de granulag¢do da rocha vai influenciar diretamente na resisténcia a flexao,
quanto maior ela for menor serd o seu valor, aumentando assim os problemas inerentes a

fixacdo das placas.
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De acordo com a norma C 615 da ASTM, o valor de 10,34 MPa ¢ o minimo para
que as rochas graniticas possam ser usadas como material de revestimento de paredes de
modo a poder suportar a carga do vento considerada como normal, enquanto que para as
rochas brasileiras Frazdo e Farjallat (1995) sugeriram esse minimo como sendo de 10,0
MPa.

Este ensaio tem relevancia particular no caso de revestimentos exteriores,
especialmente quando, sob a forma de placas que estardo sujeitos a for¢a produzida pela

acdo do vento.

11.4.1.7. Determinacdo da Velocidade de Propagacio de Ondas Ultras sonicas

Este ensaio tem como objetivo medir a velocidade de vibracdo das ondas de
compressdo e de cisalhamento na rocha, ou seja, a velocidade (V) de propagag¢do de uma
onda longitudinal, em um percurso (D), que ¢ efetivamente infinito (X) na extensdo lateral
(Figura 14). Pode-se, desta forma, estimar as condi¢des fisicas em que se encontra o
referido corpo-de-prova, através de alteragdes observadas nas velocidades de vibracdo das

ondas, segundo a norma americana ASTM D2845 (1990).

Figura 14 Equipamento utilizado para medir a velocidade ultra-sonica das rochas
Laboratorio de Caracterizagdo Tecnoldgica de Rochas Ornamentais da UNESP.

A velocidade de propagacdo das ondas ultra-sonicas ¢ uma das caracteristicas
especificas inerente aos materiais pétreos ¢ dependem, sobretudo das suas propriedades

elasticas e densidades.
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As ondas ultra-sonicas sdo muito sensiveis a qualidade dos corpos rochosos, razio
pela qual a sua determinagdo permite além da identifica¢do e caracterizagdo dos diferentes
grandes grupos de rochas, uma avaliacdo indireta das suas propriedades, especialmente ao
nivel da porosidade, presenga de fissuras, grau de alteragdo entre outras descontinuidades.

De um modo geral os ultra-sons sdo ondas elasticas da mesma natureza das ondas
sonoras, porém com frequéncias que estdo fora do nivel de percep¢do do ouvido humano
(15 Hz a 20 kHz) e a sua velocidade é medida com base no tempo de transito percorrido por
uma onda sonora numa distancia conhecida.

Estas medidas podem ser efetuadas tanto em laboratério, através do uso de
amostras como representativas do material, como em seus ambientes originais “in sifu”, ou
seja, no caso especifico das rochas, os afloramentos ou frentes de lavra.

Mouza et al. (1983) comentam que as técnicas de ultra-sons aplicam-se para o
estudo da anisotropia, propriedades mecanicas e estrutura do meio, pois a medicdo dessas
velocidades num material rochoso constitui um meio de investigagdo complementar aos
ensaios de resisténcia mecanica tendo a vantagem de ser uma técnica ndo destrutiva.

As medidas foram efetuadas no aparelho denominado PUNDIT (Portable
Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Test), em uso na UNESP, equipado com dois
transdutores de 54 KHz, duas possibilidades de medidas, de 0,1 a 999,9 us e de 1 a 9999,9
pus em unidades de 1 ps, provido de alimentacdo através de corrente elétrica ou bateria
interna.

Os disparos sdo automadticos através de um oscilador de cristal de 10 MHz cuja
precisdo ¢ da ordem de + 0,1us. Durante a execu¢do do ensaio laboratorial, utilizaram-se 6
corpos-de-prova cubicos com 7+0,2 cm de aresta, onde se determinaram as velocidades

ultra-sOnicas tanto em rochas secas como em rochas saturadas.

11.4.2. GEOQUIMICA DE ROCHA

As andlises quimicas foram realizadas no LABOGEO-IGCE/UNESP-Rio Claro,
utilizando-se Fluorescéncia de Raios X para os elementos maiores (concentracdo em %)
segundo os padroes de rotina do laboratdrio propostos por Malagutti et al. (1988).

O objetivo principal da utilizacdo dos dados de geoquimica de rocha total,

principalmente quanto a variabilidade de elementos maiores a cerca das variedades
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faciologicas, permitird a adequada identificacdo e tipificacdo das variedades estudadas, com

o propdsito de evitar designagdes genéricas e muitas vezes incorretas.

Além de definir precisamente a qualificacdo e parametros, visam sua melhor
utilizacdo e emprego como materiais de revestimento, € com base no comportamento
tecnologico, além de uma correlacdo dos minerais de transformagdo ou da alterabilidade

apresentados pelos materiais.

11.4.3. ATAQUE QUiMICO

Sob condi¢des atmosféricas normais, as rochas ao longo do tempo, quando
expostas as intempéries, sofrem diferentes processos de alteracdo, os quais vdo afetar as

suas caracteristicas fisicas, mecanicas e at¢ mesmo a sua composicao quimica.

Através da observacdo e estudo dessas alteragdes verifica-se que os materiais
pétreos ndo apresentam uma durabilidade infinita. O simples fato da sua ascensdo natural
através de qualquer processo isostatico ou forcado através de meios mecanicos impostos
pelo homem ¢ muitas vezes, condi¢do suficiente para iniciar ou acelerar o processo de

alteracgao.

A alteragdo de uma rocha é, portanto, o processo natural que envolve a sua
degradacdo e decomposicdo, produzida pelos agentes fisicos e quimicos e que a
transformam num outro produto natural, agora em perfeito estado de equilibrio com o novo
meio, ou seja, recompde o desequilibrio termodindmico causado pelas variacdes das
condi¢des de formacdo versus as condi¢des atuais de jazimento (AIRES-BARROS, 1991,
2001).

Para que se possa usar sem problemas, ou pelo menos com a maior confiabilidade
possivel, os materiais pétreos que vao de pisos e fachadas ou que vao servir como base para
outros fins (estatuaria, lapides, moveis, etc.), ¢ indispensavel o conhecimento nio sé da sua
historia geoldgica, mas também, e de modo prioritario, do seu comportamento mecanico €
quimico, através da determinagdo laboratorial das suas caracteristicas fisicas e da sua

alterabilidade.

Segundo Aires-Barros (1991, 2001), os conceitos de alteragdo e alterabilidade sdo
duas feigdes que, embora afetem o mesmo material, agem de modo espacial e temporal de

maneiras completamente diferentes.

O conceito de alteragdo estuda as variagdes que uma rocha sofre, normalmente “in
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situ”, e ¢ resultante das diversas atividades geologicas naturais ao longo de milhdes de anos,
ja o conceito de alterabilidade preocupa-se com o que pode acontecer, especialmente sob
influéncia antrépica direta ou indireta, as rochas quando aplicadas em obras de arte ou como
simples materiais de constru¢do em obras de engenharia ou de arquitetura, durante os anos

que separam o inicio da obra e o seu estado atual.

Igualmente, ¢ através da alterabilidade que se tenta prever e prevenir, com a
antecedéncia necessaria, a ocorréncia de futuras patologias que irdo afetar, por vezes de

modo irreversivel, as condi¢cdes quimicas e mecanicas das rochas.

Na generalidade, o conceito de alteracdo refere-se aos fendOmenos em escala
geoldgica (milhdo) e o de alterabilidade aos que se passa em escala humana (dezenas ou

centenas de anos).

A avaliagdo temporal, ainda que feita de forma qualitativa, dos processos de
alteracdo e de alterabilidade constitui um dos grandes desafios, tanto da Geologia como da
Engenharia, pois, mesmo determinada de modo aproximado, poderd contribuir
significativamente para a economia e especialmente para a seguranga das obras

(RODRIGUES, 1978).

Ja a determinagdo quantitativa da alterabilidade, pelo fato de englobar além de
parametros inerentes a rocha e inerentes ao ambiente, envolve grandes dificuldades
laboratoriais, uma vez que sua investigagdo requer simulacdes, as mais aproximadas
possiveis, das condigdes ambientais naturais, €, por esta razdo, de determinagdo muito

dispendiosa, demorada e pouco frequente.

Os principais tipos de alteragdo que afetam os materiais pétreos sdo de origem
deutérica, igualmente chamados de primarios ou hipogénicos e de origem meteodrica,
também denominada de secundarios ou supergénicos.

A alteragdo primdria ¢ a que se desenvolve preferencialmente durante os estagios
de formagdo da rocha, mais especificamente durante a consolidacdo magmatica ou em
processos paralelos dai resultantes.

A alteragdo secundaria ¢ a resultante da rocha quando analisada dentro do contexto
litosfera / atmosfera / hidrosfera. A meteorizagdo nao passa deste modo, de um conjunto de
processos que tratam da passagem de uma rocha formada em condi¢des endogenas de modo
a provocar a sua adaptagdo as novas condi¢des exogenas (AIRES- BARROS, 2001).

Os processos de alteragdo secundaria ou metedrica envolvem todo o conjunto de

transformagdes sofridas pela rocha durante o periodo em que estd exposta as intempéries,
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quer no recobrimento de edificios quer em outras aplicacdes.

Os estudos de alterabilidade sdo assim necessarios para, dentro da medida do
possivel, tentar prever estas patologias e preconizar quais tipos de solucdes devem ser dadas

para evitar ou, pelo menos, minimizar os seus efeitos.

A alteracdo ou grau de alteracdo de uma rocha (m) que estd exposta as agdes
intempéricas (meteoricas), depende fundamentalmente de fatores intrinsecos a sua natureza
(1), e das caracteristicas, intensidade e tempo de atuacdo dos fatores extrinsecos () tal como

foi descrito por Aires-Barros (1990, 1991).

As caracteristicas inerentes a rocha podem ser profundamente modificadas desde as
operacgdes de extragdo do material nas pedreiras até ao seu beneficiamento nas marmorarias.
As mudangas vdo se repercutir na capacidade de reatividade quimica frente aos agentes

agressores.

Deste modo, os materiais rochosos utilizados nas obras de engenharia guardam ao

longo dos tempos as impressdes adquiridas anteriormente a sua aplicagao.

11.4.3.1. Procedimentos dos ensaios quimicos

Os ensaios desta Tese foram realizados com base no anexo H (normativo) da norma
NBR 13818-97-Pisos ceramicos vidrados “Determina¢do da resisténcia ao ataque
quimico”, uma vez que se tem observado ao longo dos anos que as patologias desenvolvidas
sobre os revestimentos sdo semelhantes as encontradas nos produtos ceramicos. A relagdo

dos agentes quimicos para a verifica¢do da resisténcia das rochas pesquisadas ao ataque quimico,

concentragdes e valores de pH e tempo de exposicdo discriminados no Quadro 3.

Quadro 3. Relagdo dos agentes quimicos para a verificagdo da resisténcia das rochas

pesquisadas ao ataque quimico, suas concentragdes, valores de pH e o tempo de exposicdo
(NBR 13818/97).

Agentes Quimicos/Agressivos Concentracio Tempo de exposiciio ao ataque pH
Acido Citrico (HsC40-) 100 g/1 24h 1,2
Acido Cloridrico (HCI) 3 % (vv) 96 h 1
Cloreto de Amoénia (NH,CI) 100g/1 24 h 5
Hidréxido de Potassio (KOH) 30g/1 96 h 14
Hipoclorito de Sédio (NaClO) 20g/1 24 h 8
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As solucdes (reagentes) foram preparadas a partir da diluicdo de substancias

concentradas disponiveis no mercado, tais como:
REAGENTES
. Produtos quimicos domésticos:

Cloreto de amoénia (NH4Cl), 100g/l, simulando produtos quimicos de uso

doméstico como detergente e sabao;
. Produtos para tratamento de dgua de piscina:

Solugdo de hipoclorito de sddio (NaClO)-20mg/1 (preparada a partir de hipoclorito

de s6dio grau técnico, com aproximadamente 13% de cloro ativo), 4gua sanitaria.
o Acidos:

* Acidos de baixa concentracio:

Solugdo de 4cido cloridrico (HCI), 3% (v/v) partes em volume, preparada a partir

de 4cido cloridrico concentrado, densidade igual a (1,19 + 0,01 g/cm’);
Solug¢do de 4cido citrico (CcHgO7) 100g/1, sucos de frutas citricas.

* Acidos de alta concentracio:

Solu¢do de 4cido cloridrico, 18% (v/v), preparada a partir de 4cido cloridrico

concentrado, densidade igual a (1,19 £ 0,01 g/cm3);
Solucao de acido lactico, 5% (v/v)
° Alcalis

* Alcalis de baixa concentracio:

Solug¢do de hidréxido de potéassio (KOH), 30g/1

* Alcalis de alta concentracio:

Solug¢do de hidréxido de potassio, 100g/1

11.4.3.2. Agentes e Mecanismos de Alteragdo

A questdo da vulnerabilidade das rochas em relagdo aos processos atribuidos a
meteorizacdo esta relacionada, principalmente, com o tipo e quantidade relativa dos seus
constituintes mineraldgicos; isto ndo quer dizer que outras propriedades intrinsecas as
rochas possam ser desprezadas, tais como, por exemplo, a porosidade, o grau de

fraturamento e a textura.
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Prancha 20. Aspectos de campo e petrograficos das rochas do Diabésio Salto do Céu.
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Tabela 4. Sumadrio das caracteristicas petrograficas das variedades de movimentados

diabasios pretos.

TIPO PRETO

% Mineral/Amostra Indiavai Canad Diabdsio
Plagioclasio 40 38 45
Quartzo 5 5 5
Microclinio 10 9 8
Biotita 15 12 10
Piroxénio - - 10
Hornblenda 28 33 21

apatita tr - tr

zircao tr tr tr

8 titanita tr tr tr

*é allanita tr tr tr

§ rutilo tr - tr

< opaco tr tr tr

sericita tr 1 1

.é clorita tr 1 tr

:C'é epidoto - tr tr

§ carbonato - - -

A argilo- minerai - tr -
Estrutura anisotropico anisotrdpico isotropico
Textura equigran. equigran. porfiritico
Cor Preto Preto Preto
Indice de cor > 35 >35 >35
| matriz fino Fino fino

é Composi¢do - - PL
= Cor - - branco
l§~ Forma subeuhedrais- ovalados subeuhedrais- subeuhedrais-ovalado
é = ovalados
g g Tamanho Max. 10 cm
S | Tamanho médio 3 cm
& Porcentagem 20
Classificagdo (QAP) Anfibolito Anfibolito Diabasio
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CAPITULOV

CARACTERIZACAO GEOQUIMICA

As andlises geoquimicas das rochas graniticas e movimentadas foram realizadas no
Laboratorio de Geoquimica do Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de

Geociéncias e Ciéncias Exatas da Universidade Estadual Paulista DPM/IGCE/UNESP.

As andlises serdo discutidas quanto ao padrdo de distribuicdo dos elementos
maiores, com vista a caracterizagdo dos litotipos rochosos, possibilitando assim,
correlaciond-las a distribuigdo mineraldgica e aos parametros fisico-mecéanicos das rochas e
permitir assim a adequada identificacdo e tipificacdo das variedades estudadas, evitando

designagdes genéricas e muitas vezes incorretas.

V.. GEOQUIMICA DOS GRANITOS E MOVIMENTADOS
VERMELHOS

Foram selecionadas na Tabela 5 as analises geoquimicas das facies estudadas, para
a possivel definicdo do intervalo padrdo de variacdo dos elementos maiores. O
comportamento dos valores de SiO, para os granitos e movimentados vermelhos dos
litotipos estudados mostram-se elevados, no intervalo de 70 a 75%. As variedades das

rochas do Granito Sararé apresentam os valores mais elevados, enquanto as variedades do
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Ortognaisse Fortuna apresentam os menores valores (Figura 19A). Os valores maiores de

Si0; refletem na maior resisténcia ao desgaste dos tipos estudados.

Tabela 5. Valores das andlises geoquimicas de elementos maiores de granitos e
movimentados vermelhos.

ROCHAS Si0; | TiO; | ALO; | Fe;O3 | MnO | MgO | CaO | Na,O | K,O | P,Os

. Granito Sararé 74,841 0,07 | 14,16 | 0,83 | 0,01 | 0,06 | 0,63 | 4,62 | 4,47 | 0,02

. Granito Rio Branco 71,771 0,42 | 12,91 | 3,69 | 0,07 | 0,4 | 0,82 | 3,56 | 5,3 | 0,06

. Ortognaisse Fortuna 70,64 | 0,45 | 14,06 | 2,72 | 0,03 | 0,6 | 1,64 | 3,04 | 5,79 | 0,17

B RN -

. Ort. Indiavai Vermelho | 72,76 | 0,32 | 13,46 | 2,73 | 0,03 | 0,29 | 1,32 | 3,41 | 5,28 | 0,06

A porcentagem TiO; (Figura 19B) € varidvel, mas se apresenta mais elevada para
os litotipos Fortuna, Rio Branco, Tarumd e Indiavai, com reflexos mineralogicos,
evidenciados pela presenca de minerais em maior porcentagem como titanita e rutilo,
podendo, portanto, caso ocorra alteracdes na rocha podem refletir no manchamento

avermelhado e pontual das placas de revestimento.

Os teores de Al,O; também apresentam pequenas diferencas significativas entre as
diversas variedades (Figura 19C), mostrando valores mais elevados para as rochas do
Granito Sararé e para os ortognaisses Fortuna e Indiavai vermelho, razdo direta da sua
composi¢do mineralogica. O tipo Sararé, mesmo formado por rochas hololeucocraticas,
apresenta valores elevados de aluminio em razdo da presenca de muscovita e relativamente
pouca biotita. Os tipos Fortuna e Indiavai mostram valores igualmente altos, mas
caracterizados pela presenca de elevadas quantidades de biotita. Estes altos valores de Al,O3
refletem na mineralogia da rocha com a presengca de muscovita e biotita e,

consequentemente na menor resisténcia e maior alterabilidade destes minerais.

Os teores mais elevados de Fe,O3 (Figuras 19D) estdo diretamente correlacionados
com os valores de Al,O3; na constitui¢cdo biotita e/ou hornblenda, além da ocorréncia dos
minerais opacos, nos litotipos Indiavai e Fortuna e consequentemente menores valores de
resisténcia a alteracdo, resultando na maior facilidade de manchamento ao ataque de
liquidos agressivos ou mesmo ao ataque intempérico.

Os teores de MgO (Figura 19F) sdo pouco expressivo, mas apresentando para os
tipos Ortognaisse Fortuna e Ortognaisse Indiavai Vermelho valores ligeiramente mais

elevados que refletem a maior presenca de hornblenda.
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Figura 19. Distribuicdo dos elementos maiores das rochas graniticas e movimentados

vermelhos.
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Os teores levemente mais elevados de CaO (Figuras 19G) estdo diretamente
correlacionados com os valores de Al,O; (Figuras 19C), principalmente nos litotipos
Ortognaisse Fortuna e Ortognaisse Indiavai Vermelho, em razdo das altas quantidades de

hornblenda e minerais secundarios como epidoto

Os teores de Na,O (Figura 19H) e de K,O (Figura 191) séo altos e tipicos de rochas
evoluidas, apresentando pequenas diferengas entre os vdrios litotipos estudados. Este

quimismo ndo representa um forte controle no comportamento fisico-mecanico das rochas.

Quanto as variagdes de MnO (Figura 19L), estas apresentam valores pouco
expressivos, evidenciando valores mais elevados nos litotipos Rio Branco e Ortognaisse
Fortuna, e o P,Os (Figura 19M) apresentam valor mais elevado para uma das amostras do

Ortognaisse Fortuna.

V.2. GEOQUIMICA DOS GRANITOS E MOVIMENTADOS
CINZAS

Foram selecionadas na Tabela 6 as andlises geoquimicas das facies estudadas,

tornando possivel a defini¢cdo do intervalo padrido de variagdo dos elementos maiores.

Tabela 6. Valores das andlises geoquimicas de elementos maiores das rochas movimentadas
cinzas.

ROCHAS SiOZ TiOz A1203 F6203 MnO MgO CaO NaZO KzO P205
5. Gr. Nova Lacerda 65,19 0,55 |16,48| 4,81 | 0,07 | 1,50 | 3,86 | 4,14 | 1,78 | 0,18
6.0rt. Indiavai Cinza 73,631 0,31 |12,89| 2,68 | 0,03 | 0,29 | 1,14 | 3,06 | 5,44 | 0,05
7.0rt. Cinza Cachoeirinha | 69,73 | 0,31 | 15,18 | 4,2 | 0,04 | 1,16 | 3,19 | 3,91 | 1,57 | 0,13

O comportamento dos valores de SiO, para os granitos e movimentados cinzas
apresentam valores de SiO; no intervalo entre 65 e 74% (Figura 20A). Os valores acima de
70% SiO; e consequentemente maiores volumes de quartzo, refletem consequentemente

uma maior resisténcia ao desgaste.

Os valores de TiO; (Figura 20B) sdo variaveis nas facies analisadas, apresentando-
se levemente mais elevados no tipo Nova Lacerda devido as quantidades maiores de
minerais acessoérios, como titanita e rutilo, e portanto, caso ocorra alteracdes na rocha

podem refletir no manchamento avermelhado e pontual das placas de revestimento.
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Figura 20. Distribuicdo dos elementos maiores das rochas movimentadas cinza.

Os teores de Al,Os; também apresentam diferencas entre as diversas variedades
(Figura 20C), mostrando valores mais elevados para as rochas mais enriquecidas em

biotitas. Estes altos valores de aluminio e consequentemente a presenca de teores mais
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elevados de biotita refletem-se na menor resisténcia mecanica € na maior alterabilidade dos

tipos estudados, especialmente se submetidos a substancias com pH muito acido ou basico.
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Quanto ao Fe,O; (Figura 20D), este encontra-se diretamente correlacionado a
presenca de minerais maficos (biotita e/ou hornblenda) e a presenca dos minerais opacos
(magnetita e ilmenita). A relagdo de valores mais elevados de minerais de Fe, especialmente
opacos, propicia a geracdo de hidroxidos de Fe, quando em ambientes imidos, podendo
ocorrer o aparecimento de manchas avermelhadas ou amareladas, fenomeno esse
acompanhado de expansdo volumétrica. Os valores de MgO e CaO e (Figuras 20E e 20F)
sdo reflexos diretos da mineralogia presente em razdo de quantidades mais elevadas de
hornblenda nos tipos Nova Lacerda e Cachoeirinha.

A relagdo apresentada dos valores de Na,O (Figura 20G) ¢ mais empobrecida no
tipo Indiavai Cinza e quanto ao K,O (Figura 20H) mais elevado no Indiavai Cinza,
caracteristicas das rochas mais 4cidas e potassicas, enriquecidas em silica.

O contetido de MnO (Figura 201) apresenta valores pouco expressivos, porém mais
elevados nos litotipos Granito Nova Lacerda e o P,Os (Figura 20J) apresenta-se com valor

mais elevado no Granito Nova Lacerda.

V.3. GEOQUIMICA DOS GRANITOS E MOVIMENTADOS
PRETOS

Foram selecionadas na (Tabela 7) as andlises geoquimicas das facies estudadas,

tornando possivel a defini¢do do intervalo padrio de variagdo dos elementos maiores.

Tabela 7. Valores das analises geoquimicas de elementos maiores de granitos e
movimentos pretos.

ROCHAS Si02 Ti02 A1203 Fe203 MnO MgO CaO NaZO KzO P205
8. Anfibolito Indiavai 50,22 | 1,12 | 14,22 110,91 | 0,09 | 8,75 10 3,17 | 0,18 | 0,09
9. Anfibolito Canaa 47,82 | 1,35 | 15,05|13,26| 0,13 | 7,83 | 11,43 | 2,06 | 0,47 | 0,14

10. Diabasio Salto do Céu 47,64 | 2,7 | 18,7 110,77 | 0,11 | 3,49 | 6,52 | 3,39 | 3,22 | 0,57

O comportamento dos valores de SiO, dos granitos e movimentados pretos
mostram-se no intervalo entre 47 e 50% (Figura 21A), refletindo na menor resisténcia ao
desgaste abrasivo destes litotipos. Os valores de TiO, (Figura 21B) apresentam-se elevados
devido as quantidades maiores de minerais acessorios, como titanita e rutilo, podendo,
portanto, refletir no processo de manchamento amarelado pontualmente nas placas mais

frequentes.
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Figura 21. Distribuicdo dos elementos maiores dos granitos e movimentados pretos.

Os teores de Al,O; também apresentam diferencgas significativas entre as diversas
variedades (Figura 21C), mostrando valor mais elevado para o Diabdsio Salto do Céu deste
conjunto de rochas analisadas. Estes altos valores de aluminio e consequentemente a
presenga de teores mais elevados de hornblenda refletem na menor resisténcia € na maior

facilidade a alteragao deste mineral.
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Quanto ao 6xido de Fe,O; (Figura 21D) encontra-se diretamente correlacionado a
presenga de hornblenda e minerais opacos (magnetita e ilmenita). Esta relacdo de valores
mais elevados de minerais de ferro propicia a geracdo de hidréxidos de ferro, quando em
ambientes umidos, podendo ocorrer o aparecimento de manchas avermelhadas. Os valores
de MgO e CaO (Figuras 21E e 21F) e consequentemente maiores quantidades de
hornblendas, o que facilita processos de alteracdo.

A relacdo apresentada dos valores de Na,O (Figura 21G) e de K,O (Figura 21H) é
baixa, caracteristicas das rochas basicas, mas com pequenas diferencgas registradas entre os
litotipos de pequenas amplitudes, sendo que o Anfibolito Canad apresenta menores valores,
reflexo da superior porcentagem de hornblenda.

Quanto as variagdes de MnO (Figura 211) apresentam valores pouco expressivos,
evidenciando valores mais elevados nos litotipos Anfibolito Canda e o P,Os (Figura 21J)

apresenta valor mais elevado para uma das amostras do Diabasio Salto do Céu.
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CAPITULO VI

CARACTERIZACAO TECNOLOGICA

V.1. INTRODUCAO

As caracteristicas tecnologicas permitem qualificar uma rocha quanto as suas
propriedades fisicas e fisico-mecanicas nas condigdes normais de utilizagdo, permitindo
diagnosticar problemas técnicos decorrentes da selecdo e aplicacdo inadequadas dos
materiais pétreos.

Este tipo de caracterizagdo é importante pelo fato das rochas ornamentais, quando
em uso, serem submetidas a diversas solicitacdes, ou seja, antecipar uma previsdo de
comportamento em servigos como impacto, atrito, acdo de intempéries, etc.

Os resultados desses ensaios sdo correlacionados com os aspectos mineraldgicos,
texturais e estruturais dessas rochas, visando o melhor entendimento do comportamento
fisico-mecanico apresentado por elas diante das diversas solicitagdes.

Os valores médios referentes aos ensaios realizados encontram-se resumidos em
tabelas e diagramas ao longo dos respectivos itens, com a finalidade de possibilitar melhor

visualizacdo do comportamento tecnoldgico das rochas e correlagdes entre os diferentes
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parametros obtidos nos ensaios tecnoldgicos.

Durante as discussdes e interpretacdes dos resultados tecnoldgicos obtidos para os
granitos ¢ movimentados estudados, em termos de suas qualificagdes como materiais
ornamentais ¢ de revestimento procurou-se tecer consideracdes comparativas com dados
fisico-mecanicos de outros granitos brasileiros disponiveis na literatura especializada, bem
como com os valores limitrofes fixados pela norma C-615 (ASTM, 1995) e os valores

limites sugeridos por Frazdo e Farjallat (1995).

VI.2. RESULTADOS DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS

As principais analises e ensaios tecnologicos realizados nesta tese permitiram
avaliar e estipular a melhor qualificagdo de uma determinada rocha. Na tabela 8 encontram-
se os valores limites propostos por ASTM (1995) e Frazdo e Farjallat (1995) e exemplos de

rochas vermelhas ja padronizadas na literatura para comparacdes.

Na prancha 21 encontra-se representado o padrio estético das variedades analisadas.

Tabela 8. Valores especificados pela norma ASTM (1995), por Frazdo e Farjallat (1995) e
valores dos ensaios do Granito Vermelho Braganca e Capao Bonito.

};2::;:: Valores sugeridos Dados do Catilogo de
Propriedades por Frazio e Rochas Ornamentais (IPT-
ASTM Farjallat (1995) SP)
(1995) J
Unidades Estudadas/Tipo de Rocha Vermelho Ve~rmelhg
Braganca Capio Bonito
Massa especifica seca (Kg/cm®) >2560 >2550 2631 2638
Porosidade aparente (%) n.e. <1,0 0.75 0.49
Absorcao d’agua (%) <0,4 <0,4 0.28 0.19
Velocidade propagacio de ondas (m/s) n.e. 24000 5080 5590
Dilatacdo térmica linear (10°/mm °C) n.e. <12,0 6.4 7.3
Desgaste Abrasivo Amsler (mm) n.e. <1,0 0.51 0.60
Flexdo (mddulo de ruptura) (MPa) >10,34 >10,0 19.39 12.51
Compressio uniaxial simples (MPa) >131 2100 185.3 149.8
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VI1.2.1. DISCUSSAO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS
DOS GRANITOS E MOVIMENTADOS VERMELHOS

Os resultados das andlises tecnoldgicas dos Granitos e Movimentados Vermelhos
encontram-se relacionadas na Tabela 9 sendo (1) Granito Sararé, (2) Granito Rio Branco,
(3) Ortognaisse Fortuna e (4) Ortognaisse Indiavai Vermelho.

Nas Figuras 22 e 23 encontram-se as representagdes graficas dos ensaios
tecnoldgicos e nas Figuras 24, 25, 26 ¢ 27 encontram-se os aspectos estéticos das placas

polidas.

Tabela 9. Resultados dos ensaios fisico-mecanicos dos granitos e movimentados vermelhos.

1 2 3 4
Massa especifica saturada (Kg/cm®) 2.604 2.611 2.669 2.646
Porosidade aparente (%) 1,25 0,77 0,84 0,68
Absorc¢ao d’agua (%) 0,48 0,29 0,32 0,26
Massa especifica seca (Kg/cm®) 2.592 2.603 2.661 2.639
Desgaste Abrasivo Amsler (mm) 0,71 0,6 0,64 0,89
Modulo Ruptura 3 pto (MPa) 12,57 15,29 6,71 9,97
Compressio uniaxial (MPa) 154,71 158,46 143,31 142,9
* VPO Uniaxial (m/s) 4900 5892 4520 4079
* VPO Trés pontos (m/s) 4066 5583 3872 4242
Dil. Térm. Linear 10°mm/m.’C 53 6,2 53 6,0

1 - Granito Sarar¢; 2 - Granito Rio Branco; 3 - Ortognaisse Fortuna e 4 - Ortognaisse Indiavai Vermelho.
* Velocidade de Propagagido de Ondas Longitudinais.

Os ensaios de indices fisicos, incluindo massa especifica seca e saturada aparentes,
porosidade e absor¢cdo d’agua aparente, serdo apresentados a seguir. Os valores de massa

especifica aparente seca (Figura 22A) e saturada (Figura 22B) sdo proximos.

As unidades mais silicosas e composicionalmente homogéneas, Sararé, apresentam
valores menores do que as amostras das unidades que apresentam minerais mais maficos e
densos, Granito Rio Branco, Ortognaisse Indiavai Vermelho e Ortognaisse Fortuna.

Quanto a absorc¢do de agua (Figura 22C), as amostras do Sararé ultrapassam o valor
desejado propostos por Frazdo e Farjallat (1995) e ASTM (1995). Estes valores geralmente
elevados refletem o fraco entrelagamento mineral e a granulagdo grossa, além da presenca

de argilo-minerais presentes na amostra.
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Quanto a porosidade aparente (Figura 22D) o tipo Sararé é o que apresenta o pior
valor, mais elevado, ultrapassando os limites normatizados, por Frazdo e Farjallat (1995),

refletido principalmente pela granulagcdo mais grossa destes litotipos.

Assim, estes altos indices de porosidade e principalmente de absor¢do d’agua,
aliados a composi¢do mineraldgica na rocha Sararé, importam em cuidados especiais,
principalmente o ataque de liquidos agressivos que devido a alta absor¢do, potencializa

processos de alteracdo e manchamento, com redugdo estética da placa.

Os valores de resisténcia a compressao uniaxial (Figura 22E) encontram-se dentro dos
limites sugeridos por Frazdo e Farjallat (1995). Os valores mais elevados apresentados pelos
tipos Sararé e Rio Branco refletem uma menor coesdo da rocha do que os tipos Ortognaisse

Taruma e Ortognaisse Indiavai Vermelho.

Os valores de resisténcia ao modulo de ruptura flexao (figura 22F) encontram-se
acima do valor sugerido por Frazio e Farjallat (1995) para as amostras dos granitos Sararé e
Rio Branco e Ortognaisse Indiavai Vermelho. Para os tipo Ortognaisse Fortuna os valores

estdo abaixo dos limites sugeridos devido a forte estrutura anisotrépica.

Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler (Figura 22G), apresentam
valores de desgastes proximos ao maximo propostos por Frazdo e Farjallat (1995) e ASTM
(1995) (Tabela 8) e apresentando, para as amostras, parametros semelhantes, em razdo da

composi¢do rica em quartzo dos litotipos.

A exceg¢do aparece na amostra do tipo Ortognaisse Indiavai Vermelho que acentua
um pouco mais o desgaste em razdo da presenca de foliacdo e da presenca mais acentuada

de minerais maficos como biotita e hornblenda.

Os valores da velocidade de propagacdo de pulso ultra-sonicos (Figura 22H)
apresentam resultados bem acima do valor limitrofe minimo normatizado. Os menores
valores de propagacdo estdo diretamente relacionados, ou com a granula¢do da rocha ou
com o grau de anisotropia do material rochoso, o que ¢ visto na reducdo dos valores para o
tipo Granito Sararé que apresenta granulacdo mais grossa e pela redug@o dos valores para os

tipos Ortognaisse Fortuna e Ortognaisse Indiavai Vermelho mais anisotropico.

As determinacdes do coeficiente de dilatagdo térmica linear (Figura 221) variaram

entre 5,3 ¢ 6,2 (10° mm/m°C) mostrando, portanto bons resultados.
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Figura 22. Representagdo grafica dos resultados dos ensaios fisico-mecéanicos dos granitos
e movimentados vermelhos.

A Figura 23 refere-se as correlagdes entre os diversos ensaios tecnologicos obtidos
para os Granitos e Movimentados Vermelhos, possibilitando interpretacdes comparativas e

identificacdo de correspondéncias ou ndo entre os diversos ensaios.

A Figura 23A evidencia a correlagdo existente entre absor¢do d'agua versus
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porosidade aparente demonstrando a relagdo direta entre estas propriedades do material
rochoso, portanto, quanto mais poroso for o material, maior serd a sua capacidade de

absorcdo d’agua, caracteristica que contribuem para acentuar os processos de alterabilidade.

A correlagdo da massa especifica versus desgaste abrasivo Amsler (Figura 23B)
demonstra a menor resisténcia das rochas com valores de massa especifica maiores em
razdo da associacdo de minerais presentes mais maficos e redugdo de quartzo que € o fator
mais relevante no desgaste.

Na correlagdo da resisténcia ao modulo de ruptura (MPa) versus porosidade
aparente (Figura 23C), demonstram diretamente uma relagdo inversa, quanto menos porosa for a
rocha, maior resisténcia aos esforgos.

Os valores de velocidade de propagag¢do de pulso ultra-sonicos uniaxial versus
modulo de ruptura 3 pontos (Figura 23D) demonstra que quanto maiores os valores de

velocidade de propagacdo de ondas mais resistente a flexdo a rocha se comportara.

A andlise da figura 23E porosidade aparente versus velocidade de propagacdo de
pulso ultra-sonicos 3 pontos evidencia que quanto mais poroso for o material analisado
menor serd a velocidade de propagacdo de ondas ultra-sonicas através desse corpo.

A correlacdo da velocidade de propagacdo de pulso ultra-sonicos 3 pontos versus
resisténcia a compressdo uniaxial (Figura 23F) demonstra correlagdo direta, sendo que
ambos decrescem em fungdo da maior granulagdo, de volume de minerais fémicos € da anisotropia
da rocha.

Os valores de compressdo uniaxial versus porosidade aparente (Figura 23G)
demonstram a relacdo inversa entre estes dois indices, quanto menor a porosidade maior

serdo os valores de resisténcia.

Os valores de velocidade de propagacdo de pulso ultra-sdnicos uniaxial versus
porosidade aparente (Figura 23H) evidenciam que quanto menos poroso for o material

analisado maior serd a velocidade de propaga¢do de ondas ultra-sdnicas através desse corpo.

Os resultados obtidos nos ensaios tecnoldgicos das variedades mostram que os
parametros analisados situam-se dentro dos limites freqlientemente utilizados como
referéncia, com poucos itens abaixo do pardmetro referéncia, e dessa forma apontam para
um bom desempenho dessas rochas como material de revestimento.

Considerando-se fachadas, salienta-se a importancia para a realizacdo de estudos
adequados visando o dimensionamento das placas pétreas destinadas a essa finalidade,

posto que as rochas ora analisadas, em fun¢do da textura porfiritica e heterogénea,
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apresentam baixos valores de médulo de ruptura.
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Figura 23. Correlagdes dos ensaios fisicos-mecanicos das rochas graniticas e movimentadas

vermelhas.
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Figura 25. Aspectos de placas polidas do Granito Rio Branco
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Figura 26. Aspectos de placas polidas do Ortognaisse Fortuna.

Indiavai Vermelho

Figura 27. Aspectos de placas polidas do Ortognaisse Indiavai Vermelho.
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VI1.2.2. DISCUSSAO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS
DOS GRANITOS E MOVIMENTADOS CINZAS

Os resultados encontram-se relacionadas na Tabela 10 sendo (5) Granito Nova
Lacerda, (6) Ortognaisse Indiavai Cinza e (7) Ortognaisse Cachoeirinha) e como referéncias
para comparagdo dos resultados obtidos em laboratério foram utilizadas os valores
limitrofes para rochas graniticas estabelecidos pela norma C-615 da ASTM (1995) e os
sugeridos por Frazdo e Farjallat (1995).

Nas Figuras 28 e 29 encontram-se as representacdes graficas dos ensaios
tecnologicos e nas Figuras 30, 31 e 32 encontram-se os aspectos estéticos das placas

polidas.

Tabela 10. Resultados dos ensaios fisicos e mecanicos dos movimentados cinzas.

Valores Valores sugeridos
5 6 7 fixados pela Frazao e Farjallat
ASTM (1995) (1995)
Massa especifica saturada (Kg/cm3) 2.683 2.646 2.688 n.e n.e
Porosidade aparente (%) 1,55 0,33 0,42 n.e <1,0
Absorc¢io d’agua (%) 0,58 0,12 0,16 <0,4 <0,4
Massa especifica seca (Kg/cm®) 2.668 2.643 2.684 >2560 >2550
Desgaste Abrasivo Amsler (mm) 1,04 0,5 0,65 n.e. <1,0
Modulo Ruptura 3 pto (MPa) 10,49 20,73 17,42 >10,34 >10,0
Compressio uniaxial (MPa) 170,75 | 229,04 | 166,84 >131 >100
* VPO (m/s) Uniaxial 3568 5546 5077 n.e. >4000
* VPO (m/s) Trés pontos 3568 5084 5007 n.e,- n.e,-
Dil. Térm. Linear 10°mm/m.’C 5,0 6,0 6,8 n.e n.e

5 - Granito Nova Lacerda; 6 - Ortognaisse Indiavai Cinza e 7 - Ortognaisse Cachoeirinha.

* VPO - Velocidade de Propagag@o de Ondas Longitudinais.

Os valores para os ensaios tecnologicos dos Granitos e Movimentados Cinzas
encontram sintetizados na (Figura 28). Para massa especifica aparente seca (Figura 28A) e
saturada (Figura 28B) para tipo granitico, composicionalmente homogéneo, apresentam
valores levemente menores destes ensaios, do que as amostras das unidades gnaissicas que

sdo foliadas ou que apresentam porcentagem maior de minerais maficos e densos.

A absor¢do d'agua (Figura 28C) e a porosidade aparente (Figura 28D) dos tipos
analisados apresentam valores bastante discrepantes, com resultado acima do limite

estabelecido para o tipo Nova Lacerda, estes valores encontram-se diretamente relacionado
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a granulacdo grossa e textura granobldastica, além da presenga de argilo- minerais.

Os valores de resisténcia a compressao uniaxial simples (Figura 28E), apresentam para
todas as amostras analisadas valores superiores aos sugeridos por Frazdo e Farjallat (1995). O
tipo Ortognaisse Indiavai Cinza apresenta os valores mais acentuados, que refletem uma melhor

coesdo exibida pelos minerais € um menor microfissuramento e granulacao.

Massa Especifica Massa Especifica Absorgao d’agua (%)

Seca (kgc/m®) Saturada (kg/em?)
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Figura 28. Representacdo grafica dos resultados dos ensaios fisicos-mecanicos das rochas
graniticas e movimentados Cinza.

Os ensaios de resisténcia ao modulo de ruptura a flexdo (Figura 28F) apresentam
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resultados dentro dos limites sugeridos por Frazdo e Farjallat (1995), mas ndo muito
elevados, com excecdo dos tipos Ortognaisse Indiavai Cinza, que s@o rochas com foliacdo

menos proeminentes € com menor microfissuramento.

Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler (Figura 28G) apresentam bons
resultados do ponto de vista tecnologico, com indices de desgastes proximos ou levemente
menores que o maximo sugerido. O melhor valor para o Ortognaisse Indiavai Cinza reflete
diretamente a maior porcentagem de quartzo, menor granulagdo, folia¢do incipiente e

finalmente, menor presenga de minerais maficos (Tabela 3).

Os valores da velocidade de propagacdo de pulso ultra-sdnicos (Figura 28H)
apresentam resultados iguais e acima do valor limitrofe minimo estabelecido. O melhor
valor de propagag¢do para o tipo Ortognaisse Indiavai Cinza est4 diretamente relacionado, ou

com a menor granulagdo da rocha ou com o menor grau de anisotropia do material rochoso.

Os resultados obtidos de coeficiente de dilatagdo térmica linear (Figura 281) dos
das variedades mostram que os pardmetros analisados situam-se dentro dos limites
freqiientemente utilizados como referéncia, e dessa forma apontam para um bom

desempenho dessas rochas como material de revestimento.

A figura 29 apresenta diversas correlagcdes entre as propriedades fisicas e
mecanicas obtidas para os Granitos e Movimentados Cinzas. A correlacdo direta existente
entre a propriedade de absor¢do d'dgua versus porosidade aparente ¢ demonstrada na
(Figura 29A) onde se verifica a correlagdo direta; quanto mais porosa for o material maior

serd a capacidade de absor¢do d'agua dos litotipos.

A correlacdo da massa especifica seca versus desgaste de Amsler (Figura 29B)
demonstra a menor resisténcia das rochas com valores de massa especifica maiores em
razdo da associacdo de minerais presentes de mais maficos e consequentemente reducio de

quartzo que € o fator mais relevante no desgaste, visto na Tabela 3.

Os valores de modulo de ruptura versus porosidade aparente (Figura 29C)
demonstram a relag@o inversa evidenciada no tipo escuro, quanto menos porosa for a rocha,

maior resisténcia aos esforgos.

Os valores de velocidade de propagagdo de pulso ultra-sonico uniaxial versus
modulo de ruptura 3 pontos (Figura 29D) evidenciam uma correlagdo direta apresentando
valores melhores nas rochas que apresentam menor granulacdo da matriz, comportando-se,

portanto mais coesas € homogéneas.
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Figura 29. Correlagdes dos ensaios fisico-mecanicos das rochas movimentados cinzas.

A figura 29E mostra a relagdo entre a porosidade aparente versus velocidade de

propagacao de pulso ultra-sonico 3 pontos, onde se demonstra que meios com mais poros ou
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com maior grau de alteracdo mineraldgica (Tabela 3), apresentam valores baixos de
propagacdo de ondas.

Os valores de velocidade de pulso ultra-sdénico 3 pontos versus compressdo
uniaxial (Figura 29F) decrescem em func¢do da granulag¢do, da mais fina para a grossa e da
relagdo do menor volume de minerais fémicos. A correlagdo entre essas duas propriedades
determina que quanto maiores os valores de velocidade de propagagdo de ondas mais

resistente a flexdo a rocha se comportara.

Os valores de compressdo uniaxial versus porosidade aparente (Figura 29G)
demonstram a relacdo inversa entre estes dois indices, quanto menor a porosidade maior
serdo os valores de resisténcia, fator controlado pela dimensdo granulométrica da matriz da
rocha.

Os valores de velocidade de propagagdo de pulso ultra-sonico uniaxial versus
porosidade aparente (Figura 29H) evidenciam que quanto menos poroso for o material

analisado maior serd a velocidade de propaga¢do de ondas ultra-sdnicas através desse corpo.

“Nova'Lacerda

« !

Figura 30. Aspectos de placas polidas do Granito Nova Lacerda
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Figura 32. Aspectos de placas polidas do Ortognaisse Cinza Cachoeirinha.
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V1.2.3. DISCUSSAO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS
DOS GRANITOS E MOVIMENTADOS PRETOS

Os resultados dos ensaios tecnologicos nas variedades dos Granitos e
Movimentados Pretos estudadas situam-se dentro dos limites padrdes estabelecidos pelas
normas vigentes e obedecem satisfatoriamente os valores limites fixados pela norma C615
(ASTM, 1995) quer para ambientes interiores, quer para exteriores.

Os resultados das andlises tecnoldgicas dos Granitos e Movimentados Pretos
encontram-se relacionadas na Tabela 11 sendo (8) Anfibolito Indiavai, (9) Anfibolito
Canad, (10) Diabasio Salto do Céu). Como referéncia para comparagdo dos dados obtidos
em laboratorio foi utilizados os valores de rochas graniticas pretas da Tabela 12.

Nas Figuras 33 e 34 encontram-se as representagdes graficas dos ensaios
tecnoldgicos e nas Figuras 35, 36 e 37 encontram-se os aspectos estéticos das placas

polidas.

Tabela 11. Resultados dos ensaios fisicos ¢ mecanicos dos granitos e movimentados pretos.

8 9 10
Massa especifica saturada (Kg/cm®) 3.118 2.908 2.870
Porosidade aparente (%) 0,27 0,59 0,45
Absorc¢ao d’agua (%) 0,09 0,19 0,16
Massa especifica seca (Kg/cm®) 3.112 2.905 2.850
Desgaste Abrasivo Amsler (mm) 1,04 0,98 0,61
Modulo Ruptura 3 pto (MPa) 18,55 10,92 10,382
Compressio uniaxial (MPa) 152,94 164,91 125,475
* VPO (m/s) Uniaxial 6707 6090 6305
* VPO (m/s) Trés pontos 6305 5855 6707
Dil. Térm. Linear 10 mm/m.°C 4,9 4,4 4,8

8- Anfibolito Indiavai, 9- Anfibolito Canad, 10- Diabasio Salto do Céu.
* Velocidade de Propagacdo de Ondas Longitudinais.

Os valores de massa especifica seca (Figura 33A) e saturada (Figura 33B) sdo
distintos, apresentando o valor mais elevado para o Anfibolito Canad ao que se deve ao seu
maior teor de minerais maficos.

A absor¢do d’agua (Figura 33C) e a porosidade aparente (Figura 33D) apresentam
valores maiores para a amostra do Anfibolito Canad caracterizado por uma foliagdo

gnaissica mais proeminente.
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Os valores de compressdo uniaxial (Figura 33E) apresentam bons valores e superiores ao
sugeridos pela norma C615, que refletem uma melhor coesdo exibida pelos minerais € menores
microfissuramento e granulagdo. A amostra do Diabasio Salto do Céu (Suite Intrusiva Salto do
Céu) que apresenta valores menores encontra-se diretamente correlacionadas a porcentagem de

fenocristais de plagioclasio e os seus tamanhos centimétricos.

Tabela 12. Valores de ensaios tecnoldgicos de rochas pretas

ENSAIOS 1* P 3=* 4= SEE 6% **
Massa Espec. Aparente. (kg/cm’) 2.844 3.065 2.770 2.952 2.920 2.931
Porosidade Aparente (%) 0,50 0,54 0,44 0,06 0,16 0,20
|Absorc¢iao d’agua % 0,18 0,18 0,16 0,02 0,05 0,07
Compres. Unixial cong/deg.(MPa) 149,5 - 176,1 - 143,6 115,7
Compres. Unixial (MPa) 167,1 195,5 178,9 - 128.,9 113,3
Flexdo 3 Pontos (MPa) 15,75 26,4 25,1 - 25,71 22,43
Desgaste Abrasivo Amsler (mm) 1,05 0,76 0,85 0,82 1,14 2,02
Impacto Corpo Duro(cm) 88 61 73 - 98 88
Mod. Def. Estatica (MPa) 32,96 47,13 42,45 - 73,54 64,20
Dil. Térm. 10°mm/m.’C 6,3 5.4 6,6 - 9,1 9,7
\Velocid. Propag. de Ondas (m/s) 5010 6040 5330 - - -

1- Preto Piracaia (Hornbl. Biot.- Monzodiorito) 2- Preto Apiai (Gabro); 3- Preto Braganca (Quartzo-
Monzonito); 4- Confresa (Olivina Gabro); 5- Sdo Gabriel (Norito); 6- Preto Total (Grabronorito). Fontes:
*IPT 2000; **IPT 1993; ***DNPM 1998

Os ensaios de resisténcia ao modulo de ruptura a flexdo (Figura 33F) apresentam
resultados dentro dos limites sugeridos pela norma C615 (Tabela 8), com excecdo do tipo
Anfibolito Indiavai que apresenta valores mais elevados, em razdo de apresentar uma

foliagdo menos proeminente.

Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler (Figura 33G) apresentam
valores préximos aos esperados, com valores de desgastes proximos ao maximo sugerido
por Frazdo e Farjallat (1995). Os desgastes relativamente elevados relacionam-se a auséncia
e/ou baixissimos teores de quartzo (no maximo entre (<4) de quartzo intersticial. O valor
melhor deste parametro para o Diabasio Salto do Céu ¢ atribuido a matriz fina desta rocha.

Os valores da velocidade de propagacdo de pulso ultra-sonicos (Figura 33H)
apresentam resultados iguais e acima do valor limitrofe minimo estabelecido. O menor valor
de propagagdo para o Anfibolito Canad estd diretamente relacionado ao maior grau de

anisotropia do material rochoso.

Os resultados obtidos de coeficiente de dilatagcdo térmica linear (Figura 33I) destas
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variedades mostram que os valores encontram-se dentro dos limites freqlientemente

utilizados como referéncia.

Massa Especifica Massa Especifica Absorcao d'agua (%)
Seca (kg/cm®) Saturada (kg/cm®)
3]5 A 3,5 B C
2,5 2,5 0,2
1,5 - 1,5 -
0,5 1 0=5 N
0 = 0 1 0 i 5
Porosidade Compressao Uniaxial Resisténcia ao Mddulo de
08 Aparente (%) (Mpa) Ruptura Flexdo (Mpa)
1 D E F
150
i 15
0,4
. 50 5
0 7|4T71'i'l’i — 0 T O T
Resisténcia ao Desgaste Velocidade de Propagacao Coeficiente de Dialatagéo
Abrasivo Amsler (mm)  de Pulso Ultra-sénico (m/s) Térmica Linerar (10°mm/m.°C)
1.2 G o0 H 7} |
6
5000. -
08" 5
4 L
3000/ 3l
0,4 - 2}
1000+ 9L
0 0 T 05— i
- 8. Anfibolito Indiavai 9. Anfibolito Canaa 10. Diabasio Salto do Céu

Figura 33. Representacdo grafica dos resultados dos ensaios fisicos-mecanicos das rochas
graniticas e movimentados pretos.

A Figura 34 apresenta correlagdes dos ensaios entre as propriedades fisicas e
mecanicas obtidas para os Granitos e Movimentados Pretos. A Figura 34A mostra a

correlacdo direta que existe entre as propriedades de absor¢do d'agua versus porosidade
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aparente, onde temos que, quanto mais poroso maior sera a capacidade de absor¢do d'agua.
A correlacdo da massa especifica seca versus desgaste abrasivo Amsler (Figura
34B), demonstra que a menor resisténcia das rochas encontram-se diretamente relacionado a
a baixa presenga de quartzo (Tabela 3).
Os valores de moédulo de ruptura versus porosidade aparente (Figura 34C)
demonstram a relacdo inversa evidenciada no tipo escuro, quanto menos porosa for a rocha,

maior resisténcia aos esforgos.

Os valores de velocidade de propagacdo de pulso ultra-sonico uniaxial versus
moédulo de ruptura 3 pontos (Figura 34D) evidenciam uma correlagdo direta apresentando
valores melhores nas rochas que apresentam menor granulagdo e anisotropia, comportando-

se, portanto mais coesas € homogéneas.

A Figura 34E mostra a relagdo entre a porosidade aparente versus velocidade de
propagacdo de pulso ultra-soénico 3 pontos, onde se demonstra que o meio com maior
anisotropia (mais porosos) apresenta valores mais baixos de propagacdo de ondas. A

exemplo do Anfibolito Indiavai.

Os valores de velocidade de propagag¢do de pulso ultra-sonico 3 pontos versus
compressdo uniaxial (Figura 34F) decrescem em funcdo da porfiritica apresentado pelo
Diabasio Salto do Céu. A correlacdo entre essas duas propriedades determina que quanto
maiores os valores de velocidade de propagagdo de ondas mais resistente a flexao a rocha se

comportara.

Os valores de compressdo uniaxial versus porosidade aparente (Figura 34G)
demonstram a relacdo inversa entre estes dois indices, quanto menor a porosidade maior
serdo os valores de resisténcia, fator controlado pela dimensdo e granulacdo da matriz da
rocha.

Os valores de velocidade de propagacdo de pulso ultra-sonico uniaxial versus
porosidade aparente (Figura 34H) evidenciam que quanto menos poroso for o material

analisado maior sera a velocidade de propaga¢do de ondas ultra-sonicas através desse corpo.



105

(ww) Jajswy oniselqy s)sebsag sojuod g einjdny ap oNpopy (edp) |eixeiun oessaidwio) (%) ewaledy apepisoiod
o~ @ s
= = - o =] (=] o o
- © e v 0 w o a 8 < 2 3 ~ & o N. ...AU..‘ o
m | B8 _ us
P F F
[Te] wn wn w o o o o (=1 o o o o o o
5 I = o o o (=] o = o o o o =1 o =]
- ° S 8 5 B S 8 g 8 S 8 § 2
(gwoyb) eoag eoynadsy essep (edp) jeixelun OdA (edwy) soyuod £ OdA (edp) |exelun OdA
(%) syuaiede spepisoiod (o) @uasede apepisoiod (edp) soiod € OdA (%) suasedy apepisoiod
© <+ (=] [=] o [=]
W. AOﬁ = Mm m o o e m m m m o o Mm.v, m M. M (=
< O L @)

S = 8 ¥ coc = % 3 B g B 3 ©
(o) enbe p oediosqy (ed) eanydny ap ojnpop (%) syuaiedy apepisolod (edpy) |eixelun oessaidwon

10. Diabasio Salto do Céu

- 8. Anfibolito Indiavai

9. Anfibolito Canaa

Figura 34. Correlacdes dos ensaios fisico-mecanicos dos granitos e movimentados pretos.
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Figura 36. Aspectos de placas polidas do Anfibolito Indiavai
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Figura 37. Aspectos de placas polidas do Diabésio Salto do Céu.

V1.2.4. CONSIDERACOES FINAIS DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS

Os valores dos pardmetros tecnoldgicos foram correlacionados com os aspectos
mineralogicos, texturais e estruturais das respectivas rochas, visando o melhor entendimento
do comportamento fisico e fisico-mecanicos. Os valores totais dos ensaios apresentados na
(Figura 39) tém por finalidade possibilitar melhor visualizagdo dos resultados obtidos e de
facilitar correlagdes entre os diferentes parametros fisico-mecanicos dos conjuntos
litologicos estudados. Os valores dos resultados referentes aos ensaios realizados
encontram-se reunidos nas Tabelas (9, 10 e 11) e as planilhas com os dados completos dos

ensaios fisicos-mecéanicos encontram-se relacionados nos Anexos.

Os resultados dos ensaios de indices fisicos, que englobam massa especifica
aparente, porosidade e absorcdo d’agua aparente, apresentam para os granitos e
movimentados vermelhos valores de massa especifica aparente seca (Figura 38A) e saturada
(Figura 38B) bastante proximos entre os tipos graniticos. Nota-se um crescimento dos
valores de indices fisicos das unidades mais silicosas e composicionalmente homogéneas,

tipos Sararé e Rio Branco, para aquelas que apresentam mais minerais maficos e densos,
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tipos Fortuna e Indiavai Vermelho.

Para os granitos e movimentados cinza observa-se que o tipo granitico,
composicionalmente homogéneo, apresenta valores levemente menores do que as amostras
das unidades gnaissicas que sdo foliadas, mas compensados pela presenga de minerais
maficos e densos, o que reflete no aumento dos valores para os tipos movimentados cinzas.
Em funcdo da mineralogia mais densa para os tipos pretos, observa-se o acréscimo destes

parametros.

A absorcdo d'adgua (Figura 38C) e a porosidade aparente (Figura 38D) dos tipos
analisados apresentam valores bastante variaveis, refletindo a forma, contatos dos minerais

e a granulagdo, além da fei¢do estrutural de parte das amostras.

As amostras dos tipos Sararé e Nova Lacerda ultrapassam o valor desejado e estes
valores mais elevados refletem o fraco entrelagamento mineral e a granulagdo grossa, além
da presenca de argilo-minerais presentes na amostra, necessitando, portanto cuidados
especiais, principalmente ao ataque de liquidos agressivos, que devido a alta absor¢ao

potencializa processos de alteracdo e manchamento, com redug¢do estética da placa.

Valores levemente superiores aos demais, mas dentro dos padrdes desejados, para a
amostra do Anfibolito Canad ¢ diretamente vinculada a foliacdo gnaissica mais
proeminente. Os valores ligeiramente mais altos desses parametros, principalmente em tipos
petrograficos que apresentem maiores porcentagens de minerais maficos podem ocorrer
eventualmente, em virtude de pontos dispersos em que a transformagdo de minerais maficos

e mais raramente dos feldspatos pode estar presente.

Os valores obtidos para esses materiais ndo restringem a aplicagdo em ambientes
umidos internos ou externos. Ressalta-se apenas a observagdo da presenga ou ndo de
cavidades provenientes de alteragdo nos tipos, € quando constatada, devem ser
impermeabilizadas com produtos adequados, disponiveis no mercado, valorizando o
material.

Além destes fatores os subtipos apresentam valores distintos levando em
consideracdo os aspectos texturais (porfiriticos) e estruturais e granulacdo da rocha e,
portanto no geral observam-se os tipos porfiriticos grosseiros € com maiores porcentagens
com valores maiores destes indices.

Os valores de resisténcia a compressdo uniaxial simples (Figura 38E), encontram-se
dentro dos parametros desejados, sendo que o tipo Indiavai Cinza apresenta os valores mais

acentuados, que refletem uma melhor coesdo exibida pelos minerais ¢ menores valores de
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microfissuramento e de granulacdo, enquanto a amostra do Diabésio Salto do Céu apresenta

valores menores encontra-se correlacionada a porcentagem e tamanhos dos fenocristais.

Este parametro ¢ um indice de qualidade mecanica da rocha, cujos valores obtidos
fornecem uma indicagdo da resisténcia do material ao esforco mecanico compressivo, €
valores elevados de resisténcia a compressdo implicam, geralmente, em valores baixos de
porosidade e altos de resisténcia a flexao. Os tipos de contatos minerais, textura heterogénea,
grosseira e inequigranular e planos de clivagem dos fenocristais de feldspato relativamente
altos, sdo os responsaveis pelo fraco desempenho mecanico de alguns destes materiais.

Os resultados obtidos sdo muito proximos aos limites propostos, sendo que os tipos
cinzas e escuros (pretos) apresentaram o melhor desempenho, devido principalmente a
porcentagem e tamanho de minerais micaceos da matriz. Os baixos valores de mddulo de
ruptura, comuns em rochas porfiriticas, sdo devido principalmente ao carater inequigranular
dessas rochas, havendo influéncia significativa do microfissuramento e planos de clivagem

dos fenocristais de feldspato.

Uma solucdo tecnologica simples, mas ndo desejavel, ¢ o aumento da espessura das
placas. Dependendo do tipo de aplicacdo, garante a resisténcia mecanica sem exigir grandes
alteracdes de projeto para o suporte das placas, visto pela massa especifica das rochas
analisadas. De modo geral todas as rochas analisadas demonstram boa resisténcia mecéanica,
o que permite qualifica-los como adequados para uso com fung¢des estruturais.

Os valores de resisténcia a flexdo trés pontos (Figura 38F) apresentam resultados
dentro do padrio desejado, encontrando-se abaixo do padrdo para as amostras dos
ortognaisses vermelhos, Granito Nova Lacerda, Anfibolito Canad e o Diabasio Salto do
Céu.

Estes valores estdo diretamente relacionados a intensidade da foliacdo presente e a
heterogeneidade da granulacdo das amostras, a exemplo da rocha porfiritica Diabasio Salto
do Céu. Os baixos valores de modulo de ruptura, comuns em rochas porfiriticas, sdo devido
principalmente ao carater inequigranular da rocha e inequigranular dessas rochas e planos

de clivagem dos fenocristais de feldspatos.

Solugdes para utilizagdo destes materiais como placas em fachada, é o aumento da
espessura das placas e/ou uma solugdo adotada com freqiiéncia ¢ a fixacdo de telas com
resinas no tardoz das placas para garantir maior resisténcia mecanica. Em virtude dos
baixos valores desse parametro recomenda-se a realizagdo de estudos detalhados para a

aplicagdo em fachadas.
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Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler (Figura 38G) apresentam bons
resultados do ponto de vista tecnoldgico, sendo que para os granitos e movimentados
vermelhos os valores de desgastes sdo proximos ao maximo sugerido. A exce¢do ocorre no
tipo Indiavai Vermelho que acentua um pouco mais o desgaste em razdo da presenga da

marcante foliagdo e da presenga mais acentuada de maficos como biotita e hornblenda.

Os maiores valores para o Granito Nova Lacerda e os anfibolitos (Indiavai e
Canad) refletem diretamente a menor porcentagem de quartzo, e/ou a foliagdo mais
acentuada e, finalmente, a maior presenca de minerais maficos.

O valor melhor deste parametro para o Diabdsio Salto do Céu ¢ atribuido a
presenga mais acentuada de plagioclasio como fenocristais. Os valores mais elevados sdo
reflexos da granulagdo da matriz e da porcentagem de mica, do tamanho dos fenocristais e

das micros granulagdes do quartzo presente.

Dessa forma os valores de desgaste ndo s@o proibitivos para a aplicacdo dessas
rochas como revestimentos de pisos, cabendo, entretanto, bastante cuidado para a aplicagdo
em pisos de alto trafego, especialmente em areas externas, pois sob determinadas condicdes
de transito, podem apresentar erosdo diferencial devido a diferenca de dureza média dos
minerais da matriz e dos fenocristais.

Os valores da velocidade de propagacdo das ondas ultra-sonicas (Figura 38H)
apresentam resultados iguais a acima do valor limitrofe minimo normatizado. Os menores
valores de propaga¢do estdo diretamente relacionados, ou com a granulacdo da rocha ou
com o grau de anisotropia do material rochoso, o que ¢ visto na reducdo dos valores para o

de granulagdo mais grossa e pela reducdo dos valores para os tipos mais anisotropicos.

Os maiores valores registrados mostram-se coerentes devido ao seu maior indice de
massa especifica entre todas as amostras e em rochas que apresentem valores de velocidades
de propaga¢do das ondas ultra-sonicas bastante similares, encontram-se também associadas
aos indices de porosidade e de absorcdo, também similares, além de que as maiores
velocidades de propagacdo das ondas sdo fornecidas, sobretudo pelos materiais com fracas
anisotropias e granulagdes mais finas. O valor mais baixo obtido foi no tipo Nova Lacerda e

pode ser atribuido ao grau de alteragdo mais intenso.

Os resultados obtidos dos valores de coeficiente dilatagdo térmica (Figura 38I) das
variedades mostram que os parametros analisados situam-se dentro dos limites
freqiientemente utilizados como referéncia e dessa forma apontam para um bom

desempenho dessas rochas como material de revestimento.
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Figura 38. Diagramas de distribui¢des dos ensaios tecnoldgicos das rochas.
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CAPITULO VII

ATAQUE QUIMICO

VIL1. AVALIACAO VISUAL E INSTRUMENTAL AOS
ATAQUES DOS REAGENTES

Os resultados da analise da avaliagdo visual e instrumental dos Granitos e
Movimentados que sofreram ataques dos reagentes, encontram-se apresentados nas tabelas -
Granitos ¢ Movimentados Vermelhos: Granito Sararé (Tabela 13 e Prancha 22); Granito Rio
Branco (Tabela 14 e Prancha 23); Ortognaisse Fortuna (Tabela 15 e Prancha 24);
Ortognaisse Indiavai Vermelho (Tabela 16 e Prancha 25), Granitos e Movimentados Cinzas:
Granito Nova Lacerda (Tabela 17 e Prancha 26); Ortognaisse Indiavai Cinza (Tabela 18 e
Prancha 27); Ortognaisse Cinza Cachoeirinha (Tabela 19 e Prancha 28), e os Granitos e
Movimentados Pretos: Anfibolito Indiavai (Tabela 20 e Prancha 29); Anfibolito Canaa
(Tabela 21 e Prancha 30); o Diabasio Salto do Céu (Tabela 22 ¢ Prancha 31).

VII.1.1. GRANITOS E MOVIMENTADOS VERMELHOS

Os ensaios de resisténcia ao Ataque Quimico para os Granitos e Movimentados

Vermelhos foram executados em placas polidas.



VII.1.1.1. Granito Sararé
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Na avaliagdo visual e instrumental ao ataque dos diferentes tipos de reagentes

quimicos, o Granito Sararé apresentou as seguintes perdas de brilho (Tabela 13) e as

alteracdes visuais (Prancha 22).

Tabela 13. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apds a agdo das substancias quimicas utilizadas no Granito Sararé.

Substancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final [Perda de Brilho%
A) Neutra 68,3
B) Acido Citrico (C;H8O7) — (100 g/1) 63,5 57,8 8,98
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 67,0 54,3 18,95
D) Cloreto de Aménia (NH,CI) — (100 g/1) 60,7 55,2 9,06
E) Hidroxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 64,7 52,3 19,16
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/l) 51,0 50,0 1,96

Prancha 22. Granito Sararé (01) amostra neutra (A); acido citrico (B), acido cloridrico (C),
cloreto de amonia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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VII.1.1.2. Granito Rio Branco

Na avaliagdo visual e instrumental ao ataque dos diferentes tipos de reagentes
quimicos, o Granito Rio Branco apresentou as seguintes perdas de brilho (Tabela 14) e as

alteracdes visuais (Prancha 23).

Tabela 14. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apds a agdo das substancias quimicas utilizadas no Granito Rio Branco

Substancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final | Perda Brilho%
A) Neutra 68,5
B) Acido Citrico (C¢H807) — (100 g/1) 78,5 57,5 26,75
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 60,5 43,2 28,60
D) Cloreto de Aménia (NH,CI) — (100 g/1) 55 39,3 28,55
E) Hidréxido de Potassio (KOH)—(30 g/1) 65,5 55,3 15,57
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/l) 70,5 65,3 7,38

i o, - : Y om

Prancha 23. Granito Rio Branco (02) amostra neutra (A); acido citrico (B), acido cloridrico
(C), cloreto de amonia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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VII.1.1.3. Ortognaisse Fortuna

Na avaliagdo visual e instrumental ao Ataque dos diferentes tipos reagentes
quimicos, o Ortognaisse Fortuna apresentou as seguintes perda de brilho (Tabela 15) e as

alteracdes visuais (Prancha 24).

Tabela 15. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apds a agdo das substancias quimicas utilizadas no Ortognaisse Fortuna

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final [Perda Brilho%
A) Neutra 76,5
B) Acido Citrico (C;H807) — (100 g/1) 75,2 63,2 15,96
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 71,5 49,5 30,77
D) Cloreto de Amonia (NH,CI) — (100 g/1) 70,7 62,8 11,18
E) Hidréxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 69,3 55,7 19,62
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 68,7 55,8 18,78

Prancha 24. Ortognaisse Fortuna (03) amostra neutra (A); acido citrico (B), 4cido
cloridrico (C), cloreto de amonia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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VIIL.1.1.4. Ortognaisse Indiavai Vermelho

Na avaliagdo visual e instrumental ao Ataque dos diferentes tipos reagentes
quimicos, o Ortognaisse Indiavai Vermelho apresentou as seguintes perdas de brilho

(Tabela 16) e as alteragdes visuais (Prancha 25).

Tabela 16. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apds a ac¢do das substancias quimicas utilizadas no Ortognaisse Indiavai
Vermelho.

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final | Perda Brilho%
A) Neutra 76,8
B) Acido Citrico (C¢H807) — (100 g/1) 73,7 66,2 10,18
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 72 58,8 18,33
D) Cloreto de Amonia (NH,CI) — (100 g/1) 73,8 71,8 2,71
E) Hidroxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 71 54,7 22,96
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 64 51.8 19,06

!‘-'l"

Prancha 25. Ortognaisse Indiavai Vermelho (04) amostra neutra (A); acido citrico (B), acido
cloridrico (C), cloreto de amodnia (D), hidroxido de potéssio (E), hipoclorito de sddio (F).

L
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VII.1.2. GRANITOS E MOVIMENTADOS CINZAS

Os ensaios de resisténcia ao Ataque Quimico para os Granitos e Movimentados

Cinzas foram executados em placas polidas.

VII.1.2.1. Granito Nova Lacerda

Na avaliagdo visual e instrumental ao ataque quimicos, o Granito Nova Lacerda

apresentou as seguintes perdas de brilho (Tabela 17) e as alteragdes visuais (Prancha 25).

Tabela 17. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apos a a¢do das substancias quimicas utilizadas no Granito Nova Lacerda.

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final | Perda Brilho%
A) Neutra 66,7
B) Acido Citrico (C;H807) — (100 g/1) 58,2 54,3 6,70
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 57,7 45,2 21,66
D) Cloreto de Améonia (NH,CI) — (100 g/) 51,5 48,2 6,40
E) Hidroxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 45,8 40,2 12,23
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 39,2 38,5 1,78

Prancha 26. Granlto Nova Lacerda (05) amostra neutra (A) a01d0 citrico (B), acido
cloridrico (C), cloreto de amonia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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VII.1.2.2. Ortognaisse Indiavai Cinza

Na avaliagdo visual e instrumental ao Ataque dos diferentes tipos reagentes
quimicos, o Ortognaisse Indiavai Cinza apresentou as seguintes perdas de brilho (Tabela 18)
e as alteracdes visuais (Prancha 27). No geral esta rocha mostrou grande resisténcia aos

agentes agressivos.

Tabela 18. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apds a ac¢do das substancias quimicas utilizadas no Ortognaisse Indiavai
Cinza.

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final |Perda Brilho%
A) Neutra 76,6
B) Acido Citrico (C¢H807) — (100 g/I) 75,0 72,0 4,00
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 77,2 73,0 5,44
D) Cloreto de Amédnia (NH,CI) — (100 g/1) 68,4 68,0 0,58
E) Hidréxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 70,5 63,8 9,50
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 66,0 61,5 6,82

Prancha 27. Ortognaisse Indiavai Cinza (06) amostra neutra (A); acido citrico (B), acido
cloridrico (C), cloreto de amonia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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Na avaliacdo visual e instrumental ao ataque dos diferentes tipos reagentes

quimicos, o Ortognaisse Cinza Cachoeirinha apresentou as seguintes perdas de brilho

(Tabela 19) e as alteragdes visuais (Prancha 28).

Tabela 19. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apos a acdo das substancias quimicas utilizadas no Ortognaisse Cinza

Cachoeirinha.

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final Perda Brilho%
A) Neutra 57,6
B) Acido Citrico (C¢H807) — (100 g/1) 52,5 38,5 26,66
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 47,5 37,8 20,42
D) Cloreto de Amoénia (NH,CI) — (100 g/1) 51,8 49,5 4,44
E) Hidroxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 47,1 28,8 38,85
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 49,8 36,7 26,30

Prancha 28. Ortognaisse Cinza Cachoeirinha (

07) amostra neutr (A);

acido citrico (B), acido
cloridrico (C), cloreto de aménia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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VII1.1.3. GRANITOS E MOVIMENTADOS PRETOS

Os ensaios de resisténcia ao Ataque Quimico para os Granitos e Movimentados

Pretos foram executados em placas polidas.

VII.1.3.1. Anfibolito Indiavai

Na avaliacdo visual e instrumental ao ataque quimicos, o Anfibolito Indiavai

apresentou as seguintes perdas de brilho (Tabela 20) e as alteragdes visuais (Prancha 29).

Tabela 20. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apds a agdo das substancias quimicas utilizadas no Anfibolito Indiavai.

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final | Perda Brilho%
A) Neutra 86,4
B) Acido Citrico (C;H807) — (100 g/1) 78,5 68,2 13,12
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 79,0 50,2 36,45
D) Cloreto de Aménia (NH,CI) — (100 g/1) 72,3 62,8 13,14
E) Hidréxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 67,5 57,5 14,81
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 67,0 62,7 6,42

Prancha 29. Anfibolito Indiavai (08) amostra neutra (A); acido citrico (B), acido cloridrico
(C), cloreto de amonia (D), hidréxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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Na avaliacdo visual e instrumental ao ataque dos diferentes tipos reagentes

quimicos, o Anfibolito Canda apresentou as seguintes perdas de brilho (Tabela 21) e as

alteracdes visuais (Prancha 30).

Tabela 21. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e ap0s a agdo das substancias quimicas utilizadas no Anfibolito Canaa.

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final | Perda Brilho%
A) Neutra 78,9
B) Acido Citrico (C;H807) — (100 g/l) 72,0 44,0 38,89
C) Acido Cloridrico (HCI) — 3 %) 62,0 42,6 31,29
D) Cloreto de Amoénia (NH,CI) — (100 g/1) 70,0 68,5 2,14
E) Hidréxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 66,2 52,8 20,24
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 57,0 51,8 9,12

Prancha 30. Anﬁolito Canaa (09) mostra neutra (A); acido citrico (), acido cloridrico
(C), cloreto de amonia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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Na avaliacdo visual e instrumental ao ataque dos diferentes tipos reagentes

quimicos, o Diabasio Salto do Céu apresentou as seguintes perdas de brilho (Tabela 22) e as

alteracdes visuais (Prancha 31).

Tabela 22. Resultado das medidas de brilho efetuado no ensaio de resisténcia ao ataque
quimico antes e apds a agdo das substincias quimicas utilizadas no Diabésio Salto do Céu.

Substiancia Quimica Brilho Inicial Brilho Final | Perda Brilho%
A) Neutra 72,8
B) Acido Citrico (C;H807) — (100 g/l) 73,5 52,2 28,98
C) Acido Cloridrico (HCI) — (3 %) 73 51,3 29,73
D) Cloreto de Amoénia (NH,CI) — (100 g/1) 64,5 51,6 20,00
E) Hidréxido de Potassio (KOH)—(30 g/l) 68,2 47,8 33,50
F) Hipoclorito de Sédio (NaClO)-(20mg/1) 76,3 66,8 12,45

2em
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Prancha 31. Diabésio Salto do Céu (10) amostra neutra (A); aci

do citrico (B), acido

cloridrico (C), cloreto de amonia (D), hidroxido de potassio (E), hipoclorito de sodio (F).
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VIL2. CONSIDERACOES FINAIS DO ATAQUE QUIMICO

A avaliagdo das classes de resisténcia ao ataque quimico (Tabelas 23, 25 ¢ 27) e o
resumo das principais alteracdes (Tabelas 24, 26 e 28) observadas nas placas rochosas que
sofreram ataque quimico sera dada da seguinte forma: Baseando-se em trabalhos de Meyer
(2003) e Arrais (2006) que indica classes de resisténcia ao ataque quimico de acordo com o
comportamento dos materiais analisados, levando-se em conta a perda de brilho, corrosdo e

as alteragdes cromaticas observadas, adota-se a classificacdo de acordo com o (Quadro 7).

Quadro 7. Classes de resisténcia ao ataque quimico (ARRAIS, 2006).

Classe de (I EIIE
Conjunto de Alteracdes Valores Perda Resisténcia resisténcia Recuperacio
Observadas (patologias) Atribuidos | brilho% ] das placas
quimica .
(patologias)
Perda de Brilho (PB) 0 <10% alta A 1
-Secagem
Eflorescéncia + PB 0 <30% alta a moderada B -polimento
Desbotamento + PB 1 <50% mode.rada a C H. ,
baixa -Poulticing
Desbotamento+efloréscencia+PB 2 <50% Baixa C* - lixar
Eflorescéncia + covas + PB 3 >50% baixa s?m D
COrrosao 111
Desbotamento + covas + PB 4 >50% baixa ¢ f~0rte S* Substitui¢ao
corrosio

Foi detectado nas andlises das placas que sofreram ataque quimico 3 (trés)
conjuntos de alteragdes: perda de brilho, eflorescéncia e desbotamento, a cada uma destas
alteracdes foi atribuido valores de 0 (zero) a 4 (quatro) em ordem crescente de patologias,
em seguida agrupou-se o fator perda de brilho em: <10% até >50%, com isto se determinou
a resisténcia do material atacado, por fim, definimos o grau de recuperacdo das placas
atacadas no ataque quimico, em algarismos romanos de I a III (HUESTON, 1999).

Os elevados indices na perda de brilho de um modo geral estdo relacionados com a
qualidade do polimento inicial do material que foi realizado manualmente deve-se a fatores
petrograficos inerentes as amostras analisadas, tais como: composi¢do mineralogica, cor,
grau de alteragdes minerais, texturas (granulacdo, relagdes de contatos minerais e
estruturas).

Considerando-se a diversidade composicional das rochas, de natureza granitica a
basica, certamente a perda de brilho é menos expressiva nas composi¢des mais enriquecidas

em quartzo. Quanto a isotrdpica e anisotrépica das rochas os resultados também expressam
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valores bem distintos, sendo maior a alteracdo nas rochas fortemente anisotropica em razio
da facilidade de percolagcdo e a acdo danosa das substancias sobre os diversos minerais

formadores das rochas.

Analisando o conjunto de dados, observa-se que todas as solugdes usadas no ataque
a estas rochas, afetaram em maior ou menor grau o polimento das mesmas. Todavia, as
substancias que demonstraram maiores agressividades foram o acido cloridrico e o acido
citrico.

Quando comparados os efeitos do acido cloridrico com os do acido citrico ¢
possivel afirmar que o poder corrosivo do acido cloridrico é bem maior, indicando cuidados

quanto da utilizag¢do de produtos que possuam esse acido.

A seguir apresentaremos as principais alteragdes observadas nas placas dos
Granitos e Movimentados Vermelhos que sofreram ataque quimico. Nestas Tabelas sdo
apresentadas as avaliacdes visuais das respostas dos materiais aos ataques dos reagentes
causados pela ag¢do das substidncias quimicas utilizadas neste ensaio de envelhecimento

acelerado sobre as rochas:

Tabela 23. Resumo das principais alteragdes observadas nas placas dos granitos e
movimentados vermelhos.

SUSBTANCIA QUIMICA GRANITQ GRANITO RIO | ORTOGNAIS ORTOGNAISSE
AGRESSIVA SARARE BRANCO SE FORTUNA INDIAVAI
VERMELHO
Acido Citrico C¢HgO, | perdade Prllho perda de brilho e | perda de brilho perda de brilho
eflorescéncia desbotamento
] HC1 perda de brilho | perda de brilho, | perda de brilho | perda de brilho e
Acido Cloridrico e eflorescéncia | desbotatamento | e desbotamento eflorescéncia
¢ eflorescéncia
Cloreto de Aménia NH,C1 perda de brilho | perda de brilho e | perda de brilho perda de brilho
e desbotamento | desbotamento
Hidréxido de KOH perda de brilho | perda de brilho e | perda de brilho | perda de brilho e
Potassio e desbotamento | desbotamento e desbotamento desbotamento
. . , .. | NaClO | perda de brilho | perda de brilho ¢ | perda de brilho | perda de brilho e
Hipoclorito de Sédio e desbotamento | desbotamento desbotamento

Nas andlises das placas que sofreram ataque quimico foram observados 3 (trés)
tipos de alteracdes visuais: perda de brilho, eflorescéncia e desbotamento. Neste conjunto de
rochas graniticas, elas exibem um elevado percentual em minerais de quartzo e feldspatos e

tendem a serem normalmente mais resistentes as substancias agressivas.

Os valores obtidos encontram-se dentro dos parametros sugeridos por Arrais

(2006). Para as variagdes da perda de brilho (todas as placas analisadas tiveram perda),
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necessitando cuidados na limpeza com liquidos agressivos para uma maior manutengdo

dessas rochas.

Dentre as rochas atacadas com o Acido Citrico, o Granito Sararé apresentou uma
sutil eflorescéncia nas fraturas e o Granito Rio Branco apresentou um sutil desbotamento,
originando um aspecto levemente aspero em sua superficie ao raspar de unha (tato) e
visualizada com auxilio de lupa binocular.

Dentre as rochas atacadas com o Acido Cloridrico, observa-se desbotamento nos
Granitos Rio Branco e no Ortognaisse Fortuna apresentou um sutil desbotamento, ocorreu

eflorescéncia no Granito Sararé e Ortognaisse Indiavai Vermelho.

Os materiais atacados com o Cloreto de Amoénia foi o menos agressivo dos
reagentes € visualmente ndo ocorreram mudancas significativas nas rochas analisadas, sua

maior agressividade foi um sutil desbotamento nos granitos Sararé e Rio Branco.

Tabela 24. Avaliagdo (classe de resisténcia) da resposta dos materiais ensaiados, aos
ataques dos reagentes, causadas pela agdo das substancias quimicas, utilizadas no ensaio de
envelhecimento acelerado, sobre os granitos e movimentados vermelhos.

Reagentes

Rochas Valor

Classe A
Classe B
GRANITO Classe C
SARARE Classe C*
Classe D
Classe S*
Classe A
Classe B

GRANITO RIO |Classe C
BRANCO Classe C*

Classe D
Classe S*
Classe A
Classe B

ORTOGNAISSE |Classe C
FORTUNA Classe C*
Classe D

Classe S*
ORTOGNAISSE | Classe A
INDIAVAI Classe B
VERMELHO
Classe C

Classe C*
Classe D
Classe S*
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As placas atacadas com o Hidroxido de Potdssio tiveram um comportamento
semelhante ao atacado com o Cloreto de Amodnia, ndo demonstraram mudangas visiveis,
observagdes feitas com auxilio de lupa binocular, notou-se um sutil desbotamento. As
rochas atacadas com o Hipoclorito de Sodio apresentaram apenas um sutil desbotamento,

com excecdo do Ortognaisse Fortuna.

A seguir apresentaremos as principais alteracdes observadas nas placas dos
Granitos e Movimentados Cinzas que sofreram ataque quimico. Nestas Tabelas sio
apresentadas as avaliacdes visuais das respostas dos materiais aos ataques dos reagentes

causados pela acdo das substancias quimicas utilizadas neste ensaio de envelhecimento

acelerado sobre as rochas:

Nas analises das placas que sofreram ataque quimico foram observados 3 (trés)

tipos de alteragdes visuais: perda de brilho, eflorescéncia e desbotamento. Os valores

obtidos encontram-se dentro da referéncia adotada.

Para as variagdes da perda de brilho (todas as placas analisadas tiveram perda),

necessitando cuidados na limpeza com liquidos agressivos para uma maior manutengdo e

durabilidade dessas rochas.

Tabela 25. Resumo das principais alteragdes observadas nas placas dos granitos e
movimentados cinzas.

SUSBTANCIA QUIMICA GRANITO NOVA ORTOGNAISSE ORTOGNAISSE
AGRESSIVA LACERDA INDIAVAI CINZA CINZA
CACHOEIRINHA
o o CcH304 perda de brilho e perda de brilho e perda de brilho e
Acido Citirco desbotamento desbotamento desbotamento
) HCl perda de brilho e perda de brilho, perda de brilho e
Acido Cloridrico desbotamento desbotamento e desbotamento
eflorescéncia eflorescéncia
Cloreto de Aménia NH,C1 perda deAbrl‘lho e perda de brilho e perda de brilho e
eflorescéncia desbotamento desbotamento
Hidréxido de Potassio | KOH perda de brilho perda de brilho perda de brilho
Hipoclorito de Sédio NaClO perda de brilho ¢ perda de brilho e perda de brilho
desbotamento desbotamento

As rochas atacadas com o Acido Citrico o Granito Nova Lacerda apresentou um

sutil desbotamento, originando um aspecto levemente aspero em sua superficie, notado

somente ao raspar de unha (tato) ou visualizada com auxilio de lupa binocular.

As rochas atacadas com o Acido Cloridrico apresentaram sutil desbotamento nas

trés rochas estudadas deste grupo e uma sutil eflorescéncia nos Ortognaisse Indiavai cinza e

Cinza Cachoeirinha.
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O Cloreto de Aménia foi o menos agressivo dos reagentes e visualmente nio
ocorreram mudancas significativas nas rochas analisadas, sua maior agressividade foi um
sutil desbotamento nos ortognaisse Indiavai Cinza e no Cinza Cachoeirinha e uma insipiente
eflorescéncia no Granito Nova Lacerda.

As placas atacadas com o Hidroxido de Potdssio tiveram um comportamento
semelhante ao atacado com o Cloreto de Amonia, ndo demonstrou mudangas visiveis,
somente perda de brilho.

As rochas atacadas com o Hipoclorito de Sodio apresentaram apenas um sutil

desbotamento, no Granito Nova Lacerda e Ortognaisse Indiavai Cinza.

Tabela 26. Avaliagdo (classe de resisténcia) da resposta dos materiais ensaiados, aos
ataques dos reagentes, causadas pela acdo das substincias quimicas, utilizadas no ensaio de
envelhecimento acelerado, sobre os granitos e movimentados cinzas.

Reagentes

Rochas Valor

Classe A
Classe B

GRANITO NOVA |Classe C
LACERDA Classe C*

Classe D
Classe S*
Classe A
Classe B

ORTOGNAISSE Classe C
INDIAVAI CINZA | Classe C*

Classe D
Classe S*
Classe A

Classe B

ORTOGNAISSE | Classe C
CINZA .
CACHOEIRINHA |Classe C

Classe D
Classe S*

A seguir apresentaremos as principais alteracdes observadas nas placas dos
Granitos e Movimentados Pretos que sofreram ataque quimico. Nestas Tabelas so
apresentadas as avaliacdes visuais das respostas dos materiais aos ataques dos reagentes
causados pela acdo das substancias quimicas utilizadas neste ensaio de envelhecimento

acelerado sobre as rochas:
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Tabela 27. Resumo das principais alteragdes observadas nas placas dos granitos e
movimentados pretos.

SUSBTANCIA QUIMICA ANFIBOLITO ANFIBOLITO DIABASIO
AGRESSIVA INDIAVAI CANAA SALTO DO CEU
) C¢H304 perda de brilho, perda de brilho, perda de brilho,
Acido Citrico desbotamento e desbotamento e desbotamento e
eflorescéncia eflorescéncia eflorescéncia
; HCl perda de brilho, perda de brilho, perda de brilho
Acido Cloridrico desbotamento e desbotamento e desbotamento e
eflorescéncia eflorescéncia eflorescéncia
AL NH,CI perda de brilho e perda de brilho e perda de brilho e
Cloreto de Amonia desbotamento desbotamento desbotamento
KOH perda de brilho e perda de brilho e perda de brilho,
Hidroxido de Potassio desbotamento desbotamento desbotamento e
eflorescéncia
. . . . | NaClO perda de brilho ¢ perda de brilho ¢ perda de brilho e
Hipoclorito de Sédio desbotamento desbotamento desbotamento

Nas analises das placas que sofreram ataque quimico foram observadas 3 (trés)
tipos de alteracdes visuais: perda de brilho, eflorescéncia e desbotamento. Os valores

obtidos encontram-se dentro da referéncia adotada.

Para as variacdes da perda de brilho (todas as placas analisadas tiveram perda),
mostram a necessidade de planejamento e elaboracdo de orientagdes adequadas para a

limpeza e a manutengao.

As rochas atacadas com o Acido Citrico apresentaram desbotamento muito
acentuado no Anfibolito Canaid, originando um aspecto aspero em sua superficie e
eflorescéncia nos minerais maficos e nas fraturas, alterando a estética da rocha, no
Anfibolito Indiavai e Diabéasio Salto do Céu apresentaram um sutil desbotamento e

eflorescéncia nos minerais maficos.

As rochas atacadas com o Acido Cloridrico o Anfibolito Indiavai apresentou uma
discreta alteracdo visual (desbotamento) ndo alterando a estética da rocha. No Anfibolito
Canai e Diabasio Salto do Céu o desbotamento foi muito acentuado e observa-se uma sutil
eflorescéncia nos minerais maficos. Esses fatores afetaram a estética da rocha.

As rochas atacadas com o Cloreto de Amonia foi o menos agressivo dos reagentes e
visualmente ndo ocorreram mudangas significativas nas rochas analisadas, apresentando
apenas um discreto desbotamento.

As placas atacadas com o Hidroxido de Potdssio tiveram um comportamento

semelhante ao atacado com o Cloreto de Amonia, ndo demonstraram mudangas visiveis nos
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Anfibolitos Indiavai e Canda, ja& no Diabésio Salto do Céu apresentaram alteragdes
evidentes com desbotamento e uma discreta eflorescéncia nos minerais maficos, esses
fatores afetaram a estética da rocha.

As rochas atacadas com o Hipoclorito de Sodio apresentaram apenas um discreto

desbotamento, nos Anfibolito Indiavai, Canai e Diabasio Salto do Céu.

Tabela 28. Avaliagdo (classe de resisténcia) da resposta dos materiais ensaiados, aos
ataques dos reagentes, causadas pela acdo das substincias quimicas, utilizadas no ensaio de
envelhecimento acelerado, sobre os granitos e movimentados pretos.

Reagentes
CcH30, HCI NH,C1 KOH NaClO

Rochas Valor

Classe A
Classe B

ANFIBOLITO | Classe C
INDIAVAI Classe C*

Classe D
Classe S*
Classe A
Classe B
ANFIBOLITO Classe C
CANAA Classe C*
Classe D
Classe S*
Classe A
Classe B

DIABASIO SALTO | Classe C
DO CEU Classe C*

Classe D
Classe S*
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CAPITULO VIII

CONSIDERACOES FINAIS

As amostras estudadas incluem ‘“granitos” (granitos e diabasio) e “movimentados”
(gnaisse e anfibolitos), vermelhos, cinzas e pretos oriundos de regides distintas do sudoeste
do Estado de Mato Grosso as quais apresentam aspectos composicionais, texturais e
estéticos favoraveis a utilizacdo como rochas ornamentais e para revestimento.

As rochas analisadas apresentam uma ampla variacdo de litotipos, representando
diferentes padrdes estéticos, que podem ser agrupados em associacdes com volume
suficiente para a extragdo de blocos.

Quanto aos aspectos mineraldgicos das variedades graniticas, estas representam
rochas com baixa/moderada absor¢do d’agua e porosidade, com boas resisténcias mecénicas
(compressao uniaxial e flexdes 3 pontos).

Com relacdo a resisténcia ao desgaste abrasivo, as rochas graniticas apresentam
valores altos de resisténcias, fato este atribuido a maior ou menor % em quartzo e também
textura média/grossa, o que permite a aplicacdo dessas rochas em ambientes de alto trafego.

A presenca de minerais alterdveis (a ex. hornblenda) em condi¢des ambientais

naturais ou quimicamente sensiveis a produtos industriais de limpeza podera afetar as
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caracteristicas estéticas iniciais das pedras, bem como poderdo reduzir sua vida util como
revestimento e propiciar maior capacidade de absor¢do d’dgua, com a consequente
diminuicdo da resisténcia mecanica da rocha.

Apresentam feicdes texturais que os distinguem entre si, € sdo caracterizados por
feicdes inequigranulares porfiriticas, definida por variagdes em razao do tamanho de matriz,
tamanho de fenocristais e porcentagem destes, além da distingdo por variagdes nos teores
entre microclinio, quartzo e plagioclasios (albita e oligoclasio), minerais acessorios (biotita,
hornblenda, apatita, opacos, titanita, allanita e fluorita) e minerais secundarios (sericita,
muscovita, clorita, epidoto, carbonatos e argilo-minerais, além da presenca de dxidos e

hidréxidos de ferro).

Quanto aos aspectos texturais das variedades graniticas a granulagdo
dominantemente porfiritica, provoca, com ressalvas, o desgaste diferenciado em relagdo a

resisténcia apresentada entre os feldspatos potassico e a matriz dos minerais da rocha.

O desgaste apresenta-se mais acentuado nos tipos porfiriticos e com maiores
porcentagens de fenocristais, merecendo, portanto cuidados em areas de alto trafego e
estudos de resisténcia mais acentuados na utilizagdo como revestimento de fachadas, pois

provoca uma diminuicao nas propriedades fisico-mecanicas da rocha.

Para os tipos porfiriticos e de granulagdo heterogénea e que apresentam baixos
valores de modulo de ruptura, € necessario o controle do possivel aparecimento de porgdes
onde a alteragdo e o desgaste mineral é mais intenso, para que medidas mitigadoras, como a
impregna¢do com resina reduza ou cesse a porosidade desses pontos, fator importante, mas

que ndo chega a desqualificar o uso dessa rocha como material de revestimento.

Salienta-se também a importancia para a realizacdo de estudos adequados visando o
dimensionamento das placas pétreas destinadas a essa finalidade, posto que as rochas ora
analisadas, em fun¢do da textura porfiritica e heterogénea, apresentam baixos valores de

modulo de ruptura.

Assim, diferencas no grau de entrelacamento, imbricamento e tamanho entre os
cristais podem ser responsaveis por diferencas na resisténcia a abrasdo e a escarificagdo de
placas rochosas. As diferencas granulométricas apresentadas pelas rochas estudadas
(porfiriticas) podem corresponder as diferencas na alterabilidade potencial diante de

liquidos agressivos.

Quanto aos aspectos estruturais, a anisotropia ¢ um fator relevante na

diversificacdo da resisténcia que a rocha oferece em diferentes planos de corte aos esforgos
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a que ¢ submetida. Essa diferenca ¢ marcante em rochas foliadas ou com planos estruturais
bem definidos (foliagdo, lineagao etc.).

Uma dependéncia direcional (anisotropia) da resisténcia as aplicacdes de esforgos
mecanicos ¢ frequentemente observada em rochas, condicionada pela orientagdo das
estruturas internas ou pela presenca de descontinuidades, tais como orientacdo preferencial
de minerais, microfraturas ou disposicdo de vazios na rocha, ocasionando ressalvas na
utilizacdo em funcdo da redugdo da resisténcia a flexdo, o que leva a maiores cuidados

quanto ao emprego dessa rocha em revestimentos verticais externos.

A fraca anisotropia reflexa de estruturas de fluxo magmatica encontra-se presente e
localizada e também merece necessariamente consideragdes, a exemplo a orientacdes de
fenocristais potassicos que tendem a delinear uma anisotropia planar para a rocha. Essa
anisotropia também ¢ refletida no comportamento mecéanico da rocha apresentando,

portanto caracteristicas distintas.

Os granitos e movimentados estudados, ndo sdo explorados e comercializados
como rochas ornamentais, mas que em termos gerais, apresentam caracteristicas
tecnologicas que os qualificam para utilizagdo em obras civis, com padroes estéticos
agradaveis ao mercado consumidor, grau de homogeneidade e limites de resisténcia dentro

dos padrdes aceitaveis.

Destacam-se ainda outros fatores relevantes como aspectos geomorfologicos que
favorecem a exploragdo, a distribuicdo geografica de pélos consumidores e de cidades com

infra-estrutura adequada para a instalagdo de plantas de beneficiamento.

As caracteristicas quimicas dos tipos rochosos estudados estdo dentro dos padrdes
normais atuando no controle das propriedades fisico-mecanicas das rochas em razdo da
mineralogia presente, possibilitando ainda correlacioné-las a distribuicdo dos minerais de
transformag¢do ou de alteracdo, permitindo assim a adequada identificagdo e tipificagdo das

variedades estudadas, evitando designagdes genéricas € muitas vezes incorretas.

Do ponto de vista tecnologico os materiais graniticos analisados apresentam bons
resultados, que sugerem a aplicacdo desses materiais em ambientes internos e externos,
como elemento de revestimento de pisos ou fachadas. O comportamento tecnologico versus
aspectos petrograficos exibidos pelas rochas estudadas permite considerar que todos os
materiais sdo indicados para utilizagdo como rochas ornamentais ¢ de revestimento em

obras civis.

Para os movimentados pretos devem ser observadas algumas restri¢des, como a
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utilizacdo para pisos internos em ambientes de alto trafego ou sujeitos a emissdo de poeira,
os tipos mais escuros, devem ser evitados nestas situagdes pela tendéncia que apresentam

em realcar a perda de brilho.

Ja para os de susceptibilidade ao ataque quimico (resisténcia a agentes quimicos
agressivos), abordou-se apenas os aspectos de perda de brilho, alteragdes observadas e

classe de resisténcia.

Analisando o conjunto de dados, observa-se que todas as solu¢des usadas no ataque
a estas rochas, afetaram em maior ou menor grau o polimento das mesmas. Todavia, as
substincias que demonstraram maiores agressividades foram o acido cloridrico e o 4cido
citrico.

Quando comparados os efeitos do acido cloridrico com os do acido citrico ¢
possivel afirmar que o poder corrosivo do acido cloridrico ¢ bem maior, indicando cuidados
quanto a utilizacdo de produtos que possuam esse acido.

Como trabalhos futuros recomendam-se estudos de cubagem e viabilidade
econdmica dos depositos desses complexos e a realizagdo de estudos de alterabilidade e

resisténcia ao manchamento para complementac¢ao dos dados aqui apresentados.
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