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DOSIMETRO DE RADIAGAO IONIZANTE
CAMPO DA INVENGAO

A presente invencao descreve um dosimetro de radiagéo ionizante.
Mais especificamente compreende um sistema para mensuracdo de doses
de radiagdo ionizante composto de uma solugdo de polimeros
organometalicos conjugados que tém sua fluorescéncia alterada quando
irradiado devido a formacao de novos centros emissores e alteragdes
estruturais na cadeia polimérica.

ANTECEDENTES DA INVENGAO

A percepcao da radiacdo, seja quali ou quantitativa, se da através do
resultado produzido da interagdo da radiacdo com um meio sensivel, no
caso um detector.

Dentre os tipos de dete;:tores, os dosimetros sdo aqueles em que a
interagcao da radiagdo induz alteracbes fisicas ou quimicas no material,
sendo posteriormente quantificadas através de um determinado processo
de medida ou observagao.

A deteccdo e a dosimetria de radiacdo de raios gama de alta energia
sao cruciais em varios dominios da atividade humana, desde energia,
seguranca nacional, construcdo e saude publica [Knoll, G. F. Radiation
Detection and Measurement, Wiley, Hoboken, N. J., 2010].

Compostos baseados em cristais inorganicos contendo atomos-Z
(Z=numero atémico) de elevado niumero atémico tém sido utilizados como
materiais detectores de raios gama [Knoll, G. F. Radiation Detection and
Measurement, Wiley, Hoboken, N. J., 2010]. Contudo, a aplicagao desses
semicondutores tem graves inconvenientes, tais como modestos “stopping
powers”, alto custo, intolerancia contra as radiagdes e pobre resolugao em
energia [Chen, Q.; Hajagos, T.; Qibing, P.; Annu. Rep. Prog. Chem., 2011,
107, 298-318]. Por exemplo, ZnCdTe pode ser operado a temperatura
ambiente, mas é desafiador obter cristais grandes e perfeitos [Persyk, D.
E.; Schardt, M. A.; Moi, T. E.; Ritter, K. A.; Muehllehner, G., IEEE Trans.
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Nucl. Sci., 1980, 27: 168]. Cintilador de Nal (TI) € um bom detector a
temperatura ambiente, mas a sua resolugdo em energia é limitada [Owens,
A. J. Synchrotron Radiat., 2006, 13: 143]. Cristais de germanio oferecem
alta resolugao em energia, mas requerem baixas temperaturas de operagao
em nitrogénio liquido [Berninger, W. H., IEEE Trans. Nucl. Sci., 1974, 21:
374].

Portanto, se faz necessario o desenvolvimento de detectores com alta
sensibilidade, boa resolugdo em energia e baixo custo de fabricagao.

Polimeros conjugados tém sido sugeridos como materiais detectores
de radiagdo baseado em suas propriedades Opticas e elétricas [(Friend, R.
H. et al. 1999 Nature 397121-8), (Mcquade, D. T., Pullen, A. E.; Swager, T.
M. 2000 Chem. Rev. 1002537-74) e (Krebs, F. C. Sol. Energy Mater. Sol.
Cell. 2009, 93, 394)].

Os polimeros conjugados sdo semicondutores organicos, e o
comportamento semicondutor esta, portanto, associado com orbitais
moleculares n delocalizados ao longo da cadeia polimérica. Polimeros
semicondutores fazem parte de uma nova classe de materiais que
combinam as propriedades eletrénicas e Opticas dos semicondutores com
as propriedades mecanicas e as vantagens de processamento dos
polimeros. Esses polimeros organicos conjugados podem ser tanto
isolantes elétricos quanto semicondutores.

O comportamento dos polimeros sob a radiagdo ionizante é um
assunto de grande interesse e importancia, nao s6 na dosimetria, mas
também devido ao aumento do uso dos mesmos em diodos emissores de
luz [Rathnayake, H. P. et al., Adv. Funct. Mater. 2007, 17: 15], transistores
[Sirringhaus, H. Adv. Mater. 2005, 17: 2411], células fotovoltaicas [Tang, W.
et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2009, 1: 1467.] e sensores quimicos
[Potje-Kamloth, K. Chem. Ver. 2008, 108: 367].

Inicialmente, os polimeros conjugados foram estudados principalmente
para detectar radiacdo de particulas carregadas, como elétrons [Campbell,
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I. H.; Crone, B. K. Adv. Mater., 2006, 18: 77], prétons [Lee, K. W.; Mo, K. H ;
Jang, J. W.,; Lee, C. E. J. Korean Phys. Soc. 2005; 47: 130] e particulas
[Beckerle, P.; Strobele, H. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 2000; 449:
302].

O uso de filmes e pastilhas de polimeros conjugados para a deteccao
de raios X e raios y era limitado por varios fatores, sendo o principal deles a
resposta a radiagao somente em altas doses (>1 kGy) [(S Graham, S. C. et
al. Synth. Met. 1997; 84: 903) e (Atreya, M. et al. Polym. Degrad. Stabil.
1999; 65: 287)).

O pesquisador Carlos F. O. Graeff utilizou solugbes do polimero Poli
[2-metéxi, 5-(2'etil-helixiloxi)-p-fenilenovinilenos] (MEH-PPV) ao invés de
filmes ou pastilhas [(Silva, E. A. B.; Borin, J. F.; Nicolucci, P.; Graeff, C. F.
O. Appl. Phys. Lett. 2005; 86 (13). 131901); (Traiphol, R. ef al.
Macromolecules 2006; 39: 1165) e (Traiphol, R. et. al. Polymer 2007; 48:
813)]. Foi percebido que solventes com elevado numero atémico Z
aumentavam a sensibilidade do polimero frente a irradiagbes com raios
gama, possibilitando a detecgao de doses entre 1 Gy e 114 Gy.

Apesar do aumento da sensibilidade frente aos dispositivos até entao
utilizados, o limite de detecgdo obtido para solugdes de MEH-PPV ainda
esta longe da necessaria para aplicagdes em dosimetria pessoal (< 1Gy)
(Tauhata, L. Radioprotecdo e Dosimetria: Fundamentos. Rio de Janeiro:
IRD/CNEN, 2003).

Além das solugdes de MEH-PPV, resultados promissores vém sendo
recentemente obtidos para diferentes materiais. Dentre eles podem-se citar
estudos realizados utilizando filmes finos de “vanadylnaphthalocyanine”
(VONCc) irradiados com diferentes doses, tendo como base as alteragdes no
UV-Vis [Panicker, N. S.; Menon, C. S. J. Mater. Sci. 2011, 46:4479]. A
influéncia da radiacdo gama nas propriedades eletronicas, estruturais e
vibracionais do derivado polimérico “poly(2,5-thiophene-1,4-
dialkoxyphenylene)” através de absorcéo optica e fotoluminescéncia vem
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sendo estudada [Santos Silva, H. et al. J. Phys. Chem. A, 2011, 115 (29),
8288].

O estado da técnica descreve dispositivos detectores de radiacdo, em
sua maioria utilizando polimeros. No entanto, em nenhum dos documentos
é descrita a utilizagcdo do préprio polimero como indicador de radiagcéo de
baixas doses (abaixo de 1 Gy), utilizando como método de medida a razéo
entre duas bandas de emisséo.

O documento US4001587 descreve um dosimetro termoplastico que
utiliza um corante para deteccao da radiagao ionizante, dito corante que
muda de cor ao incidir radiagao ionizante.

O documento US4306154 descreve um dosimetro tipo camara de
ionizacdo em sua quase totalidade de material termoplastico, exceto o
eletrdmetro e os contatos.

O documento US 4489240 descreve um dosimetro de medida em
tempo real feito de uma solugdo de corante radiocromico dentro de um tubo
plastico que é sensivel a radiagéo ionizante.

O documento US4668714 descreve um dosimetro moldavel contendo
uma borracha e alanina cristalina em p6. Quando os cristais de alanina, um
aminoacido, sado irradiados, produzem radicais livres estaveis e
caracteristicos na proporgéo da dose absorvida pelos cristais, e a radiagao
pode ser posteriormente detectada medindo a concentragdo dos radicais
através da técnica de ressonancia eletronica de spin (ESR).

O documento US4853548 descreve um dosimetro de radiagao feito
com uma quantidade conhecida de um endoperéxido aromatico em uma
matriz orgénica contendo atomos de alto numero atdmico. Quando exposto
a radiacao ionizante, o endoperdxido aromatico decompde, produzindo um
composto fluorescente. Depois de irradiado, o dispositivo é
fluorometricamente detectado por exposigdo controlada de luz e o
dosimetro & entdo descartado.

O documento US5099132 descrevem um dosimetro que compreende
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um suporte com um polimero contendo atomos de halogénio ou um
polimero contendo grupos funcionais acido acético e um indicador de pH
por cor. Com a irradiacao, ocorre a liberacdo de acidos do polimero e a
determinacao da dose é feita pela mudanca de cor do indicador, permitindo
medir doses de 0,1 a 1 Mrad (1 a 10 kGy).

O documento US5451792 descreve um detector de radiacdo gama
feito de um substrato de filme de poliéster no qual uma regiao circular é
preenchida com uma camada sensivel a radiagdo ionizante feita de 1-
bromoadamantano e um corante, e recoberta com outra camada, de forma
que o polimero é somente o suporte.

O documento US6646273 descreve um dosimetro de radiacao
utilizando a irradiagdo de polimeros em presenca de compostos de
halogénio que liberam &acidos que reagem com indicadores quando
irradiados.

O documento BRPI0600986 descreve um dosimetro de radiagido
constituido de uma solugdo de polimeros conjugados que tem sua
coloracdo alterada quando irradiado devido a diminuicdo de sua
conjugacao efetiva. O dosimetro consiste de um recipiente contento
polimeros conjugados em solugdo de forma que, quando irradiado, o
polimero reage com o solvente modificando sua coloragdo. Esta mudancga
pode ser medida visualmente ou com o auxilio de um espectrofotémetro, e
a variagdo da cor/e ou mudanga nas propriedades Opticas (UV-Vis) é
associada a quantidade de dose de irradiagao, dito dosimetro util apenas
para doses maiores do que 1 Gy.

As solugbes de polimeros sdao muito mais sensiveis a radiacao
ionizante do que os polimeros na forma de pdé ou filmes, por isso as
solugdes de polimeros podem ser aplicadas em dosimetria médica e em
outras areas da industria, como determinacdo de doses de radiacdo na
radioterapia e radiodiagnésticos € em processos de esterilizagdo. Estudos

recentes realizados com outros polimeros conjugados e diferentes
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solventes organicos halogenados e tolueno revelaram que os espectros de
UV-Vis e fluorescéncia sado afetados por alteragbdes estruturais que ocorrem
na cadeia polimérica. A irradiacdo interage com solvente halogenado,
provocando a radiélise do mesmo, gerando radicais na solugao. Os radicais
formados se adicionam nas cadeias poliméricas formando novos centros
emissores. No caso do polimero organometdlico utilizado, sabe-se que
qualquer alteracdo na cadeia polimérica e na densidade de elétrons
préximo ao centro metalico, afetam as transferéncias de carga metal ligante
(TCML), alterando os espectros de absorcao e ou fluorescéncia. [Bronze-
Uhle, E. S. et al. Mat. Chem. Phys. 132 (2012) 846— 851, Bronze-Uhle, E. S
et al. J. Appl. Phys. 110, (2011) 073510. Batagin-Neto et al. J. Phys. Chem.
B, 2011, 115 (25), 8047-8053. Haley, J. E. et al. J. Phys. Chem. A 2011;
115: 265].

Portanto, o estado da técnica descreve dosimetros que utilizam
polimeros como matriz ou como material reagente para os indicadores de
radiacao, sem haver referéncia ao uso de polimeros como indicador de
radiagdo em faixas de atuacdo abaixo de 1 Gy, utilizando como método de
medida a razao entre duas bandas de emissao observadas no espectro de
fluorescéncia, tomando como base o aumento da banda de emissdo em
420 nm com aumento da dose de radiagao.

SUMARIO

E caracteristica da invencdo um dosimetro de radiagdo ionizante
potencialmente Gtii em dosimetria médica, dosimetria pessoal de baixa
dose e na industria de alimentos, com a determinagcdo de doses na
irradiacao de alimentos e sangue.

E caracteristica da invengdo um dosimetro de radiagéo ionizante que
pode ser utilizado em duas faixas de atuacdo, abaixo de 1 Gy com
aplicacao em dosimetria pessoal, e na faixa de 1-50 Gy com aplicagao em
dosimetria terapéutica, esterilizagao de alimentos e sangue.

E caracteristica da invencdo um dosimetro de radiacdo ionizante
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constituido de uma solugéo de polimero organometalico conjugado de facil
manuseio e que nao requer equipamentos sofisticados para medir doses de
radiacao, podendo ser utilizado um espectrofotometro ou um fluorimetro.

E caracteristica da invencdo um dosimetro de radiagéo ionizante que
mensura a dose de radiagdo mediante a razdo da amplitude relativa da
banda de emissdo alterada pela presenca de um novo centro emissor
formado apés a irradiagao, ou seja, utiliza o resultado de duas bandas
medidas nas mesmas condi¢gdes, conferindo independéncia quanto a
sensibilidade do equipamento, além de ndo depender de fatores que
podem variar com o tempo como, por exemplo, a intensidade absoluta da
banda.

BREVE DESCRIGAO DAS FIGURAS

A figura 1A apresenta os espectros de absor¢do no UV-Vis das
solugbes na concentragao de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses inferiores
alGy.

A figura 1B apresenta os espectros de absor¢dao no UV-Vis das
solugées na concentracdo de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses de 1-90
Gy. ‘

A figura 2A apresenta espectros de fotoluminescéncia das solugdes na
concentragao de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses inferiores a 1 Gy.

A figura 2B apresenta espectros de fotoluminescéncia das solugdes na
concentragao de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses de 1-90 Gy.

A figura 3A apresenta o grafico da dependéncia da dose x razdo da
amplitude da intensidade de fluorescéncia para doses inferiores a 1 Gy.

A figura 3B apresenta o grafico da dependéncia da dose x intensidade
de fluorescéncia para doses na faixa de 1-90 Gy.

A figura 3C apresenta o grafico da dependéncia do deslocamento do
pico maximo de absorcao x dose de irradiacao na faixa de 1-90 Gy para as
concentragdes i) 0,0500 mg/ml (C1), ii) 0,0375 mg/ml (C2), iii) 0,0250 mg/ml
(C3) and iv) 0,01125 mg/ml (C4).



10

15

20

25

30

8/10

DESCRIGAO DETALHADA DA INVENGAO

O dosimetro de radiagio ionizante, objeto da presente invengao, prové
um dispositivo medidor de radiagao ionizante que' quantifica a dose de
radiacdo, dito dosimetro que compreende um suporte lacrado que
armazena uma formulacdo de polimero organico metalico poly[1,10-
bis(ethynyl)-4,4’-biphenyl(bis(tributylphosphine))Pt-(l1)] (Pt-DEBP) dissolvido
em solvente organico halogenado, neste caso o cloroférmio, em uma ampla
faixa de concentracdo, podendo ser utilizado um outro solvente que forme
radicais no meio reacional sob acao da radiagcéo ionizante.

Mediante interacao da radiagdo, o cloroférmio absorve os raios gama,
formando radicais cloro em solugédo. Os radicais cloros se adicionam nas
triplas ligagdes da cadeia polimérica, gerando novos centros emissores que
alteram os espectros de fotoluminescéncia.

A tomada dos espectros de UV-Vis e de fotoluminescéncia pode ser
realizada diretamente no tubo, se as dimensdes e 0 material constituinte do
tubo nao interferirem nas medidas, ou uma aliquota da solugéo pode ser
coletada para analise. Com a exposicdo a radiagdo gama, os espectros de
absorcao do UV-Vis e fotoemissao se alteram. No caso do UV-Vis, a banda
de absorgao se desloca para menores comprimentos de ondas. No caso da
fotoluminescéncia, a linha de emissao principal do material ndo irradiado
com pico em 398 nm ¢é substituida por uma nova linha de emissao em 420
nm que aumenta sua intensidade de emissdo com a dose de irradiacéo,
evidenciando um novo método de determinacdo da dose de radiagao
ionizante.

Para a mensuragéo da dose de radiacao ionizante, é calculada a razao
da amplitude relativa da banda de emissao inicial em 398 nm e banda de
emissao alterada (420 nm) pela presengca de um novo centro emissor,
formado apods a irradiacao.

O polimero organometalico conjugado utilizado (Pt-DEBP) foi
preparado na fase liquida mediante dissolugdo no solventé organico
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cloroformio (CHCI;) em diferentes concentragoes i) 0,0500 mg/ml (C1), ii)
0,0375 mg/mi (C2), iii) 0,0250 mg/mi (C3) e iv) 0,01125 mg/ml (C4), e
colocadas em recipientes de vidro de 4 ml com tampa de rosca seladas
com silicone.

Todas as solugdes foram preparadas a temperatura ambiente sob
baixas condi¢gbes de iluminagdo, a fim de evitar os processos de foto-
reacdo. Para cada concentracao, 5 amostras foram preparadas, sendo uma
de referéncia (ndo irradiada) e enquanto as outras foram irradiadas aos
pares, a fim de se testar a repetitividade. A energia de interesse utilizada foi
a radiacdao gama, amplamente utilizada em radioterapia.

As amostras foram irradiadas com diferentes doses de radiacdo gama
(doses inferiores a 1 Gy e entre 1-90 Gy), a temperatura ambiente,
utilizando uma unidade de cobalterapia de energia de 1,25 MeV.

Para obter o balango eletronico necessario, assim como para evitar
irradiacao retroespalhada, foi utilizada uma placa acrilica de build'up de 5
mm de poli(metil-metacrilato) (PMMA).

Ap6s irradiagao, as solugbes de Pt-DEBP foram colocadas em cubetas
de quartzo para realizacdo da espectrofotometria. Os resultados foram
analisados através de absorcdo no UV-Vis e fluorescéncia, utilizando um
espectrofotdmetro e um fluorimetro.

EXEMPLO

Solucdes de Pt-DEBP de concentracdo 0,0250 mg/mL em cloroférmio
foram preparadas e analisadas.

Conforme apresentado nas figuras anexas, pode ser observado o
surgimento de uma nova banda em 425 nm em fungdo da formacéao de
novos centros emissores, cuja intensidade aumenta com o aumento da
dose de irradiagao.

Conforme evidenciado no grafico 3C, na faixa de doses inferiores a 1
Gy, o dosimetro objeto da presente invencao apresenta uma linearidade

dose x razdo de amplitude de fluorescéncia, podendo o mesmo ser utilizado
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como dosimetro de baixa dose aplicado em dosimetria pessoal.

Para doses superiores a 1 Gy, o dosimetro apresenta linearidade com
a dose para ambas as andlise, absorgao e fluorescéncia, podendo ser
utilizado para dosimetria em ambos os processos de medida.

A andlise dos espectros de absorcdo e fotoluminescéncia para as
faixas de doses estudadas nos demonstra que o dispositivo pode ser usado
como dosimetro de radiacao ionizante em duas faixas de atuacao. Na faixa
de doses inferiores a 1 Gy observa-se uma linearidade dose x razdo de
amplitude de fluorescéncia podendo o mesmo ser utilizado como dosimetro
de baixa dose aplicado em dosimetria pessoal. Ja para doses superiores a
1 Gy o sistema apresenta linearidade com a dose para ambas as analises,
absorgao e fluorescéncia, podendo ser utilizado para dosimetria em ambos
0s processos de medida.
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REIVINDICAGOES
DOSIMETRO DE RADIACAO IONIZANTE caracterizado por
apresentar sensibilidade abaixo de 1 Gy.
DOSIMETRO DE RADIACAO IONIZANTE, de acordo com a

reivindicacdo 1, caracterizado por ser utilizado em aplicacées de

dosimetria pessoal.

DOSIMETRO DE RADIACAO IONIZANTE caracterizado _por
apresentar sensibilidade na faixa de 1 a 50 Gy.

DOSIMETRO DE RADIACAO IONIZANTE, de acordo com a

reivindicagdo 3, caracterizado por ser utilizado em aplicagées de

dosimetria terapéutica, esterilizacdo de alimentos e sangue.
DOSIMETRO DE RADIAGAO IONIZANTE caracterizado por
compreender um suporte lacrado que armazena uma formulagdo de

polimero organico metalico poly[1,10-bis(ethynyl)-4,4'-
biphenyl(bis(tributylphosphine))Pt-(ll)] (Pt-DEBP) dissolvido em um
solvente que gere radicais sob acao da radiagao ionizante.

DOSIMETRO DE RADIACAO IONIZANTE, de acordo com a

reivindicacdo 5, caracterizado pelo fato do solvente utilizado ser

preferencialmente halogenado, particularmente cloroférmio.
DOSIMETRO DE RADIACAO IONIZANTE, de acordo com a
reivindicacdo 5, caracterizado pela relagdo entre o polimero e o

solvente utilizado ser entre 0,01 e 0,05 mg/ml, particularmente 0,0250
mg/ml.
DOSIMETRO DE RADIACAO IONIZANTE caracterizado pelo fato de

que a mensuracao da dose de radiagéo ionizante é determinada pela a

razdo entre a amplitude relativa da banda de emissao alterada e a
presenca de um novo centro emissor formado apoés a irradiagao.
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Posigeo do Pico Maximo
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RESUMO
DOSIMETRO DE RADIAGAO IONIZANTE
E descrita a invengdo de um dosimetro de radiagdo ionizante que
compreende um suporte lacrado que armazena uma formulagdo de
polimero organico metalico poly[1,10-bis(ethynyl)-4,4’-biphenyl
(bis(tributylphosphine))Pt-(II)] (Pt-DEBP) dissolvido em solvente orgénico
halogenado em diferentes concentragbes, com a mensuragdo da dose de
radiacdo ionizante calculada mediante a razdo da amplitude relativa da
banda de emissado alterada pela presenca de um novo centro emissor

formado ap6s a irradiacéo.



