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IMPACTO POTENCIAL DESTA PESQUISA 

 

A formação de biofilme fúngico na superfície do polimetil metacrilato (PMMA), material 

mais utilizado para a fabricação de próteses dentárias, é um problema clínico significativo. A 

vitrocerâmica originada do biovidro 45S5 demonstrou propriedades antifúngicas frente a 

Candida albicans. Contudo, é observou-se que essa propriedade não se mantém quando a 

vitrocerâmica é incorporada ao verniz selante de superfície. Novos protocolos de 

incorporação devem ser avaliados no futuro.   

 

 

POTENTIAL IMPACT OF THIS RESEARCH 

 

 

The formation of fungal biofilm on the surface of polymethyl methacrylate (PMMA), the 

most frequently used material for the fabrication of dentures, is a clinically relevant problem. 

The glass ceramic from 45S5 bio glass showed antifungal properties on Candida albicans. 

However, this property was not observed when the material was incorporated to a glaze. New 

protocols of incorporation should be evaluated in the future.  
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RESUMO 
 
 
Castro GFS. Efeito antifúngico da vitrocerâmica derivada do biovidro 45S5 com prata 
para modificação de superfície de resina acrílica de uso odontológico [dissertação]. 
São José dos Campos (SP): Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de 
Ciência e Tecnologia, 2024. 
 
 

 
O objetivo do estudo foi sintetizar e caracterizar a resina acrílica de PMMA recoberta 
com vitrocerâmica derivada do biovidro 45S5 dopado com prata para uso 
odontológico. A vitrocerâmica foi sintetizada, dopada com prata, incorporada ao 
glaze e aplicado sobre a superfície de corpos de prova de PMMA com dimensões de 
9 mm de diâmetro por 2 mm de espessura. O material foi caracterizado morfologica 
por Microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG) e química por Difratometria de 
raios X (DRX), Espectroscopia de raios x por Dispersão de energia (EDS), 
Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e os seus 
efeitos sobre a formação de biofilmes de Candida albicans foram avaliados, assim 
como a sua citotoxicidade para células de queratinócitos orais de linhagem NOK. Os 
resultados foram analisados estatisticamente por testes apropriados (One-way 
ANOVA e Tukey), adotando-se o nível de significância de 5%. A vitrocerâmica 
apresentou efeito antifúngico sobre Candida albicans, no entanto, esta propriedade 
não é mantida quando incorporada ao glaze para modificação de superfície do 
PMMA. 
 
 
Palavras-chave: Resina acrílica; Vitrocerâmica; Biovidro; Candida albicans. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

   
 

ABSTRACT 

 
 

Castro GFS. Antifungal effect of glass-ceramic derived from 45S5 bioglass with silver 
for surface modification of acrylic resin for dental use [dissertation]. São José dos 
Campos (SP): São Paulo State University (Unesp), Institute of Science and 
Technology; 2024. 

 
 

The aim of the study was to synthesize and characterize PMMA acrylic resin coated 
with 45S5 bioactive glass-derived vitroceramic doped with silver for dental use. The 
vitroceramic was synthesized, silver-doped, incorporated into the glaze, and applied 
onto the surface of PMMA test specimens measuring 9 mm in diameter by 2 mm in 
thickness. The material was morphologically characterized by Scanning Electron 
Microscopy (SEM-FEG). and chemically characterized by X-ray Diffraction (XRD), 
Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR), and. Its effects on Candida albicans biofilm formation were 
evaluated, as well as its cytotoxicity to oral keratinocyte cells of NOK lineage. The 
results were statistically analyzed using appropriate tests (One-way ANOVA and 
Tukey), adopting a significance level of 5%. The vitroceramic showed antifungal 
effect against Candida albicans; however, this property is not maintained when 
incorporated into the glaze for PMMA surface modification. 
 
 
Keywords: Acrylic resi; Ceramic; Bioglass; Candida albicans.   
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7 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados alcançados, conclui-se que a vitrocerâmica 

originada do biovidro 45S5 demonstrou propriedades inibitórias frente a células 

planctônicas de Candida albicans. No entanto, observou-se que essa propriedade 

não se mantém quando a vitrocerâmica é incorporada ao verniz selante de 

superfície, não sendo evidenciado efeito antibiofilme. A vitrocerâmica mostrou-se 

citotóxica para queratinócitos orais em contato direto.  
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