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resina composta. Trabalho de Conclusdo de Curso - Faculdade de Odontologia,

Universidade Estadual Paulista, Aragatuba, 2018.
RESUMO

O objetivo do presente estudo in vitro foi avaliar a alteragdo de cor de restauragbes
de resina composta em dentes com preparo cavitario Classe | com diferentes
profundidades, submetidas ao desafio de termociclagem em café, apds a utilizagao
do extrato de cha verde (EGCG) como tratamento na superficie dentinaria. Quarenta
e oito molares humanos higidos e recém extraidos foram obtidos e divididos em 6
grupos nomeados de acordo com o tratamento dentinario e profundidade da
restauracao (n=8): Grupo C3 — Controle/3mm; Grupo C4 — Controle/4mm; Grupo C5
— Controle/5Smm; Grupo EGCG3 — EGCG/ 3mm; Grupo EGCG4 — EGCG/4mm; e
Grupo EGCGS5 — EGCG/5mm. Os dentes dos grupos controle foram restaurados
pela técnica de preenchimento em bulk (Filtek Bulk Fill); condicionando a superficie
dentinaria com sistema adesivo universal (Single Bond Universal). Ja os dentes dos
grupos EGCG, foram restaurados também pela técnica de preenchimento em bulk,
porém condicionando a superficie dentinaria com EGCG 0,5% por 30 segundos
previamente a aplicacao do sistema adesivo. Leituras de cor iniciais e finais foram
realizadas de acordo com a escala CIE L*a*b* em espectroscopio UV-2450, antes e
ap6s desafio de ciclagem térmica em café. A alteragdo de cor (AE) foi entédo
calculada baseado na formula AE = [(AL*)? + (Aa*)? + (Ab*)?]%2. Os dados da AE
foram submetidos a testes estatisticos de normalidade, ANOVA dois fatores e teste
de Tukey para comparacdo entre as médias (p<0,05). Nao houve diferenca
estatisticamente significante entre os dois fatores de estudo analisados (aplicagéo
do EGCG e profundidade da restauragao), bem como a interagdo entre ambos, apds
envelhecimento em café (p>0,05), portanto conclui-se que a EGCG neste estudo

nao causou alteragao de cor significante na interface dentina-resina.

Palavras-chave: Dentina. Cha. Resinas Compostas.
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ABSTRACT

The objective of the present in vitro study was to evaluate the color change of
composite resin restorations in Class | cavity preparation with different depths,
submitted to the challenge of thermocycling in coffee, after the use of green tea
extract (EGCG) as a treatment on the dentin surface. Forty-eight human, freshly
extracted molars were obtained and divided into 6 groups according to the dentin
treatment and depth of the restoration (n=8): Group C3 - Control/3mm; Group C4 -
Control/4mm; Group C5 - Control/5mm; Group EGCG3 - EGCG/3mm; Group EGCG4
- EGCG/4mm; and Group EGCG5 - EGCG/5mm. The teeth of the control groups
were restored by the bulk fill technique (Filtek Bulk Fill), conditioning the dentin
surface only with universal bonding system (Single Bond Universal). The teeth of the
EGCG groups were also restored by the bulk filling technique, but conditioning the
dentin surface with 0.5% EGCG for 30 seconds prior to the application of the
adhesive system. Initial and final color readings were performed according to the CIE
L* a* b* scale in UV-2450 spectroscope, before and after challenge of thermal cycling
in coffee. The color change (AE) was then calculated based on the formula AE =
[(AL*)? + (Aa*)? + (Ab*)?] .. The AE data were submitted to statistical tests of
normality, two-way ANOVA and Tukey test to compare the means (p<0.05). There
was no statistically difference for both study factors analyzed (EGCG application and
restoration depth), as well as the interaction between both, after aging in coffee
(p>0.05). Therefore it was concluded that the previous application of EGCG did not

cause a significant color change at the dentin-resin interface.

Keywords: Dentin. Tea. Composite Resins.
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1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVA

Atualmente, a pratica odontologica esta mais direcionada para o tratamento
restaurador e o retratamento de caries dentarias do que para o tratamento dos
estagios pré-cavitarios e remogéo dos fatores causadores da doenga'?. Uma vez
que as recidivas de carie sdo a causa mais comum para falhas de restauracgdes, é
de extrema importancia encaminhar o foco clinico para a intervencido precoce e a

prevengao’.

Quando &cidos organicos sdo produzidos pelas bactérias presentes no
biofiime dental, logo iniciam uma difusdo através do cemento e esmalte. Caso
encontrem deficiéncia de calcio e/ou minerais soluveis em acidos ricos em carbonato
nestes tecidos, imediatamente desencadeiam sua dissolugdo®“. Se este processo
progredir por tempo suficiente para alcangar a dentina, ira resultar na cavitagao

dentarias.

A clorexidina (CHX) é uma solugado padrao muito usada para a prevengao ou
controle de doencas bucais por possuir amplo espectro antibacteriano. No entanto, a
CHX apresenta algumas desvantagens como a resisténcia bacteriana e a toxicidade
aos tecidos, motivando a busca por outras alternativas3°°. Alguns produtos naturais,
especialmente os extratos de alimentos, tem apresentado bom desempenho
anticariogénico®'0. A epigalocatequina-galato (EGCG), um polifenol extraido do cha
verde, tem sido amplamente estudada e utilizada como inibidora da producdo de
acido derivado da placa bacteriana®''-13, Além disso, apresenta capacidade de inibir
a acao de enzimas degradadoras de colageno (matriz metaloproteinases) presentes
na dentina e associadas a progressao de carie®'*. Assim, considerando a utilidade
de tratamentos de superficie frente a possibilidade de degradacédo de interfaces
adesivas, o aumento das exigéncias estéticas dos pacientes e a possivel
pigmentagdo dentaria que o cha verde pode causar'®'’, torna-se pertinente a
avaliagao da cor apos tratamento de superficie com EGCG.

De maneira geral, a odontologia envolve muitas possibilidades de tratamento
e consequentemente, exige do profissional da area a realizagdo de muitas

escolhas'®20, A partir do exponencial interesse por materiais mais estéticos e
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evolucdo cientifica, foram introduzidas no mercado as resinas compostas, que
substituiram o uso do até entdo padrdo ouro para restauracbes em dentes
posteriores: o amalgama?°-?2, Desse momento em diante, as resinas passaram por
diversas modificagdes e mais recentemente, com o propdsito de economizar tempo
e dinheiro, foram lancadas as do tipo “bulk-fill” 23. A Unica vantagem relatada na
literatura destas novas resinas em relagao as convencionais € a possibilidade de se
realizar incrementos maiores que 2mm sem efeitos adversos na polimerizagao e

adaptacgao na cavidade?°,

Estudos tem demonstrado que com o tempo a matriz resinosa sofre um
amolecimento, que além de reduzir suas propriedades mecanicas pode levar a
alteracdo de sua cor?*?6, Dessa forma, pesquisas tem utlizado a imersdo em
bebidas a fim de simular possiveis alteracbes nas restauragdes geradas pelas
variagdes as quais sdo expostas na cavidade bucal, podendo comprometer sua

estética?426-28,

Dentro deste contexto, ha caréncia na literatura de estudos que avaliem
alteracdo de cor em restauragdes de resina composta realizadas apés procedimento
de tratamento de superficie dentinaria com EGCG 0,5%, antes e apds desafio de

ciclagem térmica em café.
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2 OBJETIVO

Avaliar in vitro a alteragdo de cor de restauragdes de resina composta em
dentes posteriores com preparo cavitario Classe | com diferentes profundidades,
apos a utilizagdo da EGCG 0,5% como tratamento na superficie dentinaria,

submetidas ao desafio de termociclagem em café.
As hipéteses nulas testadas foram:

1. O pré-tratamento da dentina com EGCG 0,5% n&o causara alteracéo de

cor nas restauracdes realizadas.

2. Nao havera diferenga estatisticamente significante de alteragcdo de cor

entre as diferentes profundidades/espessuras das restauracdes realizadas.
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3 MATERIAIS E METODOS

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comité de Etica e Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Odontologia de Aragatuba - UNESP, através de Plataforma Brasil
(processo n° 88063418.6.0000.5420).

3.1 Delineamento experimental

No presente estudo, a variavel resposta foi a alteracao de cor da restauracéo
de resina composta. Foram analisados dois fatores experimentais: (1) inibidor de
protease, em dois niveis (controle e EGCG 0,5%) e (2) profundidade/espessura das
restauragdes (3mm, 4mm e 5mm). Quarenta e oito molares humanos higidos foram
obtidos e divididos em 6 grupos nomeados de acordo com o tratamento dentinario e
profundidade da restauragdo (n=8): Grupo C3 — Controle/3mm; Grupo C4 -
Controle/4mm; Grupo C5 — Controle/Smm; Grupo EGCG3 — EGCG/3mm; Grupo
EGCG4 — EGCG/4mm; e Grupo EGCG5 — EGCG/5mm (Diagrama 1). Os dentes dos
grupos controle foram restaurados pela técnica de preenchimento em bulk,
condicionando a superficie dentinaria apenas com sistema adesivo. Ja os dentes
dos grupos EGCG, foram restaurados também pela técnica de preenchimento em
bulk, porém aplicando sobre a superficie dentinaria a EGCG 0,5%, previamente ao
sistema adesivo. Apos procedimentos restauradores, as amostras foram submetidas
a ciclagem térmica em café. Analises de cor foram realizadas antes e apds a
termociclagem. Os dados da alteragédo de cor foram submetidos a testes estatisticos
de normalidade e testes especificos para verificagdo da significaAncia entre as
médias. Os trés principios basicos da experimentagao foram respeitados (repeti¢ao,

aleatorizacao e blocagem).
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Diagrama 1 - Divisdo dos grupos.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Preparo das cavidades

Cavidades Classe | foram preparadas manualmente na superficie oclusal de
cada dente com o uso de alta rotacdo e ponta diamantada cilindrica (2094 KG
Sorensen, Sdo Paulo, SP, Brasil). A ponta foi trocada a cada 24 dentes. Os
referenciais para a determinacao da profundidade nos preparos foram as pontas de
cuspides. Com o intuito de simular diferentes condi¢des clinicas de cavitagoes,
foram determinadas as seguintes dimensodes para as cavidades:

- Nos grupos C3 e EGCG3: 5 mm x 5 mm x 3 mm de profundidade;

- Nos grupos C4 e EGCG4: 5 mm x 5 mm x 4 mm de profundidade;

- Nos grupos C5 e EGCG5: 5 mm x 5 mm x 5 mm de profundidade.
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3.3 Procedimento restaurador

A composicéo basica e o modo de aplicacdo dos materiais restauradores que
foram utilizados estdo descritos na Tabela 1. Previamente a aplicagao do sistema
adesivo, somente os angulos cavos superficiais em esmalte de todos os preparos
foram condicionados com acido fosférico 37% por 30 segundos (Condac37, FGM,
Joinville, SC, Brasil). O sistema restaurador foi aplicado nos substratos dentarios,
conforme as instru¢des do fabricante.

Nos grupos C3, C4 e C5, nenhum tratamento foi realizado na dentina
previamente a aplicagao do sistema adesivo.

Ja nos grupos EGCG3, EGCG4 e EGCG5, previamente a aplicacdo do
sistema adesivo, foi realizado um pré-tratamento dentinario com solucdo de EGCG
0,5% (5mg EGCG/mL em agua deionizada, pH 7.0) (E4143 - 50mg, Sigma-Aldrich,
Saint Louis, MO, EUA), contendo extrato de EGCG com = 95% de pureza. A solugéo
foi aplicada da seguinte forma: uma bolinha de algodao estéril foi umedecida e com
auxilio de uma pinga, o produto foi aplicado de forma ativa em toda a cavidade
durante 30 segundos. O excesso foi removido com papel absorvente.

Todos os materiais restauradores utilizados foram fotoativados com aparelho
LED Valo (1000mW/cm?; modo padrdo, 20 segundos, Ultradent Products Inc., South
Jordan, UT, EUA).
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Tabela 1 - Materiais restauradores utilizados, de acordo com a composi¢ao e modo de

aplicacao, segundo os fabricantes.

MODO DE
MATERIAL COMPOSICAO
APLICACAO
Single Bond Monémero Aplicar o produto
fosfatado MDP, friccionando por
Universal dimetacrilatos, 20 segundos;
HEMA, secar com jato de
SISTEMA ADESIVO (3BM/ESPE, St. copolimeroﬂ(\jﬂo ar por 5 _
Vitrebond segundos;
Paul, MN, EUA) BisGMA, etanol, fotopolimerizar o
agua, adesivo por 10
fotoiniciadores e segundos.
silano
Filtek Bulk Fill, Matriz organica: Inserir
AUDMA, UDMA, incrementos de
cor A1 DDDMA, e Nno maximo 5mm

RESINA COMPOSTA

(3M/ESPE, St.

Paul, MN, EUA)

Dimetacrilato AFM

Matriz inorgénica:
58,4% do volume:
Silica (20nm),
zirconia (4-11nm),
trifluoreto de
itérbio (100nm),
nanoaglomerado
de zircOnia e silica

de espessura de
resina.

Fotopolimerizar

cada incremento
por 20s.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Posteriormente ao procedimento restaurador, para a realizacdo da analise de

cor, as amostras foram cortadas em blocos padronizados de dimensdo 6,5mm

comprimento x 6,5mm largura x 6mm de espessura. Para tanto foi utilizado um disco

diamantado em baixa velocidade em cortadeira de precisao (Isomet 1000, Buehler

Ltd., Lake BIuff, IL, EUA), sob refrigeracdo de agua. O design do estudo esta

representado no Diagrama 2.
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Diagrama 2 - Design do estudo.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 Analise cromatica superficial inicial

A analise da cor foi realizada através de um Espectrofotometro de Reflexédo
Ultravioleta Visivel, Modelo UV-2450 (Shimadzu, Kyoto, Japao), com as alteragbes
de cor calculadas por meio do Sistema CIE L*a*b*, estabelecido pela Comission
Internacionale de I'Eclairaga — CIE. O CIE L*a*b* permite a especificagdo de
percepcbes de cores em termos de um espaco tridimensional, através do
comprimento de onda versus reflexdo. A axial “L” € conhecida como luminosidade e

se estende de 0 (preto) a 100 (branco perfeito). A coordenada “a” representa a
quantidade de vermelho (valores positivos) e de verde (valores negativos), enquanto

a coordenada “b” representa a quantidade de amarelo (valores positivos) e de azul
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(valores negativos). As coordenadas “a” e “b” coexistem no mesmo plano dentro
deste espaco tridimensional. Para padronizar a area de leitura, evitando possiveis
variagcoes, foram realizadas trés leituras de cada superficie, apresentando uma
média das leituras da area que foi avaliada. Para realizacdo da leitura foram
confeccionados suportes de silicone preto nas dimensdes 6,5mm x 6,5mm, e 6mm
de profundidade, para que os blocos se encaixassem perfeitamente no suporte,
padronizando a posi¢cao do espécime e fazendo com que o feixe de luz atingisse

sempre o mesmo local?®,

3.5 Termociclagem em café

Decorrido o prazo de armazenamento em agua destilada a 37°C durante 24
horas e realizadas as leituras iniciais de cor, as amostras foram submetidas a

ciclagem térmica em café.

A solucao de café foi preparada de acordo com as instrugcdes do fabricante:
20 gramas de po6 de café (3 Coragbes café soluvel tradicional, Cornélio Procopio,
PR, Brasil) para 1 litro de agua. Os espécimes foram termociclados por 5000 ciclos,
entre 5°C e 55°C, com tempo de permanéncia de 30 segundos e tempo de
transferéncia de 2 segundos® utilizando uma maquina de simulagdo de ciclos
térmicos (modelo 521.4, Etica Equip. Cient. S.A., SP, Brasil). A solucdo de café foi
trocada a cada oito horas.®® Apos realizados os 5000 ciclos, os espécimes foram
lavados em agua corrente, escovados circunferencialmente por 10 vezes com creme

dental (Colgate Total 12, Monte Mor, SP, Brasil), e secos com papel absorvente3°,

3.6 Analise cromatica superficial final

Foram repetidos os passos do item 3.4 apds a realizagao do item 3.5.

Entdo, a cor foi reavaliada. A diferenga de cor (AE) apds o envelhecimento foi

calculada entre as coordenadas de cor antes (baseline) e apds o envelhecimento. O
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sistema CIE L*a*b* calcula a distancia de cor entre dois pontos por meio da férmula:
AE = [(AL)? + (Aa)? + (Ab)?]1/2.

3.7 Analise estatistica

Os dados da analise da cor superficial apresentaram distribuigdo normal,

portanto foi realizado ANOVA dois fatores (inibidor de protease e profundidade da

restauracdo) e teste de Tukey para comparagéo entre as médias (p<0,05).

4 RESULTADOS

Os resultados da Analise de Variancia (Tabela 2) mostraram que ndo houve

diferenca estatisticamente significante entre os dois fatores de estudo analisados

(inibidor de protease e profundidade da restauragao), bem como a interacédo entre

ambos, apds envelhecimento em café (p>0,05). Entretanto, o grupo EGCG 3mm

apresentou o maior valor de alteragdo de cor (16,318 £ 4,616), e o grupo controle
3mm o menor (11,619 + 4,439) (Tabela 3).

Tabela 2 - ANOVA dois fatores para alteracao de cor (AE).

ANOVA Table for Delta E

Group
Thickness

Group * Thickness 2

Residual

DF Sumof Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power
1 13.159 13.159 .657 4222 .657 120
2 3.076 1.538 .077 .9262 .154 .061

85.543 42,772 2.135 .1309 4.271 401

42 841.266 20.030

Means Table for Delta E
Effect: Group * Thickness

Control, 3mm
Control, 4mm
Control, 5mm
EGCG, 3mm
EGCG, 4mm
EGCG, 5mm

Count

© 0 0 o 00 0o

Mean
11.619
14.066
14.311
16.318
14.122
12.699

Std. DevonteStiekte Anova.

4.439
4.103
4.460
4.616
5.198
3.929

1.569
1.451
1.577
1.632
1.838
1.389
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Tabela 3 - Média e desvio padrdao (DP) referentes a alteraciao de cor (AE) entre os

grupos submetidos ao envelhecimento em café.

Inibidor de Profundidade/Espessura da Restauragao
Protease 3mm 4mm 5mm
Controle 11,619 (4,439) Aa | 14,066 (4,103) Aa | 14,311 (4,460) Aa

EGCG 16,318 (4,616) Aa | 14,122 (5,198) Aa | 12,699 (3,929) Aa

Médias seguidas por letras distintas, mailusculas na coluna (para cada tratamento) e minusculas na

linha (para as diferentes espessuras), diferem entre si (p<0,05).

5 DISCUSSAO

Epigalocatequina-galato (EGCG) é um polifenol soluvel em &agua e
considerado um material seguro*®, o principal encontrado no cha verde (Camellia
sinesis), representando cerca de 65% do total das catequinas que o compdem3'4344,
Este polifenol tem sido amplamente estudado pelo seu possivel potencial de agao
contra carcinogénicos, angiogénicos e metastases tumorais3'#4-47. Apresenta baixa
toxicidade e agéo anti-inflamatoéria nas células da polpa dentaria3'4®, também inibe a
expressao e atividade das metaloproteinases (MMPs) especificamente a MMP-2 e
MMP-93'46_ De acordo com Du et al®'#2 o0 uso da EGCG ¢ efetivo na preservacgao da
resisténcia adesiva na interface dentina-resina por até 6 meses. Enquanto outras
solugdes como o digluconato de clorexidina sdo intensamente estudadas, a EGCG
tem sido alvo de poucos estudos no ambito odontoldgico, especialmente em relagéo
a possiveis manchamentos na interface dentina-resina provocados por este extrato,
bem como sua melhora na longevidade de restauragbes quando usada como
primeira camada ou incorporada em adesivos. No presente estudo, pdde-se
observar que nao houve diferenga estatisticamente significante na alteragdo de cor

de restauracdes de resina composta, independente da profundidade, quando se
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utilizou a EGCG previamente a aplicagdo do sistema adesivo, rejeitando-se, assim,
as duas hipoteses nulas do estudo.

De acordo com a literatura, a epigalocatequina-galato (EGCG) é incolor em
agua onde o pH da solugéo é 7,6, porém apo6s adicao de hidréxido de sodio (NaOH)
a solugao por exemplo, esta se torna amarelada e mostra um pH de 10,6, a solugao
nao retorna a sua cor original quando se reestabelece o pH ou se acidifica o meio
com &cido cloridrico (HCI)'®. Da mesma maneira, acredita-se que a alteragdo de cor
sofrida pela EGCG no presente estudo seja decorrente da alteragcdo do pH apods
envelhecimento. Ha ainda estudos na literatura que demonstram que a qualidade e a
aceitabilidade dos consumidores para com o cha verde €& primariamente
determinada pelos atributos de cor. Luz, temperatura, e alteragbes de pH alteram a
cor de infusbes de cha verde, migrando de um verde claro para um amarelo
amarronzado3®234. Ja se sabe que as catequinas sdo os principais componentes que
causam essas alteragbes de cor nas infusdes de cha verde3?353 Por exemplo a
epigalocatequina-galato (EGCG), como sendo a principal catequina incolor presente
no cha, pode facilmente sofrer oxidacdo levando a alteragdes de cor no cha
verde3237-41 especula-se entdo que como o meio bucal sofre alteragbes de
temperatura e pH o extrato do cha verde contendo EGCG poderia vir a se oxidar e
pigmentar a interface dentina-resina. No entanto, pelos resultados obtidos neste
estudo, esta hipétese nao pbde ser confirmada.

No presente estudo, o grupo que apresentou maior alteragao de cor (AE) foi o
grupo EGCG 3mm (16,318 + 4,616) e o menor foi o grupo Controle 3mm (11,619 +
4,439). Embora ndo exista diferenca estatisticamente significante entre eles
(p>0,05), especula-se que esta alteragdo possa estar ligada a profundidade da
cavidade, que por ser mais rasa, o extrato utilizado (EGCG) estaria mais préximo da
superficie oclusal (superficie onde foram realizadas as analises de
espectrofotometria). Assim, considerando a auséncia de diferenga estatistica no
fator alteracao de cor em restauragdes em resina composta e os fatores benéficos ja
descritos do uso da EGCG, seria interessante sua aplicagao clinica.

Algumas limitacbes do estudo podem estar relacionadas a utilizagdo de
terceiros molares humanos higidos que, em sua maioria, apresentam diferengas

morfoldgicas entre si, 0 que poderia dificultar a padronizacdo exata das cavidades,
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bem como o numero de amostras terem sido insuficientes para que fosse
estabelecida relagdo de significancia. Portanto, mais estudos devem ser conduzidos
para que se estabelega relacdo de manchamento ou ndo do extrato do cha verde

nas restauragdes de resina composta.

6 CONCLUSAO

O extrato de cha verde nao foi capaz de alterar a cor das restauragdes de
resina composta do tipo bulk fill em diferentes profundidades (3, 4 € 5mm) apds

envelhecimento em solugao de café.
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Salientamos gue, de acoido cem a Rescugdo 488 CMS, de 12032012 (fitwlo ¥, 2egdo X.1., arh
4, ite b, e, Holg X1 osechn ¥1Z. kem d), bd wecessidada d= aprasentacio de

Enderzga:  JOEE BORNIFALID - 153

Babro: VILS MEMDORCA BEF: 4G [15-750
UF: 5F Mundlple:  ARACATURS
Tebefone:  (1@)38 35 3200 Feai [13,3326-3322 Ewnail:  srdreberomfioz unesp be
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Cond nudgdo co Parecas 2625158

relatorles semesirals. devende ¢ primeiro relatorio ser snviedo sta 01/10/2018.

Eate parecer fol elaborado baseado nos documentos abaixo ralacionados;

Tipo Documento Arguive Pcatagem Autor Situagéo
Informagdes Basicas| PB INFORMAGCES BASICAS DO P | 13/C4/2018 Acaito
da Projeto ROJCTO 1105114 pdf 17:66:22
Folha de Rosto feha_de_rosto.pdf 13'04/2018 |Peulc Henriquedoa | Acsito

17:54:47 | Santes
Projeio Detalhado ! | rojeto_de_iniciacao.doex 03:04/2018 |Paulo Henrlgue dos | Acsito
Erochura 11:54:54 | Sanics
rvestigader

Situagao do Perecen
Aprovado

Necessita Aprecisgho ds CONEP:

ko

ARAZCATUBA, 27 de Abnt de 2018

1!‘\4 o A o
#sslnado por
Aldignig Alvas Pesqueira
{Coondenador)
Enderago:  IOSE BONIFACIO 1185
Bairre: VLA WENDONCZA. CEM 18.015-230
UF: =P Hunitipio: ARACATUBA
Tedatonm: {4312 2R-FO00 Faxi 113:3338-3332 Eamail: ardretorozi’ar.uncep br
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